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1. The Standard List Ifon and Steel (SES) was prepared on the bagis

‘ 50X1-HUM
of the decree of 30 September 1953 (see page A 1-1) snd was published on

1 Dceember 1953 by the East German Ministry for Heavy Industry.

2. As can be seen from the explanation (page A_B-l) the SES ig baged
upon the Soviet standards. Imported work materials of iron and steel are
to be renamed and correspondingly designated in accordsnce with the deg=-
igeations‘of the SES prior to deiivcry te the consumer, as prescribed in
paragraph 3 of the decree, The scheme of the designations is cxplained
in pages A 3-1'through A 3-l.

3. The SES also provides its own designations for steels that are
based upon DIN standards. A dilemma has arisen for the consuners through
this publication of the SES‘bcdausc on the one hand the requirement still
stands that the steel designations according to DIN standards are still to
be used and on the other haﬁd the uge of these designations was prohibited
by the decree of 30 Septcmber 1953, |

i. The ehangc over from DIN standards to GOST standsrds began with
the publication of fhe S5ES, The dccrce of 30 September 1953 is probably
based upon a command By Moscow. The other Soviet block countries must
also change over to GOST standards. Avparently the USSR intends to create
a uniform bagis for a common armsment production in the Soviet block.

5. As can be seen from the table of contents (page & 2-1 to A 2-7)

the SES, in addition to explanations, consists of:

oz SECRET ».
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a. The pages A 11.1;1 through A 11,1L-1 which contain a comparison
.of designations according to GOST and SES;

b. Pages B 1-1 through B 82-1 with the analyses of the steels;

C. P;gcs C 1-1 and following which are arranged according to the
use or production ramner, Inasfar as this may be a steel
which is alresdy determined upon a DIN standard, the cor-
responding DIﬁ number is given in the column comments on
thege pages.

6., Not all of the steels listed in B 1-1 through B 82-1 are listed
in € 1-1 and following, becauéc theéc pages contain only a selection of
steels that are recormended for use.

7. A number standing in first placé on these pages is merely a
number indicating sequence which is not a'part of the designation. A
D in front-of this number means that the steel is produced only in Hast
Germany and not in the USSR, |

8. The juxtaposition’of the GOST and SES designations should be of
interest. The last column of the pages A 11.1-1 through A 11,14-1 contain
the corresponding GOST standards to which are added the year of publication;
for example, L543-U8 means a GOST standard L5L3 of the year 1948, The year
number shows only few standards date from the yesr 1952, many however,
fron 1948,

9. The snalyses of the steels can be determined with the aid of the
SES designations listed in the penultimate column in the pages B 1-1 through

B 82-1.
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10, A reference td another page is given in the column "Fage Number!
only with those steels which have been chogen for use, HExamples:

a. The steel K 15 Mn Cr § is listed on page A 11,3-1, column SES;
the first column contains the GOST designation and the last
column containg the GOST standard page number,

Ib. The analysis of the steel K 15 Mn Cr 5 is found on page B 33-1.
Since this is a GOST steel the mumber in the first column as
ne'D, In the column "Fage Number™ is K 11, D 2, These are

. the numbers of the page groups respectively of the page
containing indications of the use‘of the gteel, etc,

c, Page D 2-] indicates that the previously mehtioned steel is
an alloyed casehardened steel (Eingatzstahl); page K 11-3
indicates that as an alloyed "Kaltarbeitsstahl®" 1/ it is
suitable for the production of artificizl resin molds

(Kunstharzformen),

1 Comment: Kaltarbeitsstahl: Tool steel used for working on 50X1-HUM

other steels, It is at timeg not hardened because
it possesses an inherent hardness, and at times it
is hardened so.that it has the necessary toughness

to be used aé tool steel,

-
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
filr Schwerindustrie

STANDARDLISTE
EISEN UND STAHL

Herausgegeben vom Ministerium fiir Schwerindustrie

Bestéitigt gem&B Anordnung vom 30. September 1953 {iber die Einfiihrung der
Standardliste Eisen und Stahl in der Deutschen Demokratischen Republik

Berlin, den 1. Dezember 1953 MINISTERIUM FUR SCHWERINDUSTRIE

Selbmann, Minister
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik Anordnung iiber die Einfilhrung der Standardliste Eisen und Stahl o A 1-1
att -

Ministerium

- in der Deutschen Demokratischen Republik

fiir Schwerindustrie

Ausgabe vom 1.10. 1953

AufGrund der Ziffer XIV des Beschlusses des Prisidiums des Minister-

rates vom 26. Februar 1953 iiber MaBnahmen zur Metalleinsparung in

der gesamten Wirtschaft (GBI. S. 379) wird in Durchfiihrung des dazu

ergangenen Beschlusses der Koordinierungs- und Kontrollstelle fiir

Industrie und Verkehr vom 20. Mirz 1953 iber die Aufstellung eines
" neuen Stahlmarkenverzeichnisses folgendes angeordnet:

§1
(1) Das von der hiermit beauftragten Kommission aufgestellte Ver-
zeichnis wird als ,,Standardliste Eisen und Stahl* mit Wirkung vom
1. Januar 1954 fiir verbindlich erklirt.

(2) Die Standardliste Eisen und Stahl enthilt alleAEisenwerkstoﬂ'e,
die in der Deutschen Demokratischen Republik erzeugt werden.

2
(1) Ohne ausdriickliche Erlaubnis des Ministeriums fiir Hittenwesen
und Erzbergbau diirfen andere als in der Standardliste aufgefiihrte
Eisenwerkstoffe ab 1. Januar 1954 weder hergestelit noch anderweitig
bezogen werden.

(2) Dies gilt nicht fiir Restbestdnde, die sich zu Beginn des Planjahres

1954 auf Lagern in der Deutschen Demokratischen Republik befinden.
§3 .

(1) Importierte Eisenwerkstoffe sind vor Abgabe an die Verbraucher

nach den Markenbezeichnungen der Standardliste umzubenennen und

entsprechend zu kennzeichnen.

(2) Erhilt.ein Verbraucher noch nicht umbenanntes Importmaterial,
so ist er seinerseits zur Umbenennung und Kennzeichnung ver-
pflichtet, sofern die daraus hergestellten Fertigteile Gblicherweise
eine Stahlmarkenbezeichnung tragen.

§4
Das Ministerium fiir Hiittenwesen und Erzbergbau paBt die Standard-
“liste Eisen und Stahl laufend dem neuesten Stand der Technik an und

gibt zu diesem Zweck die notwendigen Erginzungsblitter heraus,
welche an die Stelle der dadurch iiberhoiten Standardblatter treten.

§5
(1) Wissenschaftliche Institutionen, staatliche Organe sowie Hersteller
und Verbraucher von Eisenwerkstoffen konnen Anderungen der
Standardliste vorschlagen.
(2) Das Ministerium fiir Hiittenwesen und Erzbergbau priifc die Vor-
schldge und nimmt sie gegebenenfalls in die von ihm herauszugeben-
den Erganzungsblitter auf.

§6

(1) Das Ministerium fiir Httenwesen und Erzbergbau kann — soweit
erforderlich, im Einvernehmen mit dem Staatlichen Komitee fiir
Materialversorgung — festlegen, daB bestimmte Eisenwerkstoffe
nicht mehr herzustellen sind.

(2) Das Ministerium fiir Hiittenwesen und Erzbergbau kann ferner
bestimmen, daB einzelne Eisenwerkstoffe nur noch hergestellt werden
diirfen, wenn das Ministerium auf begriindeten-Antrag der Herstellung
dieser Eisenwerkstoffe durch schriftlichen Bescheid zustimmt.

(3) Verbote oder Einschrinkungen im Sinne der Absitze 1 und 2
sind durch Einfiigung entsprechender Erginzungsblitter in die Stan-
dardliste bekanntzugeben.

§7
Die Standardliste Eisen und Stahl ist durch den Buchhandel wie auch
von derZentralen Leitung der Deutschen Handelszentrale Metallurgie,

Berlin W 8, KrausenstraBe 70, zu dem festgelegten Stiickpreis ab
Mitte Dezember 1953 zu beziehen.

§8

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkiindung in Kraft.

Berlin, den 30. September 1953

Ministerium fiir Hiittenwesen und Erzbergbau

Selbmann
Minister

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 CIA-RDP80S01540R005600050053-3

Deutsche Demokratische Republik . . Standardliste Eisen und Stahl
Ministerium ~ Inhaltsverzeichnis Blatt A 2 '1

fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953

Blatt

A1 Anordnung vom 30. September 1953 lber die Einfiihrung der SES in der DDR
A 2 Inhaltsverzeichnis

A 3 . Erlduterungen zur SES

A 4 Verzeichnis der aufgenommenen Stdhle nach Marken geordnet

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen nach GOST mit den Bezeichnungen der SES

A 1141 unlegierte Stihle -
A11.2 legierte Baustdhle mit einem Leglerungsbestandtell
A 113 legierte Baustdhle mit zwei Legierungsbestandteilen
A11.4 legierte Baustdhle mit drei Legierungsbestandteilen
A 115 Federstihle

A 116 Automatenstihle

A 17 Kugellagerstihle

A118 unlegierte Werkzeugstihle

AN9 legierte Werkzeugstihle

A 1110 Schnellarbeitsstihle

AN Graugufl

A 1112 Tempergu

A 1113 unlegierter StahlformguB

A 1114 Hartmetalle

Verzeichnis der Stihle nach den Analysen geordnet

-

unlegierte Stihle . .

siliziumlegierte Stihle

manganlegierte Stihle

chromlegierte Stihle

nickellegierte Stihle ‘ -
molybdanlegierte Stihle
vanadinlegierte Stihle
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Deutsche Demokratische Republik Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Inhaltsverzeichnis Bae A 2-2
fir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
Blatt
17 wolframlegierte Stihle *
18 © titanlegierte Stidhle
19 phosphor- und schwefellegierte Stdhle
3 silizium-manganlegierte Stihle
32 silizium-chromlegierte Stahle
33 mangan-chromlegierte Stihle
34 mangan-nickellegierte Stihle
35 mangan-vanadinlegierte Stahle
36 chrom-nickellegierte Stihle
37 chrom-molybdinlegierte Stahle
38 chrom-vanadinlegierte Stihle
39 chrom-wolframlegierte Stihle
40 chrom-aluminiumlegierte Stahle
4 chrom-titanlegierte Stihle
42 nickel-molybdanlégierte Stihle
43 molybdin-vanadinlegierte Stahle
4b wolfram-vanadinlegierte Stihle

silizium-mangan-chromlegierte Stihle
silizium-chrom-nickellegierte Stihle
silizium-chrom-vanadinlegierte Stihle
silizium-chrom-aluminiumlegierte Stdhle
silizium-molybdan-wolframlegierte Stihle
mangan-chrom-nickellegierte Stihle
mangan-chrom-molybdanlegierte Stihle
mangan-chrom-vanadinlegierte Stahle
‘mangan-chrom-wolframlegierte Stdhle
mangan-chrom-titanlegierte Stdhle
chrom-nickel-molybdanlegierte Stihle
chrom-nickel-vanadinlegierte Stahie
chrom-nickel-wolframlegierte Stihle
chrom-nickel-titanlegierte Stihle
chrom-molybdin-vanadinlegierte Stihle

PRI EPEEEEIEEPEE TEPWEPEPITEEEEEEEE ©OEE
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

Inhaltsverzeichnis

CIA-RDP80S01540R00560005005

3-3

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt A 2-3

Ausgabe vom 1.10. 1953

Blatt
B 66 chrom-molybdén-aluminiumlegierte Stihle
B 67 chrom-molybdan-titanlegierte Stihle
B 68 chrom-vanadin-wolframlegierte Stihle
B 7 silizium-chrom-nickel-molybddnlegierte Stahle -
B 72 silizium-chrom-molybdin-vanadinlegierte Stihle
B 73 chrom-nickel-molybdin-vanadinlegierte Stahle -
B 74 chrom-nickel-molybdan-titanlegierte Stihle
B 75 chrom-molybdin-vanadin-wolframlegierte Stihle
B 81 wolfram-chrom-kobalt-molybdin-vanadinlegierte. Stihle
B 82 Stahle mit fiinf und mehr Legierungsbestandteilen

eYeleleXe!
[T N XY PN

Eisenwerkstoffe nach Verwendungszwecken oder Erzeugungsart geordnet

Massenbaustahle ohne gewishrleistete Analyse
Thomasstihle .
Massenbaustihle, unberuhjgte SM-Stihle
Massenbaustihle, beruhigte SM-Stihle
Baustdhle mit erhohter Festigkeit

Niet-, Schrauben- und Kettenstihle
KaltpreBmutternstihle, WarmpreBmutternstahle
Automatenstihle ’
Kaltstauchstahle

unlegierte Einsatzstihle
legierte Einsatzstadhle
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Deutsche Demokratische Républik . .
Ministerium . Inhaltsverzeichnis
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt A 2-4

Ausgabe vom 1. 10,1953

Blatt
D11 unlegierte Vergiitungsstihle
D12 legierte Vergiitungsstihle
D21 Stihle fiir Flammen-, Induktions- und Tauchhdrtung
D22, Nitrierstihle :
D23 Inkromierstihle
D 31 Stihle fiir groBere Schmiedestiicke
E 1 ‘Grobbleche
E 2 - Mittelbleche
E 3 Feinbleche ohne vorgeschriebene Festigkeit
E 4. Feinbleche mit vorgeschriebener Festigkeit
E1N 'Dynamo- und Transformatorenbleche
E2 unlegierte Kesselbleche
E 22 : legierte Kesselbleche
E 31 Stihle fiir Druckgasbehilter
F 1 Stahle fiir die Drahtindustrie
F 2 Stdhle fiir Forderseile
F 3 Klaviersaiten-Dréhte
F 4 Stihle fiir Nadelspezialdraht
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

Inhaltsverzeichnis
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt A 2 -5

Ausgabe vom 1.10.1953 |

Blatt
F11 unlegierte und schwachlegierte Stahle fiir SchweiBdraht
F 12 legierte Stihle fiir SchweiBdraht
G 1 unlegierte Rohrstahle
G1 warmfeste Stahle fiir Kesselrohre
G2 Stahle fiir Hochdruckrohre
G22 Stihle fiir hitze- und zunderbestindige Rohre
23 ‘Stahle fiir korrosionsbestindige Rohre *
H 1 Hochdruckstihle der chemischen Industrie
H1 rost- und siurebestindige Stihle, ferritische und martensitische Chromstahle
H12 rost- und siurebestindige Stihle, austenitische Chrom-Nickelstdhle
H21 warmfeste Baustdhle
H 22 zunder- und hitzebestindige Stihle
H31 Ventilstihle
H 51 Sonderstihle fiir Energiebetriebe, chemische Industrie, Schwermaschinenbau
J 1 Federstdhle
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Standardiiste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik

Ministerium Inhaltsverzeichnis . . Blatt A 2'6
fiir Schwerindustrie . - Ausgabe vom 1. 10. 1953
Blatt
I Stihle fiir Wilzlager und Kaltwalzen
N ) verschleiBfeste Stihle
J 3 ' Sonderstihle fiir den Kraftwerkbau -
K 1 unlegierte Werkzeugstahle
K11 legierte Kaltarbeitsstihle
. 7 \
K 21 . legierte Warmarbeitsstahle
L1 Schnellarbeitsstahle
M1 Eisenbahnbedarf, unlegierter Stahl, geschmiedet, gewalzt
M 2 Eisenbahnbedarf, Formstahl, -Stabstahl, Nietstahl, Schraubenstahl .
M3 Eisenbahnbedarf, Konstruktionsstahl, Federstahl, Rohre, Schienen, Schweif3draht’
M 4 Eisenbahnbedarf, Feuerbiichsmintel, -rohrwinde, -riickwinde, Bleche
M5 Eisenbahnbedarf, StahlguB ’
M 6 Eisenbahnbedarf, GrauguB3, TemperguB, SchalenhartguB
P 1 . Hartmetalle
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

filr Schwerindustrie

Inhaltsverzeichnis

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt A 2 -7

Ausgabe vom 1. 10, 1953

cccccc
€9 6O LI LI W W
DO A3
[CREN CREN TR

Blatt
\
U 11 unlegierter GrauguB (Mechanische Giitewerte)
U 12 unlegierter GrauguB (Analysenrichtwerte)
u 2 legierter GrauguB und SonderguB
un unlegierter HartguB und Schalehh'artguB
U 12 legierter SchalenhartguB
U211 unlegierter Tempergufl (Mechanische Gijtéwerte)
U212 unlegierter TemperguB (Analysenrichtwerte)

unlegierter StahlformguB (Mechanische Giitewerte)
unlegierter StahlformguB (Analysenrichtwerte)
niedriglegierter StahlformguB (Analysenwerte)
niedriglegierter StahlformguB (Mechanische Giitewerte)
hochlegierter Stahlformgu8-(Analysenwerte)
hochlegierter StahlformguB (Mechanische Gitewerte)

SchweiBelektroden

5
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fiir Schwerindustrie

Erliuterungen zur Standardliste Eisen und Stahl —_—

Blatt A 3 ..1

51

Die Standardliste Eisen und Stahl (SES) enthilt die in der
Deutschen Demokratischen Republik gebriuchlichen Stahle,
StahlguBsorten, GrauguBarten, Roheisenarten und Sonder-
legierungen auf Eisengrundlage.

Als Hilfsmittel fiir Planung, Konstruktion, Bestell und Abrech-
nungswesen dient die SES als Unterlage sowohl fiir die Erzeugung
als auch fiir den Verbrauch von Eisenwerkstoffen.

Der Inhalt der SES lehnt sich an die sowjetischen Normen an.
VondiesenNormen abweichendeStihle,die aufgenommenwurden,
weil sie den besonderen Gegebenheiten der Industrie der
Deutschen Demokratischen Republik entsprechen, sind durch
ein ,,D* gekennzeichnet, das ihrer laufenden Nummer voran-
gestellt ist.

Der Teil ,,Stikle nach Zusammensetzung geordnet’* enthilt alle”

Stahle, die erschmolzen werden kdnnen. Auf den iibrigenBlittern
sind nur die Stdhle angegeben, die zu empfehlen sind.

Die Blitter der SES werden laufend dem Stand der Technik ent-
sprechend erginzt und berichtigt. Zustindig hierfiir ist das
Ministerium fiir Schwerindustrie, HV Eisenindustrie, Berlin W 1,
Leipziger Str. 5—7. Giiltig ist jeweils die letzte Ausgabe des
betreffenden Blattes.

Abweichende cder iber die Angaben der SES hinausgehende
Werte bediirfen der schriftlichen Abmachung zwischen Erzeuger
und Verbraucher. Bei Exportlieferungen sind nur die Abnahme-
vorschriften des Empfingers maBgebend.

In der SES wurden folgende Abkiirzungen verwendet:

fir die chemischen Elemente

Aluminium = Al Kobalt = Co
Bor =B Kohlenstoff =
Chrom =Cr Kupfer =Cu

5.2

-

" Mangan = Mn Silizium =Si
Molybdin = Mo Stickstoff =N
Nickel = Ni- Tantal =Ta
Niob = Nb Titan =Ti
Phosphor =P Vanadin =V
Schwefel =S Wolfram =W

Weitere Eigenschaften werden gekennzeichnet durch folgende
Abkirzungen:

A = alterungsbestdndig

b = beruhigter Stahl

D = (vor der laufenden Nummer) Analyse weicht von der
sowjetischen Norm ab

E = (vor der Stahlbezeichnung) Elektrostahl

E = (in der Spalte: Giitegruppe) Edelstahl

GG = GrauguB

GH = HartguB

GRE = GieBerei - Roheisen

GS = StahlguB

GT = TemperguB

GTS = schwarzer TemperguB

GTW = weiBer TemperguBl

K = (vor Kohlenstoffkennzahl) kleiner Phosphor- und
Schwefelgehalt

= (nach GuBbezeichnung) KokillenguB

= (nach der Stahlbezeichnung) laugenriBbestindig

= (in der Spaite: Erschmelzungsart) Lichtbogenofen

= (vor der Stahlbezeichnung) Siemens-Martin-Stah|

= (in der Spalte: Erschmelzungsart) Massenstahl

= Nietstahl

= preBschweillbar

= (nach einer Stahlbezeichnung) kaltstauchbar

= (in der Spalte: Giitegruppe) Qualitdtsstahl

= (nach der Stahlbezeichnung) Rohrstahl

= (nach der Stahlbezeichnung) Sondergiite

= (nach der GuBbezeichnung) SonderguB

POBPHEOUVZIICCR
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Sch = Schrauben

T = Thomasstahl

u = unberuhigter Stahl

W = (nach der Stahlbezeichnung) Werkzeugstahl

Kennziffern fiir den Gew&hrleistungsumfang werden in Sonder-
fillen verwendet, wenn eine weitergehende Unterscheidung von
" Eisenwerkstoffen notwendig ist. Diese sind, falls erforderlich,
nachstehender Tafel zu entnehmen und an die Werkstoff-
kennzeichnung, durch einen Punkt getrennt, anzuhingen.
Zugfestigkeit und Bruchdehnung werden fast immer garantiert,
weshalb auf eine besondere Kennziffer verzichtet wird.

Falt- oder Warmfestig- ‘ Elektrische
Kenn- Streck- Stauch- Kerbschlag- | keit oder Joder magnet.
iff shigkeit | Dauerstand- Eigen-
=her grenze versuch zhigke festigkeit schaften
Al X
2 X
3 . X
4 X X
5 X X
6 X X
7 X X X
.8 X
9 X
6. Kennzeichnung der Stdhle.

Die Massenstihle, die durch bestimmte Eigenschaften eindeutig
festgelegt sind, sind in der Reihe St 0 bis St 7 zusammengefaBt.
Die Erschmelzungsart kann durch Vorsetzen der Buchstaben
M, T und E gekennzeichnet werden. Kennzeichnungen wie:
unberuhigt, Nietstahl, alterungsbestindig usw. werden durch
Anhidngen der entsprechenden Abkiirzungen an die Ziffer vor-
genommen, z.B. M St 3 u.

6.2

Fiir die dbrigen Stdhle bildet der mittlere Kohlenstoffgehalt in
hundertstel Prozent das Hauptmerkmal.

6.21 Bei den Stdhlen, die nicht fiir eine Wirmebehandlung beim End-

verbraucher bestimmt sind, wird vor der Kohlenstoffkennzahl
die Herstellungsart angegeben, z.B. M b 8.

Weitere Kennzeichniungen kénnen nach der Kohlenstoﬁkenn-
zahl angegeben werden, z.B. M b 8 A.

6.22 Bei den fiir eine Wi4rmebehandlung beim Endverbraucher vor-

6.3

6.4

gesehenen unlegierten Stahlen wird vor die Kohlenstoffkennzahl
die Abkiirzung fiir Kohlenstoff gesetzt, z. B. C 10.

Das Zeichen K fiir einen erhhten Reinheitsgrad wird vor die
Kennzahl gesetzt, z. B. C K 10.

Alle sonstigen Angaben werden hinter der Kennzahl aufgefiihrt,
z.B. C10R

Die legierten Stihle werden gekennzeichnet durch den mittleren
Kohlenstoffgehalt; dahinter die chemischen Symbole der wesent-
lichsten Legierungselemente in der Reihenfolge ihrer mittleren
Gehalte, anschlieBend der mittlere Legierungsgehalt, wobei die
Gewichtsanteile an

Aluminium, Chrom, Kobalt, Kupfer, Mangan, Nickel, Silizium
und Wolfram mit 4 z.B.34Cr 4

Beryllium, Molybdin, Niob, Phosphor, Schwefel, Tantal, Titan,
und Vanadin mit 10

z.B. 13CrMo 44 —

Phosphor, Schwefel, Stickstoff und Cer mit 110G

z.B.9520 _

vervielfacht und dann auf ganze Zahlen abgerundet werden. In
der Regel wird nur fiir das hauptsichlichste Legierungselement
der Gehalt zahlenm3Big angegeben.

Bei hochlegierten Stihlen kénnen fiir die Legierungselemente
die Multiplikatoren 4 bzw. 10 fortfallen und die Legierungs-
gehalte in ganzen Zahlen angegeben werden. Der Kohlenstoff-

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Reiease 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

Erliﬁterungen zur Standardliste Eisen und Stahl

Standardliste Eisen und Stahl

A3-3

Blatt

Ausgabe vom 1.10. 1953

6.5

6.6

71

72

7.3

gehalt wird weiter in hundertstel Prozent angegeben. Zur Kenn-
zeichnung fir die Stahle wird vor die Kohlenstoffkennzahl ein
X gesetzt, :
z.B. X20Cr13.

Bei Legierungselementen, die in geringen Mengen zugesetzt
werden, wird ihr Symbol an die Stahlkennzeichnung angehdngt,
z.B. C10 Al

Weitere Stahikennzeichnungen kénnen diesen Angaben hinzu-
gefiigt werden,
z.B. K15 Mn 3.

Kennzeichnung der GuBerzeugnisse.

Unlegierter GrauguB wird durch die Buchstaben GG bezeichnet,
an die die Zah! fiir die Mindestzugfestigkeit angehdngt wird,
z.B. GG 12. .

Gewihrleistete Eigenschaften werden durch Ziffern nach Ab-
schnitt 5.3 gekennzeichnet, die an die Zahl fiir die Mindestzug-
festigkeit angehingt werden,

z.B. GG 12.9.

Legierter GrauguB wird durch die Buchstaben GG gekenn-
zeichnet, an die nach einem Bindestrich die Symbole der Legie-
rungsbestandteile mit ihren Kennzahlen entsprechend Abschnitt
6.3 angehingt werden.

Die Kohlenstoffkennzahl wird nicht angegeben,
z.B. GG —Cr Ni1.

TemperguB wird durch die Buchstaben GT gezeichnet, an die der
Buchstabe S fiir schwarzen TemperguB oder W fiir weiBen
TemperguB angehingt wird.

7.4

7.5

7.6

77

Es folgen dann die Zahlen der Mindestzugfestigkeit,
zB. GTS—35 GTW —40.

HartguB, der als SandguB hergestellt wird, wird durch die Buch-
staben G H S gekennzeichnet, an die die Mindestzugfestigkeit
angehdngt wird,

z.B. GH S — 200.

Ist der HartguB legiert, so werden die Symbole der Legierungs-
elemente nach der Brinellzahl angegeben,

z.B. GH S — 200 Ni.

SchalenhartguB wird durch die Buchstaben G H K gekenn-
zeichnet, an die die Riicksprunghirte angehingt wird,
z.B. GH K — 60.

Hochlegierter SiliziumguB wird durch den Buchstaben G gekenn-
zeichnet, an den die Bezeichnung der chemischen Zusammen-
setzung wie bei hochlegierten Stahlen entsprechend Abschnitt 6.4
angehdngt wird,

z.B. G — X 40 Si 15.

Unlegierter StahlformguB wird gekennzeichnet durch die Buch-
staben G S.

Darauf folgt, durch einen Bindestrich verbunden, der Kenn-
buchstabe der Erschmelzungsart. Hieran schlieBt sich die Mindest-
zugfestigkeit, :

z.B. GS -B 38.

An diese Angaben kdnnen Ziffern nach Abschnitt 5.3 dber den

Gewihrleistungsumfang angehdngt werden,
z.B. GS -B 38.1. .

Legierter StahlformguB wird durch die Buchstaben G S gekenn-
zeichnet, an die die Bezeichnung nach der chemischenZusammen-
setzung entsprechend Abschnitt 6.3—6.4 angehdngt wird,
z.B. GS -X 25 Cr Ni17.2,
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10.

Uber Kennfarbe erscheinen spiter Blitter. Samtliches Material
ist unabhdngig von den Kennfarben durch Beschriftung oder
Stempelung eindeutig zu kennzeichnen.

Die Schrottgruppen sind entsprechend der 4. Durchfithrungs-
bestimmung zur Verordnung iiber Erfassung, Sammein und Auf-
bereiten von Eisen, Stahl und Buntmetallschrott vom 5. 5. 1952
(Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Nr. 61,
1952) angegeben.

Geringe Abweichungen in der chemischenZusammensetzung, die
die Gebrauchseigenschaften nicht wesentlich beeintrichtigen,

_konnen nachRiicksprache mit dem Verbraucher toleriert werden.

1.

Eisenwerkstoffe, die mit Nickel, Molybdan, Wolfram, Vanadin,
Titan, Tantal, Niob oder Zirkon legiert_sind, diirfen nur unter
Beriicksichtigungder entsprechenden gesetzlichenBestimmungen
verwendet werden (Verbotslisten).

In begriindeten Ausnahmefillen ist die Genehmigung des
Ministeriums flir Schwerindustrie, HV Eisenindustrie,
Berlin W 1, Leipziger Str. 5-7, einzuholen.
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Bezeichnung N_r. SES Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES
5 Si 11 D 143 10 Cr 11 D 247 15Cr3 D221 .
5 Si 13 D 144 10 Cr 52 249 15 Cr 4 223
5 Si 14 D 145 10CrVMH D 408 15 Cr Mo 3 D 372
55Si 15 D 146 10 Mn 4 D 171 15CrV 4 401
5Si 17 D 147 10 Mn 5 D 187 15 Mn 4 158
5Ti 5 D 272 10 Mn 8 D 208 15 Mn 5 D 182

10 Ni 1 D 252 15 Mo 3 D 260
10 S 20 276 15 Mo 5 261
- 15 Mn Cr 5 320
6b 2 B 285 15 Ni Mo 7 2
15520 . 277
6 P30 D 286 . 15'S Mn 20 283
1M1Mn2b D 148
7510 D 273 MMn2u D 149
16 Cr 9 ‘D 246
16 Cr Mo 4 D 385
8CrsSib D 315 12 Cr Mo 4.4 389 16 Cr Mo 9.3 D 387
8 Cr Si Al 12 D 4hk 12 Cr Mo 19.5 . D 391 16 Mn 3 D 154
8CrSiMoV 6 D 521 12 Mn Cr 5 D 326 16 Mn Cr 5 D 326 2
8 Mn 2 D 150 ~ : : :
8 Mn 6 D 193 .
8 Mn Ni 4 D 336 . 17 Cr Mo V 10 D 488
13 Cr Mo 4.4 D 388 17 Mn 4 D177
13 Cr Mo V 4.2 D 490 17 Mn 5 D 189
8Si3 D 138 13 Mn 12 D 211
8 Si4 D 139 13 Ni Cr 7 - 354
13 Ni Cr 12 358
! 18 Mn 5 D 186
13 Ni Cr 14 365 18 N Cr 8 D 356
9520 D 274
9520S D 275
9525 D 281 14 Mn 2 D 153 19 Mn 5 D 183
9S25S D 282 14 Mn 4 D 172 19 Ni Cr Mo 15 D 465
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N
NS

Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES
20 Cr 4 225 -23CrMo 5 D 392 28 Cr Ni Mo 8 D 477
20 Cr 52 D 250 28 Cr NiV5 D 480
20 Cr Mo 4 373 28 Ni Cr Mo V 10 D 526
20 Cr Mo 9 D 474 24 Cr Mo 4.8 D 393 28 Ni Mo Cr V 17 D 524
20 Cr Mo V 135 D 495 24 Cr Mo 5 D 384 .
20 Cr Ni Mo 9 D 474 24 Cr Mo 10 D 469
20 Cr V 4 403 24 Cr Mo V 5.5 D 491 30 Cr 2 D 220
20 Mn 3 D 155 24 Cr Ni 9 D 347 30 Cr 4 227 .
20 Mn 4 160 24 Cr Ni Mo 10 D 469 30 Cr Mo 4 375
20 Mn 5 D 184 2% Ni 4 D 257 30 CrMo V9 D 487
20 Mn Cr 4 327 24 Ni 8 D 259 30 Cr Ni Mo 7 © D 460
20 Mn Cr 5 332 : 30 Cr Ni Mo 8 D 475
20 Mn Cr 6 D 319 30 Mn 4 162
20 Mn Cr Ni 3 D 446 30 Mn 5 D 190
20 Mn Cr Ni 7 D 447 2 Gl d D 30 Mn 6 19
20 Mn Ni 4 D 337° 25 Mn 6 D 192 30 Mo 5 265
20 Mo 5 263 25 Mn 8 D 210 30 Ni 4 255
20 Ni Cr 5 348 25Mn V 8 - D 342 30 Ni Cr 12 361
20 Ni Cr 14 367 25 Ni 3 253 30 S 20 279
20 Ni Mo 7 424 25 Si Mn Cr 4 433 30 Si Mn Cr 4 435
20 S 20 278 30WCrV15 D 512
20 SiMn Cr 4 431 ) 30WCrV 22 D 514
30W Cr V 179 515
26 Cr V7 D 407
‘ 26 Ni Cr Mo V 5 D 525 30 W Cr v 3411 517a
21 Cr VMo W 12 D 528 .. . M Cr4 D 237
31 CrVv3 D 396
27 Cr Al 6 D 419 )
22 Cr Mo 4 D 386 27Mn Cr V 4 D 453
22.Cr Mo V 4.4 492 27 SiMn 5 290 32 Cr Al Mo 4 D 500
22Cr V2?9 D 410 32 Mn Cr Ni 72 D 448
22 Mn Cr 6 D 333
22 Mn Cr 7 - D 32 28 Cr Ni Mo 4 D 478 .
22 Mn V 72 D 343 28 Cr Ni Mo 7 D 459 33CrsSié 307
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Bezeichnung Nr. SES ) Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES
34 Cr Mo 5 D 380 ocri 231 46 Mn 3 D 156 a
34 Cr Ni Mo 6 D 464 40 Cr 52 251 46 Si Mn 4 D 288
34 Ni 5 D258 O CrMaMo7 D 452 = -

: 40 Cr Mo 4 D 382
40 Cr Mo V 21 D 496 :
35 Cr 4 229 40 cr Si 6 .0 e A B 340
35 Cr Mo 4 377 40 Mn 4 164
35 Mn 6 196 40 Mn 6 ) 198
: 40 Mn 7 206
gg K’p grrfl 16 o 232 - 40 Mn Cr 4 329 50 Cr 4 235
3B '20 r o 280 40 Mn Cr 72 D 335 50 Cr Mn V 4 454
38 & Mn 5 297 40 Ni Cr 5 350 ] 50 Cr Mo 4 D 383
"3 5 M” Cr 4 w37 4O NiCrMo15 D 466 50 Mn 4 : 166
3BWCr V7 D 505 40 NiMo 7 425 20 Mn 6 o 20
N N n
42
36 Cr Ni Mo 3 D 458 Mn V7 D 340
AL Y T
n : ; 55 Ni Cr Mo
‘ 45 Cr 4 233 !
X3 b 45 Cr Mo V 67 D 494 FRIMAGE AN D
%M CrTi5 D 457 45 Cr Ni W 72.36 D 484 '3 5 Cr Mo b 451
, 45 Cr Si 34 D 314 i CrMo 6
45 Cr V Mo W 5.8 D 529 gg S Mn 6 ggg
- 45Mn 4 D 175 b 5 Si Mn 7 7
37Crsi6 309 45 Mn 6 200 55WCrv7 D 50
37 Mn V7 D 339 45 Ni Cr 5 352 _ .
37 Ni Cr 10 D 357 45 Si Cr 16 D 312
37 SiMn 5 D 293 . 58 CrVeé D 443 56 Ni Cr Mo V 7 D 523 -
45 SiMn 5 D 295
: . . 4WSWCrV7 ' D 506
38SiCrVé D 442 - BWCrv77 D 509 58 CrV 4 D 398 °
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Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES
60 Cr 5 239 75 W Co 74.50 539 95 Cr Mo V 20 D 498
60 Cr Ni 1 D 344 . 75 W Cr V 36.15 518 95 Cr W'V 40 510
60 Mn 3 D 156 ¢ 75 W V 36.15 518
60 Mn 4 168 75 W V 7212 537
60 Si Mn 6 297 100 Cr 6 243
60 Si Mn 7 300 100 Cr Ni 2 D 345
‘ 80 W Cr V 3 D 502 100 v1 D 267
. 80 W Co 74100 541 100 W Cr 6 pi
80 W V 2 D 428 100 W.v 4 430
64 Si Cr 5 D 303b
105 Cr 4 238
65 Mn 4 178 85 Cr 1 D 216 105 Cr 5 240
65 Mn Cr W 5 455 85 Cr7 ) D 244 105 Mn Cr 4 D 325
65 Si 7 D 14 85 Cr Mo V W 26.50 D 532 ' i
65 Si Mn 5 6 D 294 85 Cr V 72 D 411
65 Ni Cr Mo 468 85 W Mo 26.50 D 532
: 110 Cr 2 219
BWSiMo5 - 445 110 Cr Mo V W 1026 D 531
) 110 Cr W9 413
67 Si Cr 5 D 304 110 MoV 5 D 427
90 Cr 3 D 222 1MOWCrVs5 D 504
90 Cr Mo V 72 D 486 110 W Mo 10.26 D 531
70 Mn 4 180 CrSis 305
70 Si 7 D 142 90 Cr WV 32 513
90 Mn 4 D 176 M5CrV3 D 397
. 90 Mn Cr W5 456 115 W 8 270
72 WV 72.07 536 9O MnhVSE D 338
: 90 W Co 48.30 D 538
90 W Cr Mo V 38.23 533 120 Mn 50 D 213
75 Mn 3 D 157 90 W V 38.23 533 120 W 4 269
75 Mn 52 D 214. 90 W V 48.25 519 120 W V 4 429
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Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES ) Bezeichnung Nr. SES
125 Cr 1 D 215 C 10 21 C 75W3 D 113
-125Cr Si 5 . D 306 C10u 23 C 80W1 116
"C 12 AR D 26 C 80W?2 117
C12R D 25 C 85WS D 121
130 Cr 2 D 217 C 15 35 C 90 W 1 124
130 W 19 D 271 c15Q D 38 C 9OW 2 125
130 W V 42.38 535 C15u - 37 c 0W3 D 1%
C1sws3 D % C 100 W 1 131
C 18 AR D 42 y ‘
135 W Co 46.47 D 540 C18 LR D 43 C 100 W 2 32a
135 W Cr V 4 D 503 C 18R D 41. C 115 W 1 134
135 W CrV 2 516 - C 20 53 CM15W2 135
E%Q 822 C 130 W 1 136
140 Cr2 D 218 C o5 65 C130 W2 157
140 Cr V 1 D 395 C 30 68
: C 35 ;:63 C K10 22
c3Q D C K10 AL 2%
. C3 W3 D 77 C K 18 AL D 44
145 Cr 6 242 C 40 78 CK20 34
Iy RS D 406 C 45 83 C K22 D 61
r. C45Q D 87 CK?25 66
o _ C45 W3 D 8 . C K 30 69
' C 50 89 CK 35 74
150 Cr Si 14 D 313 C 50 Ws D o C K 40 79
C 55 . 9% C K 45 gé
‘ C 55 WS D 9% C K 50
165 Cr Mo W V 46 530 <% 100 C K35 o5
C60W3 D 102 C K 60 101
200 Cr 8 D 245 C 65 105 C K 65 106
210 Cr 46 248 C70 W1 108 C K 67 D 107 a
210 Cr W 46 D 412 C70 W 2 109 CK75 12b
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Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES Bezelchnung Nr. SES
K8 Mn2 D 15 K25 CrMo V7 493 K 38 Cr Al Mo 6 499
K8 Mn2S 5 D 152 K 25 Ni 3 254 K 38 Si Mn 4 D 287
K 10 Mn 5 D 188 K 25 Ni Cr W 17 483
K 10 Mn 8 D 209 K 25 Si Mn Cr 4 434
K 12 Cr Ni Mo 12 472 K 40 Cr 4 232
K 13 Mn 12 D 212 K 40 Cr Ni Mo 6 462
K13 Ni Cr 7 355 K 28 Cr Ni Mo 4 470 K 40 Cr Si 6 M
K 13 Ni Cr 12 359 K4 Cr V 4 ’ 405
K 13 Ni Cr 14 366 K 40 Mn 4 165
K15 Cr 4 224 K 30 Cr 228 K 40 Mn 6 199
K 15 Cr Mo 4.4 390 K 30 Cr Mo 4 376 K 40 Mn 7 207
K15 Cr V 4 402 K 30 Mn 4 - 163 K 40 Mn Cr 4 330
K 15 Mn 4 159 K 30 Mn 6 195 K 40 Ni Cr 5 351 .
K 15Mn Cr 5 32 K 30 Mo 5 266 -K 40 Ni Mo 7 426
K15 Mo 5 262 K 30 Ni 4 256
K 15 Ni Mo 7 423 K 30 Ni Cr 12 362
K 30 Si Mn Cr 4 436 K 45 Cr 4 234
K 45 Mn 6 201
K 18 Cr Ni Mo 14 473
K 18 Ni Cr W 17 482 K 33 Cr Ni Mo 11 471
: K 33 Cr Si 6 308 K 50 Cr 4 236
' K50 CrVé4 406
K 50 Mn 4 167
K2 Cr4 226 K 35 Cr 4 - 230 K 50 Mn 6 203
kaocryh 10k K 35 Cr Mo 4 378 ,
K 20 M“ Cr 4 398 K35 Cr Mo 7 381 K 53 Si Mn 4 D 289
n ~r K3 CrMo V5 489
K 20 Ni Cr 5 349 K 35 Mn Cr 7 323 " K38CrVi4 D 399
K 20 Ni Cr 14 - 368 i
K 20 Ni Cr V 16 481 K.60 Mn 4 ) 169
K 20 Si Mn Cr 4 432 K 37 Ni Cr 13 364 K 60 Si Mn 6 298
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Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES

K 60 Si Mn 7 301 MK 4 D 4 M St 4 64
MK 8 D 15 M St 5 Al
MK 8 S D 16 M St 6 81

K 63 Si Mn 8 302 MK 45 D 8 M St 7 98

K 65 Mn 4 179 MK 53 92

K 70 Mn 4 ~ 181 MK 58 D 99
MK 63 D 103 Musb D 5
"MK 68 D 107 b Mué D 8

M 2 D 1 MK 72 D 110 Mu7 D "10

M2 Al D 2 MK 73 D 111 Mus8 D 14

M 4 D 3 MK 75 D 112b M u 12 D 27

M8 D 13 MK 77. D 114 .

"M 13 D 34 MK 78 D 115

M 17 D 40 MK 82 D 118 St 0 D 45

M 22 D 55 MK 83 D 119 St 1 18

M 27 D 67 MK 87 D 122 St 2 30

M 35 D 72 MK 88 D123 St 3 48

M 45 D 82 MK 92 D 127 St 4 63

M 50 D 88 MK 93 D 128 St 5 70

M 55 D 93 MK 97 D 130 St 6 80

M 65 D 104 MK 101 D 132b St 7 97

M 75 D 112a MK 110 133

M 85 D 120 : -

M 95 D129 T 18 Mn 4 D 173
MStOu 46 T 35 Mn 4 D 174
MStO0b 47 T 40 Mn 4 D 175a

o2 D¢ MSt1u 19 TSt0 29

Mb 7 B 11 M St1b 20 TSt3 D 12

Mb 12 D 28 M St 2 u 31 TSE3S D 7
MSt3u 49 ‘

. MSc3b 50 =

Mb K 8 D 17 MSt3S 51 X 5 Cr Ni 18.9 D 370
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Bezeichnung " Nr. SES Bezeichnung Nr. SES Bezelchnung Nr. SES
X 8 Cr Mo Ti 17 D 501 X 22 Cr Ni 17 D 353 X 90 Cr Mo V 18.10 D 497
X 8 Cr Ni 12.12 D 371 , X22MnVi18 - D 343 X 90 W CrCoMoV12.4 D 538
X g Cr Ni Mo 18.1§ D Agg X 90 W Cr V 12.45 519
X8CrNiMoSi189 D5 _
X 8 Cr Ni Si 18.8 D 438 XBWCHMYVY D 534
X 8 Cr Ti 17 D 422 X 32 Ma Cr Ni 18.5 D 448 X 120 Mn 12 D 213
X 10 Cr 13 %49 - o X 130 W Cr Mo vv12.4 535
X 10 Cr Al 7 D 415 X 40 Cr 13 251
§ 18 (C:r ﬁli 122 B 212(7) . : X 135 W Cr Co MoV 18.4 D 540
r 7 . . .
X 10 Cr Ni Mo 1743 D 479 - X A45Cr Ni W 189 D 484
X 10 Cr Ni Mo Ti 1810 D 227 : X 210 Cr 11 248
X 10 Cr Ni Ti 18.9 D 485 ) ; X 210 Cr W 11 D 412
X 10 Cr Ni WV Ta 189 542 X 55 Ni Mn Cr 12 D 450
X 10 Cr Si 6 D 316 '
Xt b X72W CrMo V185 536
X 10 Ni Cr Si 3616 . D 441
: X 75 Mn 13 D 214
. - X 75W CrCoMoV 184 539
X 12 Cr Ni 188 369 X 75 W Cr Mo V 184 537
xpeNsEe B | XewccoMvis s
X 20 Cr 13 D 250 X 85 Cr V 18 D 411
X 20 Cr Mo 13 394
X 20 Cr Ni 13 D 346
X 20 Cr Ni Mn 11.9 D 449 X 90 Cr Mo V 18 D 486

Declassified in 'Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

Stand;rdliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik Gegeniiberstellung der Bezeichnungen nach GOST mit den Bezeichnungen der SES oe AT1-1

Ministerium unlegierte Stihle ‘
filr Schwerindustrie . Ausgabe vom 1. 10. 1953
rocr Genaue Ubersetzung . SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.
CTo STO St 0 . Sto 380—52
CT1 ST 1 St 1 St 1 380—52
CT2 ST 2 St 2 St 2 380—52
CT3 ST 3 St 3 St 3 380—52
CT 4 . ST 4 . St'4 St 4 380—52
CT S ST 5 St 5 St 5 / 380—52
CT 6 . ST 6 St 6 St 6 380—52
CT7 ST7 St 7 St7 380—52
MCT 0 MST 0. : MSt 0 MSt 0 ‘ 38052
MCT 1 - MST 1 MSt 1 MSt 1u » 380—52
MSt 1b
MCT 2 T MST 2 . MSt 2 MSt 2u 380—52
MSt 2b
MCT 3 MST 3 MSt 3 . MSt 3u 380—52
: - MSt 3b
: ‘ MSt 3S
MCT 4 MST 4 MSt 4 MSt 4 380—52
MCT 5 MST 5 MSt 5 MSt 5 : 380—52
MCT 6 MST 6 MSt 6 . MSt 6 - . 380-52
MCT 7 MST 7 MSt 7 MSt 7 380—52
TCT 0 TST O TSt 0 TSt O 320—48
TCT 3 TST 3 TSt 3 TSt 3 320—48
Y 7 u 7 c7 C 70 W2 1433—42
Y 7A U 7A C 7A C70wW1 1433—42
Y 8 U 8 C 8. C sow?z2 . 1433 —42
Y 8A U 8A C 8A C 80 W1 1433—42
Y 9 u 9 c 9 C 90W2 1433 —42
Y 9A U 9A C 9A C 90wWi1 - 1433—42
Y 10 U 10 c10 C 100 W 2 1433—42
" Y10A U10A C10A C 100 W 1 " 1433—42
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fir Schwerindustrie

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen nach GOST mit den Bezeichnungen der SES

unlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt A 111 - 2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

FoCT Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES . GOST Blatt-Nr,
Y 12 U 12 C 12 C1M5W2 1433 —42
Y 12A U12A C12A C1M5Wi1 1433 —42
Y 13 U 13 c13 C 130 W 2 1433—42
Y 13A U13A C 13A C130 W1 1433 —42
8 C 8u V 1050—41
10 C 10u V 1050 —41
C 10 ’
Ck 10
15 C 15u V 1050 —41
C 15~
Ck-15
- 20 C 20 V 1050—41
Ck 20
25 CcC 25 V 1050—41
Ck 25
30 C 30 V 1050 —41
Ck 30
35 C 35 V 1050—41
Ck 35
40 C 40 V 1050—41
Ck 40 - R
45 C 45 V 1050—41
Ck 45 )
50 C 50 V 1050—41
Ck 50
55 C 55 V 1050 —41
Ck 55
60 C 60 V 1050—41
Ck 60
C 65 V 1050—41
65 Ck 65
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Standardliste Ei d Stahl
Deutsche Demokratische Republik tandardliste Eisen und Sta

o Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES AN2-1
Ministerium legierte Baustihle mit einem Legierungsbestandteil Blate & -
fiir Schwerindustrie i Ausgabe vom 1. 10. 1953
rocTt Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.
15T 15 G 15 Mn 15 Mn 4 V 1050—41
15F A 15G A 15 Mn A K 15 Mn 4 V 1050 —41
20T 20 G 20 Mn 20 Mn 4 V 1050—41
20 A 200G A 20 Mn A K 20 Mn 4 V 1050 —41
0rF 30 G 30 Mn 30 Mn 4 V 1050 —41
30T A 30GA 30 Mn A . K30 Mn 4 V 1050 —41
40T 40 G. 40 Mn 40 Mn 4 V 1050—41
4T A 40 G A 40 Mn A K 40 Mn 4 V 1050—41
50F 50 G 50 Mn 50 Mn 4 V 1050 —41
50T A 500G A 50 Mn A K 50 Mn 4 V 1050 —41
60r 60 G 60 Mn 60 Mn 4 V 1050—41
60T A 60 G A 60 Mn A K 60 Mn 4 V 1050—41
65T 65 G -65 Mn 65 Mn 4 V 1050—41
65F A 65G A 65 Mn A K 65 Mn 4 V 1050 —41
70F 70 G 70 Mn ) 70 Mn 4 V 1050—41
70T A 70G A 70 Mn A K 70 Mn 4 V 1050—41
30r 2 300G 2 30 Mn 2 30 Mn 6 - V 1050—41
0r2A 30G2A 30 Mn 2 A K 30 Mn 6 V 1050—41
35T 2 335G 2 35 Mn 2 35 Mn 6 V 1050—41
Br2A 35G2A B Mn2A K 35 Mn 6 V 1050—41
4T 2 40 G 2 40 Mn 2 40 Mn 6 V 1050—41
HF 2 A H0HG2A 40 Mn 2 A K 40 Mn 6 V 1050—41
45F 2 45 G 2 45 Mn 2 45 Mn 6 V 1050 —41
45T 2 A 45 G2A 45 Mn 2 A K 45 Mn 6 V 1050—41
50T 2 50 G2 50 Mn 2 50 Mn 6 V 1050—41
50Tr2A 50G2A 50 Mn 2 A K 50 Mn 6 V 1050—41
15 X 15 Ch 15 Cr "15Cr 4 454348
15 X 15 Ch A 15 Cr'A K15 Cr 4 4543 —48
20 X 20 Ch 20 Cr 20 Cr 4 454348
20 X A 20 Ch A 20 Cr A K 20 Cr 4 . 4543 —48 .
30 X 30 Ch 30 Cr 30 Cr 4 4543 —48
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Deutsche Demokratische Republik

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt A 112 -2

Minlsterium legierte Baustihle mit einem Legierungsbestandteil
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953

FOCT Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr,
30 X A 30 Ch A 30 Cr A K 30 Cr 4 4543 —48
35 X 35 Ch 35 Cr 35 Cr 4 4543 —48

"3 XA 35Ch A 35 Cr A K 35 Cr 4 4543 —48
40 X 40 Ch 40 Cr 40 Cr 4 . 4543 —48
40 X A 40 Ch A 40 Cr A K 40 Cr 4 4543 —48
45 X 45 Ch 45 Cr 45 Cr 4 4543 —48
45 X A 45 Ch A 45 Cr A K 45 Cr 4 4543 —48
50 X 50 Ch 50 Cr . . 50 Cr 4 454348
50 X A 50 Ch A 50 Cr A - K50 Cr 4 4543 —48
12MA 12MA 12 Mo A K12 Mo 5 454348
15M 15 M - 15 Mo 15 Mo 5 4543—48
20M 20M 20 Mo 20 Mo 5 A543 —48
20MA 20MA 20 Mo A K 20 Mo 5 4543 —48
30 M 30M 30 Mo 30 Mo 5 454348
30MA 30MA 30 Mo A K 30 Mo 5 454348
25 H 25 N 25 Ni 25 Ni 3 4543 —48
25H A 25 N A 25 Ni A K 25 Ni 3 4543 —48
30 H 30 N 30 Ni 30 Ni 4 4543—48
30HA 30N A 30 Ni A K 30 Ni 4 4543 —48
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt A 113 -1

Deutsche Demokratische Republik Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES

s\
N s

Ministerium legierte Baustihle mit zwei Legierungsbestandteilen
fiir Schwerindustrie ' Ausgabe vom 1.10. 1953
rocT Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.
277CT 275G 27 Si Mn, 27 SiMn 5 4543 —48
35CF 35SG 35 Si Mn 35 Si Mn 5 4543 —48
33XC 33 Ch S 33 Cr Si 33 Cr Si 6 4543 —48
33X CA 3B ChSA 33 Cr Si A K 33 Cr Si 6 4543 —48
37 X C 37 Ch S 37 Cr Si 7 CrSié 4543—48
40 X C 40 Ch S 40 Cr Si 40 Cr Si 6 4543 —48
40 XCA 40 Ch S A 40 Cr Si A K 40 Cr Si 6 4543 —48
_ ,
15X T 15 Ch G 15 Cr Mn 15 Mn Cr 5 4543 —48
1I5XTA 15Ch G A 15 Cr Mn A K 15 Mn Cr 5 4543 —48
20X T 20 Ch G 20 Cr Mn 20 Mn Cr 4 4543 —48
20 XTA 20Ch G A 20 Cr Mn A K 20 Mn Cr 4 4543 —48
40 X T 40 Ch G 40 Cr Mn 40 Mn'Cr 4 4543 —48
4 X T A 40 Ch G A 40 Cr Mn A K 40 Mn Cr 4 4543 —48
3B X2 35 Ch G2 35CrMn2 35 Mn Cr 7 454348
BXF2A 35ChG2A 35 CrMn2A K35MnCr7 4543 —48
20 X H 20 Ch N 20 Cr Ni 20 Ni Cr 5 4543 —48
20X HA 20 Ch N A 20 Cr Ni A K20 Ni Cr 5 4543 —48
40 X H 40 Ch N | 40 Cr Ni 40 Ni Cr 5 4543 —48
40 X HA 40 Ch N A 40 Cr Ni A - K 40 Ni Cr 5 4543 —48
45 X H 45 Ch N 45 Cr Ni 45 Ni Cr 5 4543 —48
50 X H 50 Ch N © 50 Cr Ni 50 Ni Cr 5 4543 —48
13 X H?2 13 Ch N 2 13 Cr Ni 2 13 Ni Cr 7 4543 —48
13XH2A 13Ch N2 A 13 Cr Ni 2 A K13 Ni Cr 7 4543 —48
13 XH3 13 Ch N3 13 Cr Ni 3 13 Ni Cr 12 4543 —48
13 XHI3A 13 Ch N3 A 13 Cr Ni 3 A K 13 Ni Cr 12 4543 —48
20XH3A 20 Ch N3 A 20 Cr Ni 3 A K 20 Ni Cr 12 4543 —48
30XH3 30 Ch N 3 30 Cr Ni 3 /30 Ni Cr 12 4543 —48
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

o Gegeniiberstellung der Bezelchnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES Al13.2
Ministerium legierte Baustihle mit zwei Legierungsbestandteilen Blace o
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
FOCT Genaue Ubersetzung . SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.

30 XH3A 30Ch N3 A 30 Cr Ni3 A K 30 Ni Cr 12 4543 —48
37 XH3A 37Ch N3 A 37 Cr Ni3 A K 37 Ni Cr 13 4543 —48
13X 2H4 13Ch 2 N4 13 Cr 2 Ni 4 13 Ni Cr 14 4543 —48
13X2H4A 13 Ch 2 N4 A 13Cr2 Ni 4 A K 13 Ni Cr 14 4543 —48
20 X 2H 4 20 Ch 2 N 4 20 Cr 2 Ni 4 20 Ni Cr 14 4543 —48
20X 2H4A 20Ch 2 N 4 A 20Cr 2 Ni 4 A K 20 Ni Cr 14 - 4543 —48
15X o 15 Ch F 15CrV 15Cr V 4 4543 —48
15X ¢ A 15Ch FA 15Cr VA K15 Cr V 4 . 4543 —48
20X o 20 Ch F 20 Cr V 20 Cr V 4 4543 —48
20X & A 20Ch F A 20Cr VA K20CrV 4 454348
40X o A 40 Ch F A 40 Cr VA K40 Cr V 4 4543 —48
50X o A 50 Ch FA 50CrVA K50 Cr V4 4543 —48
12 XM 12 Ch M 12 Cr Mo 12 Cr Mo 4.4 4543 —48
1I5MA 15Ch M A 15 Cr Mo A K 15 Cr Mo 4.4 4543 —48
20 XM 20Ch M 20 Cr Mo 20 Cr Mo 4 4543 —48
20XMA 20Ch M A 20 Cr Mo A K 20 Cr Mo 4 4543 —48
30 XM 30Ch M 30 Cr Mo 30 Cr Mo 4 4543 —48
3I0XMA 30Ch M A 30 Cr Mo A K 20 Cr Mo 4 4543 —48
B XM 35Ch M 35 Cr Mo . 35 Cr Mo 4 454348
IJBXMA 35Ch MA 35 Cr Mo A K 35 Cr Mo 4 4543 —48
IBXZMA 35Ch2MA 35 Cr Mo A K35 CrMo7 4543 —48
B X oA 35Ch Ju A 35 Cr Al A K 35 Cr Al 6 4543—48
15HM 15N M 15-Ni Mo 15 NiMo 7 4543 —48
I5HMA 1I5NMA 15 Ni Mo A K 15 Ni Mo 7 4543 —48
20HM 20N M 20 Ni Mo 20 Ni Mo 7 4543 —48
HOHMA 4O0NMA 40 Ni Mo A K 40 Ni Mo 7 4543 —48
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Standardliste Eisen und Stahl

e A1.4-1

Deutsche Demokratische Republik Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES

N,

~ 4

Ministerium legierte Baustihle mit drei Legierungsbestandteilen ,
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
FOCT Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung . SES ‘ GOST Blatt-Nr.,
20 X TC 20ChGS 20 Cr Mn Si 20 Si Mn Cr 4 4543—48
20XTCA 20ChGS A 20 Cr Mn Si A K 20 Si Mn Cr 4 4543—48
25Xrc 25Ch G S 25 Cr Mn Si 25 SiMn Cr 4 4543 —48
25 XTCA 25 ChGS A 25 Cr Mn Si A K 25 Si Mn Cr 4 4543—48 .
B Xrc 30ChGS 30 Cr Mn Si 30 Si Mn Cr 4 4543 —48
BXTIrCA 30ChGSA 30 Cr Mn Si A K 30 Si Mn Cr 4 4543 —48
3BXTC 3 ChGS 35 Cr Mn Si 35 Si Mn Cr 4 4543 —48
18 XTM 18ChGM 18 Cr Mn Mo. 18 Mn Cr Mo 4 4543 —48
18 XTMA 18ChGMA 18 Cr Mn Mo A K 18 Mn Cr Mo 4 4543 —48
40 XTM 40 ChGM 40 Cr Mn Mo 40 Mn Cr Mo 4 4543—48
HHXTIMA 4 ChGMA 40 Cr Mn Mo A K 40 Mn Cr Mo 4 4543 —48
20XH4dA 20Ch N4 FA 20Cr Ni 4V A K 20 Ni Cr V 16.4 4543 —48
18 XH4BA 18 Ch N 4-W A 18 Cr Ni 4 W A K 18 Ni Cr W 17.6.4 4543 —48
25 XH4BA 25 Ch N4 WA ' 25 Cr Ni 4 W A K 25 Ni Cr W 17.6.4 4543—48
12X2H3MA 12Ch2N3IMA . 12W2Ni3Mo A K 12 Ni Cr Mo 12.6 4543—48
18X2H4MA 1 Ch2N4MA 18 Cr2 Ni4Mo A K 18 Ni Cr Mo 14.6 4543 —48
BXH3IMA BB3ChN3IMA 33 Cr Ni 3 Mo A K 33 Ni Cr Mo 11.4 4543—148
40 XHMA 4O ChNMA 40 Cr Ni Mo A K 40 Ni Cr Mo 6.3 4543—48
3BXMOA 35 ChMjuA 35 Cr Mo Al A K 35 Cr Mo Al 6 4543—48
3BXMoA 335 ChMFA 35 CrMo VA K35 CrMo V5 4543—48
25X2M 0 A 25Ch2MFA 25Cr2Mo VA K 25 Cr Mo V.7 4543—48
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] Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES
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legierte Baustihle mit vier Legierungsbestandteilen

Standardliste Eisen und Stahl

e A114-2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

rocT Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.
30XH2ZM O A 30ChN2MFA 30CrNi2Mo VA K 30 Ni Cr Mo V 9 4543 —48
445 XHMOA 45 Ch NMFA 45CrNiMo VA K 45 Ni Cr Mo V 6 4543 —48

:
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fir Schwerindustrie

Gegeniiberstellung der Bezeichnun

Federstihle

gen nach GOST mit den Bezeichnungen der SES

Standardliste Eisen und Stahl

pae AT15-1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

SinngemiBe Ubersetzung

rocT Genaue Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.
55 C2 55§52 55 Si 2 55 Si Mn 7 4555—48
60 C 2 60 S 2 60 Si 2 60 Si Mn 7 4555—48
60C2A 60S 2 A 60 Si 2 A K60 Si Mn 7 + 4555—48
63C2A 63S2A 63 Si2A K 63 Si Mn 8 455548
5CT 55§ G 55 Si Mn 55 Si Mn 6 4555—48
60CT 60 S G 60 Si Mn 60 Si Mn 6 4555—48
60CTA 60SGA 60 Si Mn A K 60 Si Mn 6 4555—48
50XTr 50 Ch G 50 Cr Mn 50 Cr Mn 4 455548
50 XTA 50Ch GA 50 Cr Mn A K 50 Cr Mn 4 4555 —48
50X & A 50 Ch F A 50CrVA K 50 Cr V 4 4555—48
S50XT oA 5 ChGFA K5 CrMnVi4 4555—48

50 CrMn V A
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Deutsche Demokratische Republik
" Ministerium

fiir Schwerindustrie

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES

Automatenstihle

Standardliste Eisen und Stahl

sace A 11.6-1

Ausgabe vom 1. 10 1953

rocr Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung ' SES GOST Blatt-Nr.
A 12 A 12 A 12 125 20 V 1414—42
A 15 A 15 A 15 155 20 V 1414—42
A15T A15G A 15 Mn 15 S Mn 20 V 1414—42
A 20 A 20 A 20 20 S 20 V 1414—-42
A 30 A 30 A 30 . 30 S 20 V 1414—42
A 35 A 35 A 35 35S 20 V 1414—42

7
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

Standardliste Eisen und Stahl
Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES A17-1
Blatt Y A

Kugellagerstihle :
Ausgabe vom 1.10. 1953

FOCT Genaue Ubersetzung - SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.
m X6 Schtsch Ch 6 Schtsch Cr 6 110 Cr 2 (W 1)

X9 Schtsch Ch 9 Schtsch Cr 9 105 Cr 4 (W 2)

I X 15 Schtsch Ch 15 Schtsch. Cr 15 100 Cr 6 (W 3)

wXxX15Cr Schtsch Ch 15 S G Schtsch Cr 15 Si Mn 100 Cr Mn 6
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Deutsche, Demokratische Republik‘

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST 'mit den Bezeichnungen der SES

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt A 11.8 -1

Ministerium unlegierte Werkzeugstihle
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10.1953
rocr Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.
Y 7 u 7 c7 C 70 W2 V 1433 —42
Y 7A Uu7A C7A C 70W 1 V 1433—42
Y 8 U 8 C 8 C 80 W2 V 1433 —42
Y 8A U 8A C 8A C 80W1 V 1433—42
Y 9 U 9 c 9 C 90W?2 V 1433—42
Y 9A U 9A C.9A C 90 W1 V 1433—42
Y 10 U 10 c 10 C 100 W 2 V 1433—42
Y 10 A R U10 A C10 A C 100 W 1 V 1433—42
Y 12 U 12 C 12 CM5W2 -V 1433—42
Y12 A U112 A C12A - CM5W1 V 1433—42
Y3 U 13 C13 C 130 W 2 V 1433—42
Y13 A U13 A C13A C 130 W 1 V 1433—42
Y 8T U 8¢G C 8Mn C 85WS2 V 1433 —42
Y 8TA U 8GA C 8Mn A C 85 WS V 1433—42
Y10T U10 G C 10 Mn C 100 W S 2 V 1433—42
Y10T A U100 G A C10Mn A C 100 W S V 1433 —42
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

o Gegeniiberstellung der Bezeichnungen nach GOST mit den Bezeichnungen der SES A19-1
Ministerium. , legierte Werkzeugstihle Blace 7T
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953

rocTt Genaue Ubersetzung Sknngem.iiBe Ubersetzung SES . GOST Blatt-Nr.
Y 8T U 8G C 8Mn C 8 WS2 V 1433—42
Y 8TA U 8GA C 8Mn A C 8 WS V 1433 —42
Y1 T Uu10G C 10 Mn C100 WS 2 V 1433—42
Y1OTA S U1M0GA C 10 Mn A C100 WS V 1433 —42
X Ch Cr 100 Cr 6 OST 14 958—-39
X 05 Ch 05 Cr 05 130 Cr 2 OST 14 958—39
X 09 Ch 09 Cr 09 - 100 Cr 4 OST 14 958—-39"
X 12 Ch 12 Cr 12 210 Cr 46 OST 14 958—-39
7X3 7Ch3 7Cr3 70 Cr 14 OST 14 95839
8 X3 8Ch3 8Cr3 80 Cr 14 OST 14 958—39
9 X 9 Ch 9 Cr 90 Cr 6 OST 14 958—39
4 X C 4 ChS 4 Cr Si 40 Cr Si 6 OST 14 958—39
9XC 9ChsS 2CrSi 90 Cr Si 5 OST 14 958—39
X o Ch F CrV 80CrV2 OST 14 958—39
X 12 M Ch12 M Cr 12 Mo 165 Cl; Mo V 46 OST 14 <{58—39
XT Ch G Cr Mn 140 Cr 6 OST 14 958—39
5XTM 5ChGM 5 Cr Mn Mo 55 Mn Cr Mo 6 OST 14 958-—-39
XB5 Ch W-5 CrW35 133 WCrV 2 " OST 14 958—39
3XB8 " 3Chws SCrWS 35W Cr V 3411 OST 14 958—39
4XBC 4 ChWS 4 Cr W Si BBWCrV7 OST 14 958—39
5XBC 5ChWS 5Cr W Si B5WCrV7 OST 14 95839
6 XBC 6 Ch WS 6 Cr W Si S5WCrV7 OST 14 958—39
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium
fiir Schwerindustrie

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen nach GOST mit den Bezeichnungen der SES

- legierte Werkzeugstihle

e AT1.9-2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

SES

* GOST Blatt-Nr.

rocr Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung

XB T Ch WG Cr W Mn 105 W Cr 6 OST 14 958—-39
5XBT 5ChWG 5Cr W Mn 65Mn Cr W5 OST 14 958—39
9XBT 9Ch WG 9 Cr W Mn 9 Mn Cr W 5 OST 14 95839
5XHM 5ChNM 5-Cr Ni Mo 55 Ni Cr Mo 6 OST 14 958—39
6 XHM 6Ch NM 6 Cr Ni Mo 65 Ni Cr Mo 6 OST 14 958—39
8CBM 8SWM 8 Si W Mo 85 W Si Mo 5 -~ OST 14 958—39
o F v 100 V 3 OST 14 958—39
B 1 W1 W1 120 W 4 OST 14 958—39
B2 W 2 W2 115 W8 OST 14 958—39
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Standardliste Eisen und Stahl




~
"

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES

Schnellarbeitsstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt A 11.10 -1

Ausgabe vom 1.10. 1953

SinngemiBe Ubersetzung

SES

GOST 'Blatt-Nr. -

FOCT Genaue Ubersetzung

EA 173 E] 173 EJ 173 95 Cr WV 40
EA 184 E} 184 E) 184 90 Cr WV 32
EA 260 E) 260 E] 260 95 Cr Mo V 10.45
EA 276 Ej 276 E) 276 110 Cr Mo 10.26
EA 347 Ej 347 E) 347 75 W V 36.15
P9 R9 R 9 ' 90 W V 38.23
P.18 M R18 M R 18 Mo 72 WYV 727
OP ®2 ORF2 ORV2 90 W V 48.25
PK?5 RKS5 . RKS5 75 W €r 74.50
P K 10 R K10 R K 10 80 W Cr 74.100
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Deutsche Demokratische Republik

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES

Standardliste Eisen und Stahl

paee A 111-1

Ministerium GrauguB
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
rocr Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr,
CY 00 S Tsch 00 S Tsch 00 GG—00 B 141242
CY 12-28 S Tsch 12—28 © S Tsch 12—28 GG—12 B 1412—42
CY 1532 S Tsch 1532 S Tsch 15—32 GG—18 B 1412—42
CY 18—32 “S Tsch 18—-32 S Tsch 18—32 GG—18 B 1412—42
CY 21—40 S Tsch 21—-40 S Tsch 21—40 GG—22 B 1412—42
CY 24—44 S Tsch 24—44 S Tsch 24—44 GG—26 B 1412—42
M CY 28—42 M S Tsch 28—42 M S Tsch 28—42 ' GG—30 B 1412—42
M CY 32-52 M S Tsch 32—52 M S Tsch 3252 GG—32 B 1412—42
M CY 35-56 M S Tsch 35—56 M S Tsch 35—56 GG—35 B 1412—42
cYyy 2 S Tsch Z 2 S Tsch Z 2 GG—Ni Cr 1 1585—42
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Standardliste \Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik andardliste \Eisen un a

Ministerium Gegeniiberstellung der Bezeu:hnung;n der GOST mit den Bezeichnungen der SES e A T112-1
. emperguB
fiir Sclhwerindustrle . Ausgabe vom 1. 10. 1953

FOCT Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr,
KY 35—10 K Tsch 35—10 K Tsch 35—10 GTS —35 1215—41
KY 37-12 - K Tsch 37—12 K Tsch 37—12 GTS —30 1215—41
KY 35—4 K Tsch 35—4 K Tsch 35—4 GTW —35 1215—41
GTW — 40 : 1215—41

KY 40—3 _ K Tsch 40—3 K Tsch 40—3
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiilr Schwerindustrie

Gegeniiberstellung der Beze

ichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES

unlegierter StahlformguB

Standardliste Eisen-und Stahl

saee. A1113 -1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

SES

roct Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung GOST Blatt-Nr.
Cm 15—4020 . SM 15—4020 St 15—4020 GS- B 38 977 —41
Cm 25—4518 SM 25—4518 St 25—4518 GS- B 45 977 —#1
Cm 25—4522 SM 25—4522 St 25—4522 GS- 451 977 —41
Cm 35—5015 SM 355015 St 35—5015 GS- B 52 977 —#1
Cm 35—5019 SM 35—5019 St 35—5019 GS- 52.1 977 —41
Cm 55—6010 SM 55—6010 St 55—6010 GS- B 60 977 —41
Cm 55—6012 SM 55—6012 St 55—6012 GS- 60.1 977 —#1
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Deutsche Demokratische Republik

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt A 11.14'1

Ministerium Hartmetalle
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
FOCT Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.
BK 3 WK 3 WK 3 GO
BK 6 WK 6 WK 6 G1-
B K 6a W K éa W K éa H1
BK 7¢ WK 7F WK 7V H 2
BK 8 WK 8 WK 8 G1
B11 K WK1 W K1N G2
B K15 W K15 W K 15 G3
B K 20 W K 20 W K 20 G4
B K25 W K25 W K 25 G5
T 5K 7 T 5K 7 T 5K 7 S 3
T 5K 10 T 5K10 T 5K10 S 3
T14K 8 T14 K 8 T14K 8 S 2
T15K 6 T15K 6 T15K 6 S 1 .
T2K 6 T2K 6 " T2K 6 F1
T3K 6 T3OK 6 "T3OK 6 F1
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3-3

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium unlegierte Stihle Blatt‘ B1-1
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
C Si Mn P unter | S unter Erschm.- | Giite<" | Schrott-
Nr. Bezeichnung o o % o o o gm;pe gr:‘p;; Blatt-Nr.
D1 |M2 bis bis 0.030 | 0.030 M E 0 H 51
0.04 0.10
D 2 |M2AI bis bis 0.030 | 0.030 | 4 Al M E 0 H 51
: 0.04 0.10
D 3 |M4 bis bis 0.040 | 0.040 M Q 0 F1
0.05 0.28 .
Cu
D 4 |[MK4 bis bis 0.30 0.035 | 0.035 unter M Q 0 E3
0.08 0.10 0.50 0.35
o Cu .
D5 |Mu5s bis - 0.20 0.040 | 0.040 unter M Q 0 E3
0.09 0.40 0.35 :
Cu
D 6 |Mb5 bis bis 0.20 0.040 | 0.040 unter M Q 0 E3
0.09 0.10 0.40 0.35
D7 |TSt. 35S bis 0.30 | 0.060 | 0.060 T M 0 |M2,E3,C2
0.10 0.55 F1,E4,E1
: E 2
D8 |Mu b bis 0.20 | 0.050 | 0.050 ‘M | a | o | E3F1
0.10 0.40 .
D 9 IMbé bis bis 0.20 0.050 | 0.050 M Q .0 E3
, 010 | 0412 0.40 . )
D10 [Mu7 bis 0.20 0.060 | 0.060 M Q 0 E3
011" 0.40
D11 |[Mb7 bis bis | 020 | 0.050 | 0.050 Mlal o E3
0.11 0.12 0.40
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N
.

3 . ) Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik . "
Ministerium unleglerte Stihle Blatt B 1 - 2
fiir Schwerindustrie ] . Ausgabe vom 1. 10. 1953
: C Si Mn P unter | S unter Erschm.- | Giite-
Nr. Bezeichnung o % % % % ) are gm;pe Blatt-Nr.
D12 | TSt 3 bis 0.25 0.080 | 0.065 ' T M M2,E4,C11,
0.12 0.55 : C2,F1,E2,
E1, E3
D13 |M8 0.06 bis 0.30 0.035 | 0.035 ’ M E M3, F11
012 0.06 0.50 ’
D14 |Mu 8 0.06 - 0.30 0.040 | 0.040 ‘M Q - E3,E2,C11,
0.1 0.45 C14,F1,
M1, M4
D15 |[MK38 0.06 ‘bis 0.30 | 0.030 | 0.030 M E F11
012 0.06 0.50 )
D16 |[MK8S 0.06 bis 0.30 0.025 | 0.025 M, L| E F 11
. 012 | 006 | 050 : ,
D17 |MbK3&8 0.06 bis 0.50 0.035 | 0.035 ‘ . M E E2 F11
) 012 0.15 0.70
18 | St 1 ~0.09 |Analysenichtgewidhrleistet .M c1
19 [Msctu 0.07 0.30° | 0.050 | 0.055 - M E4,C3,C11,
’ 0.12 0.50 ' M2
20 |MSt.1b -1 0.07 bis 0.35 0.050 | 0.055 ‘ M M E4,C4,C11,
0.12 0.30 0.50 A : M2 .
21 | C10 0.06 0.17 0.35 0.045 | 0.045 | = - : : M Q b1,M1
012 0.37 0.65 . i
22 |CKA10 0.06 017 0.35 0.035 | 0.030 ML| E D1
012 0.37 0.65 .
23 |C10u 0.05 0.25 0.045 | 0.045 M Q M4
0.15 0.50
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Deutsche Demokratische Repubiik . . ~ Standardliste Eisen und Scahl
Ministerium unleglerte Sthle Blatt B 1-3
fiir Schwerindustrie : Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezelchnung OC/; ;I, . ZZ' P l:;:er s uoz)ter Erschm.- ﬁﬂ;’; s;r::;;- Blatt-Nr.
24 | C K10 Al 0.05 017 035 | 0.035 | 0.030 | + Al ML| E 0
0.15 0.37 0.65 -
D25 |C12R . 0.07 0.10 0.35 | 0.040 | 0.045 M Q 0 G1,M3
0.15 0.22 0.65
D2 |C12AR 0.07 0.0 | 0.20 | 0.040 | 0.045 | + Al M Q 0 G1,M3
. ' 0.15 0.22 0.40 -
D27 {Mu12 - bis 0.30 | 0.050 | 0.050 | ( Cr : M Q 0 E21,M 4
017 . 0.55 unter .
: 0.30 _
D28 | Mb12 bis 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 Cr M Q 0 E21,M 4
0.17 0.35 055 | - unter .
0.30
29 | TSt O bis - T M 0 |E3M2,C2
0.13 |Analysenichtgewihrleistet
30 | St 2 ~0.12 |Analysenichtgewdhrleistet TM| M 0 F1,E4,E2,
-{ C11,E3,C
31 |MSt.2u 0.09 0.30 | 0.050 | 0.055 ' M M 0 | E2,C3,F1,
’ ' 1 045 0.50 M1,E4,C11,
. . M2
32 |MSt.2b . 0.09 bis 0.35 | 0.050 | 0.055 M M | 0 | E2,C4M2,
. 0.15 0.30 0.50 . : . E 4
1D33 | Tu13 0.08 | 0.20 | 0.080 | 0.060 T M 0| C2
__— 0.18 0.40 F1
D34 |M13 0.12 0.09 0.65 | 0.040 | 0.040 . M Q 0 c1
0.16 015 0.85 F1
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Deutsche Demokratische Republik
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

unlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B1-4

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Blatt

Nr. Bezelchnung :/i ;’ TA:I P n:;)ter s l:;:er Ersghmn.-| Siite- | Scheott-!  Bfatt-Nr.
35 | C15 042 | 017 | 035 | 0.045 | 0.045 M| @ | 0| M1D1
048 | 037 | 0.65
3 | CK15 012 | 047 | 035 | 0.035 | 0.030 M | E 0 D1
018 |[. 0.37 | 0.65
37 | C15u 0.10 0.25 | 0.045 | 0.045 M| Q 0
10.20 0.50
D38 [ C15Q 042 | 015 | 035 | 0.040 | 0.040 M| a 0 C 14,
« 048 | 0.35 | 0.50 M4, F1
D3 | C15W3 042 | 045 | 025 | 0.035 | 0.035 M| E 0 K1
048 | 0.35 | 0.50 '
D40 | M17 045 | 010 | 030 | 0.050 | 0.050 M| Q]| o F1
: 049 | 025 | 0.60 |
D# | C18R 014 | 040 | 040 | 0.040 | 0.045 E:ter M Q| 0 G 1
022 | 022 | 065 0309,
D4 | C18AR 014 | 010 | bis | 0.040 | 0.045 | [ Cu M|lal o G1
022 | 022 | 045 g%t;(% +Al :
K ] i . Cu
D43 | C18 LR 044 | 010 | bis. | 0.040 | 0.045 unter +Al M| a 0 G1
022 | 022 | 045 0.30% -
D4 | CK18 Al 045 | 040 | bis | 0.035 | 0.035 + Al M| E 0
021 | 022 | 045 L
D45 'St 0 bis |Analyse nichtgewéhrleistet T M 0 E2,M2,
: 0.23 : M C1,E1,M1

v
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

unlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt

B1-5

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung ¢ S Mn P unter | S unter - g_g;; Blatt-Nr,
% % % % %
46 [MStOu bis Analyse nicht | 0.070 | 0.060 M C3,E1,M2
: 0.23 | gewihrleistet _
47 |[MSt0b bis. | Analyse nicht | 0.070 | 0.060 M C4E1
0.23 gewihrleistet
48 | St 3 ~0.19 |Analyse nichtgewihrleistet T M CcC11,CHt,
. M M1,E1,F1,
E4,E2
. . . E2 C11,
49 |[MSt3u bis 0.30 | 0.050 | 0.055 M M2, E1,E4,
0.22 0.50 _ M1,C3 FH
50 [MSt3b bis .02 0.40 | 0.050 | 0.055 Cr, Ni, Cu M E2 E4ET,
0.22 0.30 0.65 unter F1,C11,C4,
0.309, M2
59 |[MsSt3S bis 012 0.40 | 0.045 | 0.050 Q E2,E1,C4
0.22 0.22 0.65 .
D52 [Mb18 bis 0.10 030 | 0.050 | 0.050 Cr ] Q E21,M 4
0.23 0.35 0.55 unter
0.30% [
53 |C20 0.15 017 0.35 | 0.045 | 0.045 | Q D11, M4
0.20 0.37 0.65 , :
54 | CK-20 015 |- 017 0.35 | 0.035 | 0.030 E D1
0.20 0.37 0.65
D55 |M22 0.20 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 Q F1
0.24 0.25 0.60
D60 | C22 0.18 | 0.20 0.35 | 0.045 | 0.045 Q D 11,
0,25 0.35 0.60 D1,D 3
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium
fiir Schwerindustrie

unlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B1-6

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Blatt

(o Si Mn P unter | S unter Erschm.- | Giite- | Schrott-
Nr. Bezelchnung % % o % % A gru:fpe ;ru:;; Blatt-Nr.
D61 |CK22 018 -] 0.20 0.35 0.035 | .0.030 M E 0 D 1,
0.25 0.35 0.60 D1,D 3
D62 |C22Q 0.18 0.15 0.25 | 0.040 | 0.040 M Q 0 C 14, F1
0.25 0.35 0.50
63 | st 4 ~0.22 |Analysenicht gewihrleistet M| M | 0 |E4C1ET,
: E2
64 | M St 4 0.18 0.12 0.40 0.050 | 0.055 M M 0 |E4E1E2
0.27 0.30 0.70 M2,M1,C4
65 | C 25 0.20 0.17 0.50 | 0.045 | 0.045 M Q 0 D 11
0.30 0.37 0.80
66 | C K25 0.20 017 0.50 0.045 | 0.045 M E 0 D 1
0.30 0.37 0.80
Dé67 |M27 0.25 0.10 0.30 . 0.050 i 0.050 M Q 0 F1 -
0.29 0.25 0.60
68 | C 30 0.25 0.17 0.50 | 0.045 | 0.045 M Q 0 D 11
0.35 0.37 0.80
69 | C K30 0.25 0.17 0.50 | 0.035 | 0.030 M E 0 D 11
0.35 | 037 | 0.80 ‘
70 | St. 5 ~0.32 |Analysenicht gewahrleistet M 0 E 4
71 [MSt. 5 0.28 0.17 0.50 | 0.050 | 0.055 M M 0 | M1,CA4 E4
0.37 0.35 0.80 ci1
D72 |M35 0.30 | 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 M Q 0 F1
: 0.39 0.25 0.60
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Deutsche Demokratische Republik

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium unlegierte Stihle Blatt B 1' 7
fiir Schwerindustrie ’ Ausgabe vom 1. 10, 1953
C Si Mn P unter | S unter |’ Erschm.-| Giite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung o o o o o Are gm;pe ‘rup;; Blatt-Nr.,
73 |.C 35 0.30 017 0.50 0.045 | 0.045 M Q 0 IM1,D 1,
0.40 0.37 0.80 | ) 1 D21
74 {CK35 0.30 017 0.50 | 0.035 |.0.030 M E -0 D21,D 11
0.40 0.37 0.80 '
D75 C 3R 0.32 0.17 0.50 0.040 | 0.045 M ‘Q 0 G1
0.40 0.37 0.80 -
D7 |C3HQ 0.32 0.25 0.50 | 0.040 | 0.040 M Q 0 C 14,
! 0.40 0.50 0.75 C . F1
D77 |C3BW3I 0.32 0.25 0.40 | 0.035 | 0.035 M E 0 K1
: 0.40 0.50 0.70 ]
78 | C 40 0.35 017 0.50 | 0.045 | 0.045 M Q 0 D11
. 0.45 0.37 0.80
79 | C K40 0.35 017 0.50 0.035 | 0.030 M.| E 0 D1
. 0.45 0.37 0.80
80 |St. 6 ~0.44 |Analyse nicht gewidhrleistet TM| M 0 C1,E4
8 |MSt 6 0.38 0.17 0.50 | 0.050 | 0.055 M M 0 |M1,C4E4
) 0.50 0.35 0.80 - .
D8 |M45 0.40 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 M Q 0 E31, F1,
0.49 0.25 0.60 ) F4
83 | C45 0.42 017 0.50 | 0.045 | 0.045 M Q 0 M1,D 1N,
: 0.50 0.37 0.80 . D21, E 31
84 | C K45 0.40 017 0.50 | 0.035 | 0.030 M E 0 |F4,D21,D11,
0.50 0.37 0.80 H 31
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; Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

N
s

Ministerium 'unlegierte Stihle i Blatt B 1'8 ’
fiir Schwerindustrie . Ausgabe vom 1.10. 1953
C Si Mn P unter | S unter | Erschm.- | Giite- |Schrott- .
Nr. Bezeichnung % % % % o | | Art yu;pe grup;: Blatt-Nr.
D8 | MK 45 0.42 0.15 0.50 0.040 | 0.040 ) M E 0 FA1
0.46 | 025 0.65 :
D8 |C4 W33 0.42 0.25 0.50 0.035 | 0.035 M E 0 K1
0.50 0.50" | 0.80 ’ .
D8 |C45Q 0.42 0.25 0.50 0.040 | 0.040 M Q 0 F1
0.50 0.50 0.80 . . C 14
D8 | M50 0.45 0.08 0.25 0.060 | 0.060 ‘ ‘M| M 0 M3, F11
0.55 0.15 0.40 - »
89 | C50 0.45 017 0.50 0.045 | 0.045 M Q ‘0 D 17
0.55 | 0.37 | 0.80 , _
90 | C K50 - 0.45 0417 0.50 0.035 | 0.030 M E 0 D 11
-1 0.55 0.37 0.80 . .
D9 |[C50WS 045 | 'bis .| ‘020 | 0.025 | 0.025 - LM| E 0o [ K1
0.55 0.35 0.40 | . . .
92 |MKS53 0.50 0.10 0.25 0.035 | 0.035 M E 0 F1
: 0.54 0.20 0.45 }
D9 M55 0.50 0.10 0.30 0.050 | 0.050 ) M M 0 (. F1
0.59 0.25 0.60 '
9 | C55 0.50 017 0.50 0.045 | 0.045 M Q 0 D1
060 | 037 | 080 D2
9 | CK55 0.50 0.17 0.50 0.035 | 0.030 ' ' M E 0 DN
’ 0.60 0.37 0.80 D 21
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Deutsche Demokratische Republik

fiir

Ministerium

Schwerindustrie

unlegierte Stihle

i

Standardliste Eisen und Stahl

B1-9

Ausgabe. vom 1.10. 1953

Blatt

i X C Si M P S unt rschm.- tite- | Schrott-
Nr. Bezéichnung % % 0/: u;:er l:);) & Broghi™| e |Schrote-|  Blate:Nr.
D 9 | C55 WS 0.50 bis 0.30 0.035 0.035 M E 0 K1
0.57 0.15 0.50 L
97 | St 7 ~0.56 |Analysenicht gewahrleistet] M M 0 C1
E 4
98 | M St. 7 0.50 017 0.55 0.050 | 0.055 M M 0 M1,C4 E4
0.63 035 | 0.85 .
D 99 | MK 58 0.55 0.10 0.25 | 0.035 | 0.035 M E 0 F2
0.59 0.20 0.45
100 | C 60 0.55 017 0.50 | 0.045 | 0.045 M Q 0 M1,D 11
0.65 0.37 0.80
101 | C K 60 0.55 0.17 0.50 0.035 | 0.030 M E 0 D1
0.65 0.37 0.80
D102 | C 60 W3 0.57 0.25 0.50 | 0.035 | 0.035 M E 0 K1
. 0.65 0.50 0.8 ‘
D 103 | M K 63 060 | 010 | 025 .| 0.030 | 0.030 M| E | o F2
. 0.64- | 020 -| 045
N : S
D 104 | M 65 0.60 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 M Q 0 F1
0.69 0.25 0.60
105 | C 65 0.60 0.17 0.50 | 0.045 | 0.045 M Q 0 D 11
0.70 0.37 0.80
106 | C K 65 0.60 | 0417 | 050 | 0.035 | 0.030 M E'| 0 D 11
0.70 0.37 0.80 ‘
D 1073 C K 67 0.65 0.25 0.60 | 0.035 | 0.035 M E 0 J1. M 3
0.72 0.50 0.80 L
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

unlegierte Stihle

Blatt

B1-10

Ausgabe vom 1. 10. 1953

. C Si Mn P unter | S unter Erschm.-| Giite- |Schrott-
Nr, Bezeichnung % % % % % Art gm;pe grup;; Blatt-Nr,
D 107t M K 68 . 0.65 0.10 0.25 | 0.030 | 0.030 M E 0 F2
0.69 0.20 0.45 -
, .
108 | C 70 W 1 0.65 015 bis 0.030 | 0.020 L E 0 K1
0.74 0.30 0.25 ' _
109 | C70 W 2 065 | 015 | bis 0.040 | 0.030 M E 0 K1
. 074 | 035 | 035 ’ _
D110 [ M K 72 0.70 | -0.10 0.25 | 0.025 | 0.025 M E 0 F3
- ' 0.74 0.20 0.40 v L
D111 {MK73 0.70 0.10 0.25 | 0.030 | 0.030 M E 0 F2
. 074 0.20 0.40 F 4
D 1123l M 75 0.70 0.10 0.30 0.050 | 0.050 M Q 0 F1
0.79 0.25 0.60 '
D 1126l M K 75 0.70 0.15 0.40 | 0.040 | 0.040 M E 0 J1L,M3
0.80 0.25 0.60
DM3|{C75W3 0.70 0.25 0.60 | 0.035 | 0.035 M | E 0 K1
0.80 0.50 0.80
D114 | MK77 0.75 0.10 0.25 | 0.025 | 0.025 M E 0 F3
: 0.79 0.20 0.40 L
D115 | M K78 0.75 0.10 0.25 0.030 | 0.030 M E 0 F2
0.79 0.20 0.45
116 | C 80 W 1 0.75 0.15 bis 0.030 | 0.020 L E 0 K1
: 0.85 0.30 0.25
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Deutsche Demokratische Republik

unlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 1 - 11

Ministerium
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
C S Mn P unter | S unter Erschm.- | Glte- [ Schrott-
N:. Bezeichnung % % . % o % Art | gruppe ‘grup;; Blatt-Nr.
117 | C 80 W 2 0.75 015 bis 0.040 | 0.030 M E 0 K1
0.85 0.35 0.35
D118 | M K 82 0.80 0.10 0.25 | 0.025 | 0.025 M E 0 F4, F3 '
0.84 0.20 0.40 L
D119 | MK 83 0.80 0.10 0.25 0.030 | 0.030 M E 0 F2
0.84 0.20 0.45
D120 | M 85 0.80 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 M Q 0 F1
0.89 0.25 0.60
D121 |C8 WS 0.80 0.25 0.50 | 0.030 | 0.030 M E 0 F 4
. 0.90 0.40 0.70 : K1
D122 | M K 87 0.85 0.10 0.25 0.025 | 0.025 M E 0 F3
0.89 0.20 0.40
D123 | M K 88 - 0.85 0.10 0.25 0.030 | 0.030 M E 0 F2
089 | 020 0.45
124 | C 90 W1 0.86 0.15 bis | 0.030 | 0.020 L E 0 K1
0.94 0.30 0.25 . . -
125 . C90 W2 0.86 0.15 bis 0.040 | 0.030 M E 0 K1
‘ 0.94 0.35 0.35
D126 | C90 W3 0.85 0.25 0.40 | 0.035 | 0.035 ! M E 0 K1
} 0.95 0.50 0.60 .
D 127. MK 92 0.90 0.10 0.25 0.025 | 0.025 M E 0 F3
0.94 |- 020 | 045 ' L Fé
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Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium unlegierte Stihle saee B 1-12
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
i c Si Mn | P unter | S unter Erschm.-| Gute- |Schrot:-
Nr. Bezeichnung % % % o o Art | gruppe | gruppe Blatt-Nr.
D128 | M K 93 0.90 0.10 0.25 0.030 | 0.030 ™ E 0 F2
0.94 0.20 0.45
D129 | M 95 0.90 0.10 0.30 0.050 | 0.050 M Q 0 F ;I1, F1,
0.99 0.25 0.60 R M3
D 130 | M K 97 0.95 0.10 0.25 0.025 | 0.025 . M E 0 F3
0.99 0.20 0.40 L
131 | C 100 W 1 0.95 0.15 bis 0.030 | 0.020 L E 0 K1
1.09 0.30 0.25
132a) C 100 W 2 0.95 0.15 bis .| 0.040 | 0.030 M E 0 K1
1.09 0.35 0.35 L
D 132b| M K 10i 0.98 015 | 0.35 0.035 | 0.035 M E 0 J1
1.05 0.25 0.45 L
133 | M K 110 1.05 0.15 0.30 | 0.025 | 0.025 L-| E 0 F 4
- 145 0.25 0.50
134 | C 115 W 1 1.10 0.15 bis 0.030 | 0.020 L E 0 K1
1.25 0.30 0.25
135 | C 115 W 2 1.10 0.15 bis 0.040 | 0.030 M | E 0 K1
| 1.25 0.35 0.35 L
136 | C 130 W 1 1.26 0.15 bis 0.030‘ 0.020 L E 0 K1
1.40 0.30 0.25
137 | C 130 W 2 ) 1.26 0.15 bis 0.040 | 0.030 M E 0 K1
1.40 0.35 0.35 L
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Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium siliziumlegierte Stihle Bae B 11-1
fiir Schwerindustrie : Ausgabe vom 1. 10. 1953
C Si Mn P unter | S unter Erschm.-| Giite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung 9 % % % o Art gruppe | gruppe Blatt-Nr.
D138 | 85Si3 bis 0.50 | bis 0.060 | 0.060 M Q 0 E11
'0.10 0.80 0.30 |-
D139 | 8Si4 " bis 0.80 bis 0.060 | 0.060 M Q 0 E 11
0.10 1.20 0.30 _
D 140 | 48 Si 7 0.40 1.50 0.50 | 0.040 | 0.040 M Q 0 J1,M3
0.55 1.80 0.80 v
D 141 | 65 i 7 060 | 150 | 0.60 | 0.040 | 0.040 M|lal .o 11
0.70 1.80 0.80
D 142 |70 Si 7 0.65 1;50 0.60 | 0.035 | 0.030 M E 0 J1, K11
075 | 1.80 0.80 L
D143 | 55i 11 bis | 240 | bis | 0.030 | 0.030 M| a | 27 E 11
0.07 3.00 0.30 ‘ L .
D 144 | 5Si13 bis 3.00 bis 0.030 | 0.030 M Q 27 |- EM
0.07 3.50 0.30 L
D 1245 5Si 14 bis 3.30 0.10 | 0.035 | 0.025 M Q 27 E 11
0.07 3.80 0.25 L
D 146°| 5Si15 bis 3.60 010 | 0.025 | 0.025 M Q 27 EN
0.07 3.90 0.25 L :
D147 | 5Si17 bis 3.90 010 | 0.020 | 0.015 Cu M Q 27 E 11
0.07 4.40 0.20 unter L
0.30%,
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

manganlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B12-1 -

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Blatt

N

AN

. (o] S M P S - iite- rott-

- Nr. Bezeichnung M o/‘l) %f: uo;)tel' t;r/:)ter S_u;pe sgtrr‘lup;: Blatt-Nr.

D148 {11 Mn2b bis b.10 0.40 0.050 | 0.050 (4Al) Q 0 E2
0.16 0.35 0.70

D149 |11 Mn 2 u bis 0.40 | 0.050 | 0.050 Q| o E21
0.16 0.70.

D 150 | 8 Mn 2 0.06 bis . 0.50 0.035 | 0.035 Q 0 F 11
0.12 0.06 0.70 .

D 151,| K 8 Mn 2 0.06 bis 0.50 0.030 | 0.030 Q 0 F11

) 0.12 -0.06 0.70 ‘

D152 | K8Mn 2SS 0.06 bis 0.50 0.025 | 0.025 E 0 F 11
0.12 | 0.06 0.70

D 153 | 14 Mn 2 bis 0.10 0.50 0.050 | 0.050 (+Al) Q 0 E 21
0.20 0.35 0.75 )

D 154 {16 Mn 3 bis 0.10 0.55 | 0.050 | 0.050 (+Al) Q 0 E21
0.22 0.35 0.80 :

D 155 | 20 Mn 3 bis 0.10 0.60 0.050 | 0.050 (4Al) Q 0 E21
0.26 0.35 0.85

D 156a| 46 Mn 3 0.42 0.25 ~0.70 '0.045 0.045 Q 0 E 31
0.50 0.45 0.90

D 156b| 55 Mn 3 0.53 015 0.70 | 0.050 | 0.055 Q 0 M3

: 0.58 0.30 0.90 ' : '

D 156¢| 60 Mn 3 0.58 0.15 0.70 0.050 | 0.055 Q 0 M3

0.64 0.30 0.90 .

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3




N

Declassified in Part - Sanitized Copy Approvéd for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

manganlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt | B12-2

Ausgabe vom 1.10. 1953

C .S Mn P unter | § unte rschm.- ite- | Schrott- .
Nr. Bezeichnung o o M o, 12 er E A’;:“ gGrz;pe ss:‘u:;; Blatt-Nr.
D 157 | 75 Mn 3 0.70 0.15 0.70 0.060 | 0.060 M Q 0 ]2
0.80 0.35 0.90 : .
158 | 15 Mn 4 0.10 017 0.70 0.045 | 0.045 | M Q 0
0.20 0.37 1.00 .
159 | K 15 Mn 4 0.10 017 0.70 0.035 | 0.030 M E 0
0.20 0.37 1.00 L
160 | 20 Mn 4 0.15 017 0.70 0.045 | 0.045 M Q 0
0.25 0.37 1.00 )
161 | K 20 Mn 4 0.15 017 0.70 0.035 { 0.030- M E 0
‘ 0.25 0.37 1.00° . L *
162 | 30 Mn 4 0.25 017 0.70 0.045 | 0.045 M Q ’ 0
0.35 0.37 1.00
163 | K 30 Mn 4 0.25 017 | 0.70 0.035 | 0.030 M E 0
035-| 037 1.00 L
164-| 40 Mn 4 0.35 017 0.70 0.040 | 0.045 M Q 0 D 12
: 0.45 0.37 1.00 ’
165 | K 40 Mn 4 0.35 017 0.70 0.035 | 0.030 M E 0 C 14, D 21,
0.45 0.37 1.00 L D 12
166 | 50 Mn 4 “0.45. 017 0.70 0.040 | 0.045 M Q 0
0.55 0.37 1.00
167 | K 50 Mn 4 0.45 ' 017 0.70 0.035 | 0.030 M E 0
0.55 0.37 1.00 - L
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

manganlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B12-3

Ausgabe vom 1.10.1953

Blatt

A C S| Mn P S rschm.- | Giite- | Schrott-
Nr. Bez_elchn ung % 'O/L % i;)ter ‘;:)ter E Al:: S_u”e s‘:’upp; Blatt-Nr.
168 | 60 Mn 4 055 017 0.70 0.040 | 0.045 M Q 0
065 | 037 | 100 |
169 | K 60 Mn 4 0.55 017 0.70 0.035 | 0.030 M E 0
. 0.65 0.37 1.00 ' L

D 170 | 36 Mn 4 N 0.32 0.25 0.80 0.045 | 0.045 M Q 0 E 31
0.40 0.40 1.00 _

D171 | 10 Mn 4 0.08 0.20 | 0.80 | 0.060 | 0.060 M M 0 [C11,C5M3
0.12 0.35 1.00 . M 2

D 172 | 14 Mﬁ 4 0.10 0.30 0.70 0.050 | 0.050 M Q 0 "H21
0.18 0.50 1.20 ) .

D173 | T18 Mn 4 0.12 0.20 0.80 0.060 | 0.060 T.| @ 0 Cc2,D2
0.20 0.30 1.10 :

D174 | T 35 Mn 4 ~0.35 |~0.25 |~1.00 | 0.090 | 0.060 | Analyse nicht T Q 0. c2,M3

. ) gewihrleistet

D 175a] T 40 Mn 4 0.35 0.20 0.80 | 0.060 | 0.060 T Q 0 Cc2 D12
0.45 0.30 1.10

D 175b| 45 Mn 4 0.43 0.15 090 | 0.050 | 0.055 M Q 0 M3
0.48 0.30 1.10

D 176 | 90 Mn 4 0.85 0.25 0.90 | 0.040 | 0.040 M E 0 ]2

- 0.95 0.50 1.10 .
D 177 | 17 Mn 4 0.14 0.20 0.90 | 0.050 | 0.050 unter M Q 0 E 22
- 0.20 0.40 1.20 0.309%
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Standardliste Eisen und Stahl

B12-4

Ministerium

fiir Schwerindustrie

manganlegierte Stihle

Blatt

Ausgabe vom 1. 10. 1953

C Si Mn P unter | S unter Erschm.- | Giite- |Schrott-
Nr. Bezeichnung o % o % % Art gru;pe grup;: Blatt-Nr.
178 | 65 Mn 4 0.60 0.17 0.90 0.040 0.0,45 M Q 0
{ 070 0.37 1.20 .
179 | K 65 Mn 4 0.60 017 0.90 0.035 | 0.030 M E 0
0.70 0.37 1.20
180 | 70 Mn 4 0.65 017 0.90 0.040 | 0.045 M Q 0
, 075 | 037 | 1.0 , _
181 | K 70 Mn 4 0.65 0.17 0.90 0.035 | 0.030 M E 0
© 075 0.37 1.20
D 182 |15 Mn 5. 0.10 0.17 1.00 (‘);040 0.045 M Q 0 GM1
0.20 0.37 1.30 S ‘
D 183 | 19 Mn 5 0.17 0.40 1.00 | 0.050 | 0.050 Cr M Q 0 D 31, E 22
0.23 0.60 1.30 unter
0.30% ) -
D 184 | 20 Mn 5 0.17 0.45 1.00 0.040 | 0.040 M E 0 H 21
0.23 0.65 1.30
D185 | 25Mn 5 0.22 0.40 1.10 0.040 | 0.040 M E 0 H21
0.28 0.60 1.40
D18 |18 Mn 5 bis 0.40 1.20 | 0.050 | 0.050 (+AD) M Q 0 |C5M3,G1
0.20 0.60 _ 1.40 : - ’
D187 |10 Mn 5 0.08 bis 1.10 0.030 | 0.030 M Q 0 F 12
0.12 1.50 "

0.15

Cr
unter }
0.309,
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Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik

7N\

Ministerium manganlegierte Stihle Blatt B 12"'5
fiir Schwerindustrie . Ausgabe vom 1.10. 1953
|
) C Si Mn P unter | S unter |~ Erschm.-| Giite- |Schrott- .
Nr. Bezeichnung % % 9 o % Art | gruppe | gruppe Blatt-Nr,
D188 | K10 Mn 5 0.08 bis 1.10 0.025 0.020 Cu M E 0 F 12
0.12 0.15 1.50 unter . v
0.309,
D189 |17 Mn 5 0.15 0.15 1.10 0.030 | 0.030 - M Q 0 F 12
0.20 0.35 1.50 - .
D 190 30 Mn 5 6.27 0.20 1.20 0.035 | 0.030 M E 0 D 31, D 12
. 0.34 0.35 1.50
D 191 | 36 Mn 5 0.32 0.20 1.20 0.035- | 0.030 M E 0 D31
0.40 0.35 1.50 .
D192 | 25 Mn 6 . 0.20 ‘bis 1.40 0.030 | 0.030 ) M E 0 F 12
0.30 015 1.80
D193 |8 Mn 6 0.06 bis 1.40 | 0.030 | 0.030. Cu ‘ M E 0 F 12
- 012 0.06 1.80 unter L .
I 0.309,
194 | 30 Mn 6 025 | 047 | 1.40 | 0.040 | 0.045 T M|laQ ]| o .
’ -0.35 0.37 1.80 )
195 | K 30 Mn 6 0.25 017 1.40 0.035 | 0.030 . M | E 0
0.35 0.37 1.80 : .
196 | 35 Mn 6 0.30 017 1.40 | .0.040 | 0.045 M Q 0
0.40 0.37 1.80 ) .
197 | K 35 Mn 6 0.30 017 1.40 0.035 | 0.030 M E 0
) 0.40 0.37 1.80 ’
198 | 40 Mn 6 . 0.35 0.17 1.40 0.040 | 0.045 ' ' M Q 0
0.45 0.37 1.80 .

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik

Ministerium manganlegierte Stihle Blatt B 12-6
"filr Schwerindustrie : Ausgabe vom 1. 10. 1953
. C Si Mn P unter | S unter " |Erschm.-| Gite- |Schrott-
Nr. Bezeichnung % o o % % ) . b gru;pe srup;; Blatt-Nr.
199 | K 40 Mn 6 0.35 0.17 1.40 0.035 0.030 - ) M E 0
’ 0.45 0.37 1.80 -
200 | 45-Mn 6 0.40 0.17 1.40 0.040 | 0.045 M Q 0
) 0.50 0.37 1.80 :
201 | K 45 Mn 6 0.40 0.17 1.40 0.035 | 0.030 ‘ ’ o M E 0
0.50 0.37 1.80 -
202 | 50 Mn 6 0.45 0.17 1.40 0.040 0.045 ) M Q Y
’ 0.55 0.37 1.80
203 | K 50 Mn 6- 0.45 0.17 1.40 0.035 | 0.030 - M E 0
0.55 0.37 1.80 L
204 | 36 Mn 7 0.33 0.15 1.60 0.035 | 0.035 : . M E 0 C 14
0.40 0.35 1.90 ) L
T *
D 205 | 50 Mn 7 0.45 bis 1.50 0.040 | 0.040 M Q 0 J1
: 0.55 0.40 2.00 ' : .
206 | 40 Mn 7 0.35 017 1.80 0.040 0.045 . M Q 0
) : 0.45 0.37 2.00 .
207 | K 40 er; 7 0.35 0.17 1.80 | 0.035 | 0.030 M E 0
045 | 037 | 2.00 o L
D 208 | 10 Mn 8 0.06 0.15 1.80 0.030 | 0.030 Cu M E 29 F 12
: 0.12 0.25 220 unter L
0.309%,
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

filr Schwerindustrie

manganlegierte Stihle .

Standardliste Eisen. und Stahl

B12-7

Ausgabe vom 1.10. 1953

Blatt

. C Si Mn P unter | S unter Erschm.-| Gute- |Schrott-

Nr. Bezeichnung % % % o % e gru;pe gmp;; Blatt-Nr.
D 209 | K 10 Mn 8 0.06 0.15 1.80 0.025 | 0.020 Cu M E 29 “F 12
co - 0.12 0.25 2.20 unter L

~ ‘ 0.309,
D210 | 25Mn 8 0.22 0.25 1.90 0.030 | 0.030 M E 29 ) 3
0.28 0.35 2.20 ' L
D 211 | 13 Mn 12 0.10 0.15 2.80 0.030 | 0.030 | Cu M E 29 F12, D 23
0.15 0.25 3.20 . unter L
_ 0.30%, '
D 212 | K 13 Mn 12 0.10 0.15 2.80 0.025 | 0.020 Cu M E 29 F12
0.15 0.25 3.20 S unter L
0.309%
D 213 | X 120 Mn 12 1.10 0.30 | 12.00 0.100 | 0.040 L E 29 HB5,J)21
) (120 Mn 50) 1.30 0.50 | 13.00 4
D 214 | X 75 Mn 13 0.70 0.30 | 13.00 0.100 | 0.040 L E 29 HS5, ] 21
‘ (75 Mn 52) 0.80 0.50 | 14.00
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

chromlegierte Stihle
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Standardliste Eisen und Stah!

B13-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Blatt

0.25 0.37 0.80 1.00

C Si an P .unter | S unter Cr Erschm.-| Gite- |Schrott-
Nr. Bezeichnung % % % % % o e gru;” grum:: Blatt-Nr.
D 215 {125 Cr 1 1.20 0.15 0.25 0.025 | 0.025 0.20 M E 0 K 11
: - 1.30 0.30 0.40 0.35 L
D26 | 8 Cr 1 0.80 '} 0.30 0.50 | 0.035 | 0.035 0.30 M E' 0 K 11
: 0.90 0.50 0.70 0.45 L
D 217 | 130 Cr 2 1.25 0.20 0.20 0.025 | 0.020 0.40 L | E 0 K 11
R ] 1.40 0.35 040 | - 0.60
D 218 | 140 Cr 2 1.35 0.25 0.25 0.025 | 0.025 0.40 L » E 0 K11
1.45 0.40 035 _ 0.60
219 | 110 Cr 2 1.05 | 015 | 020 | 0.027 | 0.020 | 0.40 L | E 0 | F4J11,K11
) 115 0.35 0.45 0.70 .
| :
D220 | 30Cr2 0.26 0.15 0.60 0.035 | 0.035 0.50 - M E 0 H21
. 0.34 0.35 0.80 0.70 L
. D221 | 15Cr3 0.12 0.20 0.40 | 0.035 | 0.035 0.50 M E 0 D2
0.18 0.35 0.60 0.80 L
D222 90 Cr 3 0.85 0.15 0.20 0.030 | 0.030 /0.70 M E 0 K1, F4
0.95 0.30 0.40 0.90 L
223 | 15Cr 4 0.12 0.17 0.30 | 0.040- | 0.040 0.70 M Q 0 D2
0.20 0.37 0.60 1.00
224 |'K 15 Cr 4 0.12 017 0.30 0.035 .| 0.030 0.70 M E 0 D2
0.18 0.37 0.60 1.00 L
225 {20 Cr 4 015 017 0.50 0.040 | 0.040 0.70 M Q 0 D2
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

chrbmlegierte Stihle

Blatt B 13 - 2

Ministerium
fir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
C Si Mn P unter | S unter Cr Erschm.-| Gite- |Schrott-
Nr. Bezeichnung % o % % % % e gru;pe grup;: .Blatt-Nr.
226 | K 20 Cr 4 0.17 017 0.50 0.035 | 0.030 0.70 M E 0 D2
0.25 0.37 0.80 1.00 L
227 | 30 Cr 4 0.25 0.17 0.50 0.040 | 0.040 0.80 M Q 9
0.35 0.37 0.80 1.10
228 | K 30 Cr 4 0.25 017 0.50 0.035 0.030 0.80 M E 9
0.35 0.37 0.80 . 1.10 L
229 (35 Cr 4 0.30 0.17 0.50 0.040 | 0.040 0.80 M Q 9 D 12
040 | 037 | 0380- 110
230 | K 35 Cr 4 0.30 017 0.50 0.035 {-0.030 0.80 . M E 9 D 12
’ 0.40 0.37 0.80 1.10 L
231 | 40 Cr 4 0.35 017 0.50 0.040 | 0.040 0.80 M Q 9 D 12
0.45 0.:%7 0.80 ’ 1.10
232 | K 40 Cr 4 0.35 017 0.50 0.035 | 0.030 0.80 M E 9 D12 |11
0.45 .| 0.37 0.80 1.10 L
233 | 45 Cr 4 - 0.40 017 | 0.50 0.040 | 0.040 0.80 M Q 9
0.50 0.37 0.80 1.10
234 | K 45 Cr 4 0.42 017 0.50 0.035 | 0.030 0.80 M E 9
' 0.50 0.37 0.80 110 ° L
'235 50 Cr 4 0.40 0.17 0.50 0.040 | 0.040 0.80 M Q 9
0.50 0.37 0.80 1.10
236 | K 50 Cr 4 0.47 017 0:50 0.035 | 0.030 0.80 M E 9
’ 0.55 0.37 ) 0.80 1.10 L
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Standardliste Eisen und Stahl

B13-3

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chromlegierte Stihle

Blatt

Ausgabe vom 1.10. 1953

C Si M P S C rschm.-| Giite- |Schrote-
Nr. Bezeichnung o 0/:) %:' 1;:” . ':)'/:er %: Erschr Suppe sg:'uppe Blate-Nr.
D 237 | 31 Cr 4 0.28 0.10 0.30 | 0.025 | 0.025 0.90 L E 9 E 31
) 0.36 0.25 0.60 1.20
238 | 105 Cr 4 1.00 0.15 0.20 0.027 | 0.020 0.90 L E 7 ] 1
) 1.10 0.35 0.40 J1.20
239 | 60Cr5 0.55 017 0.50 0.040 | 0.040 1.10 M Q 9
0.65 0.37 0.80 1.30
240 {105 Cr 5 1.00 | 0.20 bis 0.025 | 0.020 1.20 L E 7 K 11
1.10 0.40 0.25 1.50
D 241 42 Cr 6 0.38 0.10 0.30 0.025 | 0.025 1.30 M E 9 E 31
. 0.46 0.25 0.60 1.60 L
242 1145 Cr 6 1.30 0.15 0.45 0.025 | 0.020 1.30 - L E 9 K 11
1.50 0.35 0.70» 1.60
243 | 100 Cr 6 0.95 0.15 0.20 0.027 | 0.020 1.30 L E 7 K11, J 11
i 1.10 0.35 0.40 ) 1.65
D244 | 8 Cr7 0.80 0.15 0.25 |- 0.025 | 0.020 1.60 L E 7 J1, K11,
0.90 0.35 0.40 1.90 K 21
D 245 {200 Cr 8 1.90 0.15 0.70 0.035 | 0.035 1.90 M E 7 | K11, 21
2.10 0.30 1.00 -2.20 L
D246 | 16 Cr 9 0.12 0.15 0.30 | 0.035 | 0.035 2.20 M E 9 H 1
0.20 0.35 0.50 ’ 2.50 L
D247 | 10Cr 11 0.08 0.15 0.30 0.035 | 0.035 2.70 M E 9 H1
0.12 0.35 0.50 ) 3.00 L
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Ministerium
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fiir Schwerindustrie

chromlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B13-4

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Blatt

Cc Si Mn P unter { S unter Cr

Nr. Bezeichnung % % % % % % E"’;';;"" ﬁg;:; s;:"::;:' Blatt-Nr.
248 | X 210 Cr 11 2.00 '0.25 0.20 0.030 | 0.030 | 11.00 L E 8 K 11, H 31,
(210 Cr 46) 2.25 0.40 0.40 12.00 K 21
249 | X 10 Cr 13 . .bis - 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 12.50 L E 8 H 11, H 31,
(10 Cr 52) 0.12 0.50 0.40 ) 13.50 31
D250 | X 20 Cr13 . . 0.17 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 12.50 L E -| 20 H 11, G 23,
(20 Cr 52) . 0.22 0.50 040 | . 13.50 K21, J 31
251 | X 40 Cr 13 0.38 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 12.50 L E 20 K11, H 11,
(40 Cr 52) © 0.43 0.50 0.40 : 13.50 J1
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3 § . Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik | . . . .
Ministerium mcke"eglerte Stihle Blatt B 14 "1
fiir Schwerindustrie ’ ‘| Ausgabe vom 1.10. 1953
. C Si Mn P unter | S unter Ni Erschm.- | Giite~ | Schrott-

Nr. Bezeichnung o o o % % o At gm;pe Eruppe Blatt-Nr,
D 252 | 10 Ni 1 . 0.07 0.10 030 | 0.030 | 0.030 | 020 | - M Q 0 F12
: 0.12 0.25 0.60 0.40 L

253 | 25 Ni 3 0.20 0.17 0.50 | 0.040 | 0.040 0.50 ‘ M Q 12
0.30 0.37 0.80 0.90 .
254 | K 25 Ni 3 020 | 017 0.50 | 0.035 | 0.030 0.50 M E 12
0.30 0.37 0.80 | 0.90 L |
255 | 30 Ni 4 0.25 017 0.‘50 0.040 | 0.040 | .0.80 M Q 12
0.35 0.37 0.80 1.20
256 | K 30 Ni 4 ‘ ‘ 0.27 017 0.50 0.035 | 0.030 0.80 M E 12
. 0.35 0.37 0.80 1.20 L
. \ .
D 257 | 24 Ni 4 ) 0.20 0.20 0.60 | 0.035 | 0.30 1.00 M E 12 D3
0.28 |-0.35 0.80 1.30 L
D258 | 34 Ni 5 0.30 0.20 0.30 | 0.035 | 0.030 1.20 M E 12 D 3
0.38 | 0.35 0.50 1.50 L
D 259 | 24 Ni 8 0.20 0.20 0.60 | 0.035 | 0.030 | 1.90 M E 12 D 31
0.28 0.35 0.80 2.20 L
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molybdinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt

B15-1

Ausgabe vom 1. 10, 1953

Si

P unter

S unter

Erschm.-

Gite-

Schrott-

. Mo
Nr. Bezeichnung % % % % % i l Art | gruppe | gruppe Blatt-Nr.
D 260 | 15 Mo 3 0.12 015 0.50 0.040 | 0.040 0.25 Cr M Q 0 G 11, M4,
0.20 0.35 0.80 0.35 unter E 22
i 0.30%,
261 |15Mo 5 0.10 0.17 040 | 0.040 | 0.045 | 0.40 M Q 0
0.18 0.37 0.70 0.55
é62 K 15 Mo 5 0.10 0.17 0.40 | 0.035 | 0.030 040 M E 0
0.16 0.37 0.70 0.55 L
263 | 20 Mo 5 0.15 0.17 0.40 | 0.040 | 0.040 | 0.40 M Q 0
o 0.25 0.37 0.70 0.55
264 | K 20 Mo 5 017 | ~0.17 0.40 0.035 | 0.030 0.40 M E 0 D 31
0.24 0.37 0.70 0.55 . L
265 | 30 Mo 5 0.25 017 0.40 | 0.040 | 0.040 | 0.40 M Q 0 :
0.35 0.37 0.70 0.55
266 | K 30 Mo 5 0.26 017 0.40 | 0.035 | 0.030 0.40 M E 0
0.34 0.37 0.70 : L

0.55
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

vanadinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 16 ..1

Ausgabe vom 1.10.1953 |

Giite- | Schrott- Blatt-Nr.

I"\

£\
N

Nr. Bezeichnung C Mn P unter | S unter. v
% % A % % | gruppe | gruppe
D 267 | 100-V 1 0.95 0.20 0.025 | 0.020 | 0.07 E 0 K11
1.05 0.40 - 0.12
268 | 100 V 3 0.95 0.20 0.025 | 0.020 0.20 E 0 K11
1.05 0.40 0.40
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Ministerium
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wolframlegierte Stihle
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3-3

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 17 -1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Si

P unter

S unter

Cr

Erschm.-

Giite~

Schrott-

Blact-Nr.

£\
~/

N
.

Nr. Bezeichnung % % % % Arc | gruppe | gruppe
29 | 120 W 4 0.15 0.025 | 0020 | 015 | 0.90 L | E 5 K 11
. 0.30 0.25 | 1.10 : :
270 | 115 W 8 0.15 10025 | 0.020 | 015 | 1.80 L | E 5 K 11
, 0.30 : 0.25 | 2.00
D 271 | 130 W 19 0.20 0.025 | 0020 | bis | 450 L | E 6 K 11
0.30 0.25 | 5.00
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Standardliste Eisen und Stah!

Deutsche Demokratische Republik

titanlegierte Stihle

sae B 18-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Ministerium
fiir Schwerindustrie
C Si P unter Ti iite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung o o o o Su;pe sg:‘up;; Blatt-Nr.
D272 | 5Ti5 bis 0.25 0.020 0.40 E 0 D 23
a 0.10 0.40 0.60
NS
7N
N -
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) ; " Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik . .
Ministerium phosphor-schwefellegierte Stihle gate B 19-1
fiir Schwerindustri_e ) ) Ausgabe vom 1. 16. 1953
C Si " Mn P unter | S un\ter A Erschm.-| Gite- |Schrote-|
Nr. Bezeichnung % o o o o Are | guppe ruppe Blatt-Nr.
D273 | 7510 bis | 0.50 0.080 | 0.080 . T Q 0 C12, C2,
i 0.10 1.00 0.150 - F1
D274 | 9520 - bis 0.50 0.080 | 0.150 A . . T Q 0 Cc13,C2
’ 0.10 0.80 0.250
D275 95 20.5 bis . 0.50 0.060 | 0.150 - T Q 0 C13,C2
0.10 0.80 0.250 ., :
276 | 10 S 20 6.07 ‘ 0.15 0.60 0.080 | 0.150 M Q 0 |- C13
. 0.12 0.35 0.90 0.250 : ,
277 | 15S 20 0.10 0.15 0.70 0.060 | 0.150 ) M Q 0 Cc13
0.20 0.35 1.00 * 0.250 |.
278 | 20 S 20 0.15 0.15 0.60 0.060 .| 0.150 ) » M Q 0 C 13
0.25 0.35 0.90 0.250
279 | 30S 20 ' 0.25 0.15 0.70 0.060 | 0.150 - M| @ 0 C13
- 0.35 0.35 1.00 -| 0.250 ’
280 | 35S 20 0.30 0.15 0.80 0.060 | 0.150 ) L M Q 0 cC13
0.40 0.35 1.20 0.250 .
D281 | 9S25 bis .0.50 0.080 | 0.200 . T Q 0 C13,C2
: 0.10 ) 0.80 0.300 |-
D282 | 9S258 bis . 0.50 0.060 | 0.200 T Q 0 C13,C2
0.10 0.80 0.300
2831 15 SMn 20 0.10 015 -] 1.00 0.060 | 0.150 : M Q | 0 Cc13
: 0.20 0.35 1.40 0.250
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Deutsche Demokratische Republik ) - Standardliste Eisen und Stahl
Ministerium phosphor-schwefellegierte Stihle Bae B 19-2
fiir Schwerindustrie - ) Ausgabe -vom 1. 10. 1953
Nr. Bezeichnung "Z A :/L ZZ P ‘;/'::er $ l:);)ter Erschm. 33;:; S::‘J:;;‘ Blatt-Nr.

D 2846 P15 bis 0.25 0:120 | 0.050 ) T Q 0 C12,C2
0.09 : 0.50 | 0.200

D285 |6 P 20 bis 0.20 | 0.150 | 0.050 T Q 0 C12,C2
0.09 0.45 | 0.250

D 286 | 6 P.30 bis N ‘ 0.20 0.250 0.059 4 T Q 0 Cc12,C2

0.09 ’ 0.45 | 0.350
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

silizium-manganlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

pae B 31-1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

C Si M P S schm.- ite- | Schrott- .
Nr. Bezeichnung o o 1%: ‘:}/’:er l:;’ter Er Al:: g?:;pe sg:‘up;; Blatt-Nr.
D 287 | K 38 Si Mn 4 0.34 0.70 0.90 0.035 | 0.030 M E 0 D 3
0.42 0.90 1.20 L .
D 288 | 46 Si Mn 4 0.42 0.80 0.80 0.040 | 0.040 M E 0 D31,D 2
0.50 1.00 1.00 ' L
D 289 | K 53 Si Mn 4 0.50 0.80 0.80 0.035 | 0.030 M E 0 D 31, K 11
: 0.57 1.00 1.00 L
290 | 27 Si Mn 5 0.22 1.10 1.16 0.040 | 0.040 M Q 0
0.32 1.40 1.40 :
291 | 35 Si Mn 5 0.30 1.10 110 | 0.040 | 0.040 Q@ | 0 |D12,H3
0.40 1.40 1.40
D292 | K35SiMn5 030 | 1.10 1.10 0.035 0;030 M E 0 D 12, C 14
0.40 1.40 1.40 - L .
D 293 | 37 Si Mn 5 0.33 1.10 1.10 0.035 | 0.035 M E 0 D21
’ 0.41 1.40 1.40 . L
D 294 | 65 Si Mn 5 0.60 1.00 0.90 /0.040 0.040 M Q 0 ] 1
0.70 1.30 1.10 .
D 295 | 45 Si Mn 5 0.40 1.10 1.10 0.040 | 0.040 M Q 0.
0.50 1.40 1.40
296 | 55 Si Mn 6 0.50 1.30 0.80 0.040 | 0.040 M Q 0 J1
0.60 1.80 1.00
297 | 60 Si Mn 6 0.55 1.30 0.80 0.040 | 0.040 . M Q 0 J1
0.60 1.80 1.00
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silizium-manganlegierte Stihle
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Standardliste Eisen und Stah!

Blatt B 31 - 2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

C Si Mn P unter | S unter Erschm.- | Giite- | Schrott- .
Nr. Bezeichnung o . % o % Art g,u;‘;e gru:;; Blatt-Nr.
298 | K 60 Si Mn 6 0.56 1.30 0.80 | 0.030 | 0.030 M E 0 1
0.63 1.80 1.00 L
299 | 55 Si Mn 7 0.50 1.50 0.60 0.040 | 0.040 M Q 0 J1
0.60 2.00 0.90 )
A 300 | 60 Si Mn 7 0.55 1.50 0.60 0.040 | 0.040 M Q 0 _| 1
0.65 2.00 0.90° T _
301 | K60 SiMn7 - 0.56 1.60 0.60 0.030 | 0.030 M |\E 0 )1
0.63 2.00 0.90 L
302 | K 63 Si Mn 8 - 0.60 1.80 0.60 0.030 | 0.030 M E 27 )1
0.65 2.20 0.90 . L
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Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik re . . . .
Ministerium silizium-chromlegierte Stihle : pace B 32-1
fiir Schwerindustrie - ) - Ausgabe vom 1.10. 1953
C Si Mn P unter | S unter -Cr Erschm.-| Giite- |[Schrott-
Nr. Bezeichnung % % % % % % e gm;ie grup;: Blatt-Nr.
D 303a| 62 Si Cr 5 050 | 1.00 0.90 0.025 | 0.035 0.40 . L E 0 M3
A 0.65 1.30 1.10 . 0.60
D 303b| 64 Si Cr 5 0.60 1.20 | .0.40 0.030 | 0.030 0.40 L E 0 K 11
0.68 -| 1.40 0.60 0.60 :
D304 |67SiCr5 » 0.62 1.20 0.40 0.035 | 0.0385 0.40 M E 0 K1, )1
0.72 1.40 0.60 0.60 L
305 {90 Cr Si5 0.85 1.20 0.30 0.030 0.030 0.95 M | E 7 K1
0.95 1.60 0.60 1.25 L
D 306|125 CrSi 5 1.20 1.05 0.60 0.030 | 0.030 1.10 M E 7 K1
1.30 1.25 0.80 ) . 1.30 L
307 |33CrSi6 - 0.29 1.00 0.30 0.040 | 0.040 1.30 M Q 9
0.37 | 1.30 0.60 1.60
308 | K33 CrSib 0.29 1.00 0.30 0.035 | 0.030 1.30 M E 9
0.37 1.30 0.60 . 1.60 L
309 {37 CrSi b 0.32 1.00 0.30 0.040 -| 0.040 1.30 M Q 9
0.42 1.30 0.60 1.60
310 | 40 Cr Si 6 v 0.37 1.20 0.30 0.040 | 0.040 1.30 V M Q 9
: 0.45 7| 1.60 0.60 1.60
311 | K40 Cr Si 6 0.37 1.20 0.30 0.035 | 0.030 1.30 M E. 9 K1
0.45 1.60 0.60 1.60 L
D 312 | 45 Si Cr 16 0.40 3.80 0.30 0.030 | 0.030 2.50 ) L E 9 H 31
. 0.50 4.20 0.50 2.80 -
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Deutsche Demokratische Republik o ) Standardliste Eisen und Stahl
Ministerium silizium-chromlegierte Stihle Bare B 32-2
fur Schwerindustrie 1 Ausgabe vom 1.10. 1953
‘ C s M rschm.- e= chrott-
Nr. Bezeichnung % %i (%: P t:);;ter § ‘:)/r:)ter ;: E At‘ : frﬂ;.pe sg:'up;; Blatt-Nr.
D 313 | 150 Cr Si 14 1.40 1.40 0.30 0.030 | 0.030 3.40 . L E 8 K 11
1.60 1.60 0.50 3.60 ’
D 314 | 45 Cr Si 34 0.40 3.00 0.30 0.030 | 0.030 8.00 L E 8 H 31
i 0.50 3.50° | 0.50 9.00 ;
’ ) vV %)
D35|8CrSié ' bis 1.50 0.20 0.030 | 0.030 1.50 0.16 L E 9 H 22
» 0.12 1.80 0.40 - 1.80 0.20
D 316 | X 10 Cr Si 6 bis | 220 | 020 | 0.030 | 0.030 | 5.80 L | E 8 | H2
0.12 2.50 0.40 6.20 . )
D 317 | X 10 Cr Si 13 bis 2.00 0.20 0.030 | 0.030 | 12.50 L E 21 H 22
0.12 2,30 0.40 13.50 )
D 318 | X 10 Cr Si 18 bis 1.90 0.20 0.030 | 0.030 | 17.50 : L E 21 - H22
. ) 0.12 2.20 0.40 18.50
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Standardliste Eisen und Stahl

B 33-1

flir Schwerindustrie

mangan-chromlegierte Stihle

Blatt

Ausgabe vom 1.10. 1953

. C Si Mn P unter | S unter, Cr Erschm.-| Giite~ |Schrott-| . :
Nr. Bezeichnung % % % % % o% Are | gruppe grup;; Blatt-Nr.
D 319 | 20 Mn Cr 6 0.17 0.15 1.40 0.030 | 0.030 0.25 M E 0 F12
0.23 0.30 1.70 0.50 L
320 |[15Mn Cr 5 0.12 0.17 1.10 0.040 | 0.040 0.40 M Q 0 D2
. ‘ 020 | 037 | 140 0.70
321 |[K15Mn Cr 5 0.12 0.17 1.10 0.035 -| 0.030 0.40 . M E 0 K11, D2
0.18 0.37 1.40 0.70 L
322 |35 Mn Cr 7 0.30 0.17 1.60 0.040 | 0.040 0.40. M Q 0 ‘
0.40 0.37 1.90 0.70 ’
323 | K35 Mn Cr7 0.32 0.17 1.60 0.035 0.030 0.40 M E 0
0.40 0.37 1.90 . 0.70 L
D324 |22Mn Cr7 0.19 0.15 1.50 0.030 | 0.030 . 0.70 M E 0 F 12
0.25 0.30 1.80 0.90 L
D 325 | 105 Mn Cr 4 1.00 0.15 1.00 0.035 0.035 0.70 M E 0 K 11
o 1.10 0.30 1.20 1.00 L
D 326al 16 Mn Cr 5 0.14 0.20 1.00 0.035 0.030 0.80 M E 9 D2
0.19 0.35 1.30 1.10 L
D 326b] 12 Mn Cr 5 0.09 bis 1.00 0.025 0.025 -0.80 L E 9
0.14 0.40 1.30 1.10
327 | 20 Mn Cr 4 0.15 017 0.90 | 0.040 | 0.040 0.90 M Q 9 D2
0.25 0.37 1.20 . 1.20
328 | K 20 Mn Cr 4' 0.18 017 0.90 0.035 0.030 0.90 M E 9 K 14
0.25 0.37 1.20 1.20 L D2
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

filr Schwerindustrie

mangan-chromlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B33-2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Blatt

Mn

C Si P unter | S unter Cr Erschm.-| Giite- '| Schrott-
Nr. Bezeichnung o % % % % % At grﬂzpa grup;: ' Blatt-Nr.
329 | 40 Mn Cr 4 0.35 0.17 090 | 0.040 | 0.040 0.90 M Q@ 9
0.45 0.37 1.20 1.20
330 | K 40 Mn Cr 4 0.37 0.17 0.90 | 0.035 | 0.030 0.90 M E 9
0.45 037 | 1.20 1.20 L :
331 | 50 Mn Cr 4 0.45 0.17 0.70 | 0.040 | 0.040 0.90 M E 9 J1
0.55 0.37 1.00 ) 1.20 '
332 | 20Mn Cr 5 0.17 0.20 1.10 | 0.035 | 0.030 1.00 - M E 9 . D2
. 0.22 0.35 | .1.40 . 1.30 L
D333 {22MnCré 0.20 0.15 1.30 | 0.030 | 0.030 1.20 M E 9 K11
0.25 0.35 1.60 1.50 L
334 | 100 Mn Cr 6 0.90 | 0.40 0.90 | 0.027 | 0.020 1.30 M E 7 J 1
1.10 065 | 1.20 1.65 L
D 335 | X 40 Mn Cr 18 0.30 0.30 | 17.00 | 0.100 | 0.040 3.00 M E 26 H 31, ) 31,
0.50 0.80 | 19.00 13.50 L H 5

(40 Mn Cr 72)
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

Schwerindustrie

mangan-nickellegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 34 '1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Blatt-Nr.

. R C Si Mn. P unter | S unter | Ni Erschm.-| Giite~ |Schrote-
Nr. Bezeichnung o % % o % % sArt gru;:e grupol::
D 336 | 8 Mn Ni 4 bis bis 0.90 0.030 | 0.030 0.40 M E 12 F 12
- 0.10 0.15 1.20 v 0.60 L
D 337 | 20 Mn Ni 4 0.18 0.25 0.90 0.030 | 0.030 0.60 M E 12 F12
0.22 0.40 1.20 0.80 L
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

3-3

mangan-vanadinlegierte Stihle
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B35"1 ‘

Ausgabe vom 1.10.1953 '

C Si Mn P unter | S unter A Erschm.- Gu e- | Schrott-
Nr. Bezeichnung % % % % % % Art gru;pe .srt:p;: Blatt-Nr.
D338 |90 MnV38 0.85 015 | 1.80 0.030 | 0.030 0.07 M E 0 K 11
) 0.95 0.30 2.00 0.12 L
D33% |37MnV7 0.33 0.20 1.60 | 0.035 | 0.030 0.07 M E 0
0.41 0.40 1.90 e 0.12 . L o
D340 | 42MnV7 0.38 015 1.60 0.035 | 0.030 0.07 M E 0 D 12, C 14,
0.45 0.35 1.90 0.12 L D 21
D31 |48MnV7 0.44 0.20 1.60 0.035 | 0.030 0.07 M E 0 D 12
0.52 0.40 1.09 0.12 L
D342 |25MnV 8 0.22 0.25 1.90 0.030 | 0.030 0.07 M E 0 H 51, )31
0.28 0.35 2.20 " 0.15 L .
D33 | X22Mn V18 0.20 0.80 17.06 0.100 0.040 0.50 M E 29 H 51, ] 21
(22Mn V 72) 0.25 1.20 -| 19.00 0.60 L
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Deutsche Demokratische Republik . ) Standardliste Eisen und Stahl
T Ministorium chrom-nickellegierte Stihle Batt B 36-1
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10, 1953
C - Si Mn P unter | S unter Cr Ni rschm.-| Giite- | Schrote-
Nr. Bezeichnung o - % % % % % % E gl gu;pe Sg:'u;;; Blatt-Nr.
D 344 | 60 Cr Ni 1 0.55 0.10 0.50 0.030 | 0.030 0.20 0.20 M E 0 F12
0.65 0.25 0.80 . 0.40 0.40 L
D 345 | 100 Cr Ni 2 0.90 0.15 .0.30 0.030 | 0.030 0.30 0.20 M E 0 F 12
1.05 0.30 0.50 : 0.50 0.40 L
D 346 | X 20 Cr Ni 13 . 0.17 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 12.5 0.60 M E 4 21 G 23
0.22 0.50 0.40 13.5 0.80 L
D 347 | 24 Cr Ni 9 0.20 0.15 0.60 0.035 | 0.035 2.00 0.50 M E 12 H1
) 0.28 0.35 0.80 2.30 0.80 L
348 | 20 Ni Cr 5 0.15 0.17 0.40 0.040 | 0.040 0.45 1.00 M Q 12 D2
0.25 0.37 0.70 ) 0.75 1.50
349 | K20 Ni Cr 5 0.15 0.17 0.40 0.035 |-0.030"| 0.45 1.00 M E 12 D2
0.23 037 |.0.70 0.75 1.50 L
.350 | 40 Ni Cr 5 0.35 017 0.50 0.040 | 0.040 0.45 1.00 M Q 12
0.45 0.37 0.80 0.75 1.50
351 | K40 Ni Cr 5 0.37 0.17 0.50 0.035 | 0.030 0.45 1.00 M E 12
R 0.45 0.37 0.80 0.75 1.50 L
352 [ 45 Ni Cr 5 0.40 017 0.50 | 0.040 | 0.040 0.45 1.00 M | Q 12
0.50 0.37 0.80 0.75 1.50
D 353 | X 22 Cr Ni 17 0.20 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 16.5 1.30 M E 21 H 11
0.25 0.50 0.40. 18.0 1.80 L !
354 |13 Ni Cr 7 0.1 0.17 0.30 | 0.040 | 0.040 0.60 1.50- M Q 12 D2
0.17 0.37 0.60 0.90 2.00
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N

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-nickellegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 36 - 2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Si

Mn

P unter

S unter

Ni

Erschm.-

Giite- | Schrott-

c
Nr. Bezeichnun e ruppe | eruppe Blatt-Nr.
e % | % % % % |.% | % Are| eruppe | gruep T
355 | K13 Ni Cr 7 0.11 0.17 0.30 0.035 | 0.030 0.60 1.50 M E 12 D 2
0.17 0.37 0.60 ) 0.90 2.00 L
D 356 | 18 Ni Cr 8 0.15 045 | 0.45 0.035 | 0.030 1.80 1.80 M E 12 D2~
0.20 0.35 0.60 2.10 210 L
D 357 | .37 Ni Cr 10 0.33 0.15 0.40 0.030 | 0.030 0.70 2.30 M E 12 K 11
. 0.40 0.35 0.60 0.90 2.80 L :
358 | 13 Ni Cr 12 0.11 0.17 0.30 0.040 | 0.040 0.60 2.75 M Q 13 D2
0.17 0.37 0.60 090 [ 3.25
359 | K 13 Ni Cr 12 0.11 0.17 0.30 0.035 | 0.030 0.60 2.75 M E 13 D2 K11
0.17 0.37 0.60 0.90 3.25 L
360 | K 20 Ni Cr 12 017 0.17 0.30 0.035 | 0.030 0.60 2.75 M E 13
0.25 0.37 0.60 0.90 3.25 L
361 | 30 Ni Cr 12 - 025 | 017 | 030 | 0.040 | 0.040 | 060 | 275 ‘M| a |13
0.35 4 ©0.37 0.60 0.90 3.25
362 | K 30 Ni Cr 12 0.27 017 0.30 0.035 | 0.030 0.60 2.75 _‘ M E 13
0.35 0.37 0.60 0.90 3.25 L
D 363 | 50 Ni Cr 13 0.45 0.15 0.40 0.025 | 0.025 0.90 3.00 E 13 K 11
0.55 ‘ 0.35 0.60 1.20 |° 3.50
364 | K 37 Ni Cr 13 0.33 017 0.25 0.035 | 0.030 1.20 3.00 M E 13
’ ; 0.41 0.37 0.55 1.60 3.50 L :
365 | 13 Ni Cr 14 0.11 0.17 0.30 0.040 | 0.040 1.25 3.25 M Q 13 D 2
0.17 0.37 0.60 1.75 3.75
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-niickellegierte Stihle

\

3-3

Standardliste Eisen und Stahl

B36-3

Ausgabe vom 1.10. 1953

Blatt

. C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Erschm.-| Giite- |Schrott-
Nr. _ Bezeichnung % % o0 % o % % e gm;pa grum:: Blatt-Nr.
366 | K 13 Ni Cr 14 0.11 0.17 0.30 0.035 0.030 1.25 3.25 M E 13 D2 K11
017 0.37 0.60 . 1.75 _ 3.75 L
367 | 20 Ni Cr 14 015 017 0.30 | 0.040 | 0.040 1.25 3.25 M Q 13
0.25 0.37 0.60 1.75 3.75
368 | K 20 Ni Cr 14 0.15 017 | 0.30 0.035 | 0.030 1.25 3.25 M E 13
0.22 0.37 0.60 1.75 3.75 L
369 | X 12 Cr Ni 18.8 . bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 8.00 M E 23 G 23, H 12
0.15 0.50 0.40 18.5 9.00 L
‘D 370 | X 5 Cr Ni 18.9 bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 9.00 M- E 23 G 23, H 12
0.07 0.50 0.40 18.5 10.0 L :
D 371 | X 8 Cr Ni 1212 bis 030 | 0.20 | 0.030 | 0.030 | 12.0 11.5 M E 24 H 12
0.10 0.50 0.40 13.0 12.5 L

N
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' Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik

rd

N
/ ¥
N

Ministerium ~ chrom-molybdnlegierte Stihle pae B 37-1
fiir Schwerindustrie . - Ausgabe vom 1. 10. 1953
i . (o} Si Mn P unter | S unter Cr Mo . Erschm.-| Gute- |Schrott- -
Nr. Bezeichnung % % % o o o % e gru;pe‘ grup;; Blatt-Nr.
D 372 |15 Cr Mo 3 0.10 015 0.60 0.040 | 0.040 0.60 0.10 : M Q 10 T E22
) 0.18 0.35 0.90 0.90 0.20 )
373 | 20 Cr Mo 4 : 015.; 017 0.40 0.040 | 0.040 0.80 0.15 M Q 10
0.25 0.37 0.70 1.10 0.25
374 | K 20 Cr Mo 4 0.17 017 0.40 0.035 | 0.030 0.80 015 M E 10
: ' 0.24 0.37 0.70 1 1.10 0.25 | .
375 30 Cr Mo 4 0.25 0.17 0.40 0.040 | 0.040 0.80 0.15 M Q 10
0.35 0.37 0.70 1.10 0.25 : .
376 | K 30 Cr Mo 4 0.25 017 0.40 0.035 | 0.030 0.80 0.15 M E 10 H 21
0.33 0.37 0.70 1.10 0.25 L
377 | 35 Cr Mo 4 1030 0.17 0.40 0.040 | 0.040 0.80 0.15 M Q 16 D 12
0.40 0.37 0.70 ol 1.10 0.25
378 | K 35 Cr Mo 4 0.32 017 -| 0.40 0.035 | 0.030 080 | 0.15 M E_| 10 H 21,
0.40 0.37 0.70 1.10 0.25 L D 31, D12
D379 |25 Cr Mo 4 022 | 015 0.50 0.035 | 0.030 0.90 0.15 M E 10 D12
0.29 0.35 0.80 1.20 0.25 L
‘D380 {34 CrMo 5 0.30 0.10 0.30 0.025 | 0.025 0.90 0.15 : . L E |10 E 31
) 0.38 0.25 0.60 ’ 1.20 0.25
381 [ K35 CrMo7 0.32 0.17 0.40 0.035 | 0.030 1.60° 0.15 M E | 10
0.40 0.37 0.70 1.90 0.25 L
D 382 | 40 Cr Mo 4 0.38 0.20 0.50 0.035> | 0.030 0.80 0.15 M E 10 D12, D 31
0.45 0.35 0.80 1.10 0.25 L
D 383 | 50 Cr Mo 4 0.46 0.15 0.50 0.035 | 0.030 0.90 0.15. M E 10 D12
0.54 0.35 0.80 1.20 0.25 L
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Standardliste Eisen und Stahi

s B 37-2

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-molybdinlegierte Stihle

Ausgabe vom 1.10. 1953

X C Si Mn P unter | S unter Cr Mo ~ Erschm.- | Giite- [ Schrott-
Nr. Bezeichnung o o o % o % o Art gru;pe yup;; Blatt-Nr.
D 384 |24 CrMo5 0.20 015 |- 0.40 0.035 | 0.035 1.00 0.20 M E 10 H 21
0.28 0.35 0.70 1.30 0.25 L
D 385 | 16 Cr Mo 4 0.13 0.20 0.50 0.035 | 0.030 0.90 0.20 M E 10 D 3
0.20 0.35 0.80 1.20 0.30 L .
D 386 | 22 Cr Mo 4 019 0.20 0.50. 0.035 | 0.030 0.90 0.20 M E 10 D3
0.26 0.35 0.80 1.20 0_.30 L ’
D 387 | 16 Cr Mo 9.3 042 0.15 0.30 0.035 | 0.035 2.00 0.30 M E 10 H 1
0.20 0.35 0.50 2.30 0.40 L -
D 388 .13 Cr Mo 4.4 0.10 0.15 0.40 0.040 | 0.040 0.70 0.40 M Q 10 E 22
0.18 035 0.70 1.00 0.50
389 | 12 Cr Mo 4.4 0.10 017 0.40 0.040 | 0.040 0.80 0.40 M Q 10
0.16 037 | 070 1.10 0.55
390 | K 15 Cr Mo 4.4 0.10 017 .| 0.40 0.035 | 0.030 0.80 0.40 M E.| 10 D 3
0.18 0.37 0.70 1..1 0 0.55 L
D 391 | 12 Cr.Mo 19.5 bis 0.30 0.30 0.035 | 0.035 450 | 0.45 M E 11 H1
0.15 0.50 0.60 . 5.50 0.55 L
D392 |23 CrMo 5 0.19 0.20 0.40 0.025 | 0.020 0.80 0.40 L E 10 F 12
: 0.26 0.30 0.60 1.10 0.60 -
D 393 | 24 Cr Mo 4.8 0.20 015 0.40 0.035 | 0.035 0.90 0.70 M E 10 H 21
Q.ZB 0.',35 0.70 1.20 0.90 L -
394 | X 20 Cr Mo 13 0.17 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 12.5 1.00 L E 25 H 11
0.22 0.50 0.40 13.5 1.30

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3




Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

fiir Schwerindustrie

chrom-vanadinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B 38-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Blatt

N

™

/
s

C. Si Mn P unter | S unter Cr v Erschm.-| Gte- |Schrott-
Nr. Bezeichnung % % o % % % % e gru;:e grup;: Blatt-Nr.
D 395 | 140 Cr V 1 1.35 0.15 0.25 0.025 | 0.025 0.20 ‘0.07 L E 0 K 11
1.45 0.30 0.40 , 0.40 0.12
D 3@6 31CrV3 0.28 0.25 0.40 0.040 | 0.040 0.50 0.07 & M E 9 K 11
0.35 0.40 0.60 0.70 0.12 L
D397 |115Cr V3 1.10 0.15 0.20 0.030 | 0.030 0.50 0.07 M E 0 K11
1.25 0.30 0.40 0.80 0.12 L
D398 |58 Cr V4 0.55 0.15 0.80 0.040 | 0.040 0.90 0.07 M E 9 J1, D12
0.62 0.35 1.10 A 1.20 0.12
D399 |K58CrV4 0.55 0.15 0.80 | 0.035 0.030 090.| 007 M E* 9 D 12
0.62 0.35 1.10 1.20 .| 012 L
D 400 145 Cr V 6 1.40 0.15 0.50 0.025 | 0.025 1.30 0.08 L E 9 K11
' 1.50 0.30 0.70 1.50 0.15
401 |15 Cr V 4 0.12 017 0.30 0.040 | 0.040 0.80 0.10 M Q 9
0.20 0.37 0.60 1.10 0.20
402 K15 Cr V 4 012 017 0.30 0.035 | 0.030 0.80 0.10 M E 9
0.18 .0.37 0.50 . 1.10 0.20 L
403120 Cr V 4 0.15 0.17 0.40 0.040 | 0.040 0.60 0.10 M Q 9
' 0.25 | 037 0.70 1.10 0.20
404 | K20Cr V 4 0.17 0.17 0.035 | 0.030 0.80 0.10 M E 9 H21
0.25 0.37 1.10 0.20 L
405 | K 40 Cr V 4 0.37 0.17 1 0.035 | 0.030 0.80 0.10 M E 9
0.45. 0.37 1.10 0.20 L
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, Standardliste Eise d Stah!
Deutsche Demokratische Republik andardlis sen un ah

Ministerium chrom-vanadinlegierte Stihle st B 38-2
fiir Schwerindustrie _ o ' Ausgabe vom 1. 10, 1953
C Si Mn P unter | S unter Cr v Erschm.-| Giite- |Schrott-
Nr. Bezeichnung % o o N % % o el gru;pe ;m;‘;: Blatt-Nr.
406 | K 50 Cr V 4 0.46 017 0.50 0.035 | 0.030 0.80 0.10 M E 9 D 21, 1,
0.54 0.37 0.80 1.10 0.20 L D 12
D 407126 Cr V7 0.22 0.15 0.50 0.035 | 0.035 1.50° 0.10 M E 9 2
0.30 0.30 0.70 1.80 0.20 L
D408 |10 Cr V 11 1 007 bis 0.30 | 0.030 | 0.030 2.50 0.10 L E 10 D23
0.13 0.40 0.50 2.80 0.20 '
409+ 80 Cr V3 ' 0.75 015 0.20 0.025 | 0.020 0.50 015 L E 9 K11
0.85 0.35 0.40 0.80 0.30
D#0{22Cr V9 0.18 015 0.30 0.035 | 0.035 2.00 | 0.20 L E 10 H1
B ) 0.25 0.25 0.50 2.30 0.25
D411 | X8 CrV 18 0.80 0.20 0.30 0.030 | 0.030 | 17.5 -0.20 L E 20 K 11
(85 Cr V 72) 1. 0.90 0.40 0.60 18.5 0.30
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Standardliste Fisen und Stahl

B 39-1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

-| Deutsche Demokratische Republik

Ministerium
fiir Schwerindustrie

chrom-wolframlegierte Stihle

Blatt

[} Si P unter | S unter Cr w Erschm.-| Giite- |Schrott- y
Nr. | Bezeich “ Tuppe ruDDe Blatt-Nr.
r. [ ezelc. nung % % % % % % . % Art grupp grupp
D 412 | X 210 Cr W 11 200 | 025 | 020 | 0.030 | 0.030 | 11.00 | 0.60 L | E | 5| K11,K?21
210 Cr W 44) 225 | 040 | 040 . 12,00 | 0.80
a3 110Crw 9 140 | 020 | 045 | 0030 | 0.030 | 200 | 090 L|E |5 H 51
115 | 035°| 0.55 240 | 110
M4 100WCr 6 090 | 045 | 080 | 0.025 | 0.020 |- 090 | 1.20 L | E | 5 K 11
1.05 1.10 : 120 | 1.60

0.35
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

Standardliste Eisen und Stahl
chrom-aluminiumlegierte Stihle paee B 40-1°
' Ausgabe vom 1.10. 1953

Cc Si Mn P unter | S unter ‘ Cr

Al rschm.- | Giite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung % | % o o o o o S Erschn g(iu;pe i:‘up;': Blatt-Nr,
D 45| X10Cr Al 7 bis 0.60 0.20 0.030 | 0.030 6.30 0.60 L E 8 H 22, G 22
012 0.90 0.40 . 6.80 0.90
D 416 | X 10 Cr Al 13 bis 0.80 0.200 | 0.030 | 0.030 | 12.5 0.80 L E 21 H 22, G 22
0.12 1.10 0.40 13.5 1.10
D 417 | X 10 Cr Al 18 bis - | 0.80 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 0.80 L E 21 H 22, G 2.2
0.12 1.10 0.40 18.5 1.10
418 | K 35 Cr Al 6 0.31 0.17 0.30 0.035 0.030 1.35 0.90 L E 9 D22, K 11
0.39 0.37 0.60 1.65 1.25
D #419 |27 Cr Al 6 0.24 0.20 0.50 0.035 | 0.035 1.30 1.00 L E 9 D22 -
0.30 035 | 0.70 : 1.50 1.20
D 420 | X 10 Cr Al 24 bis 1.30 | 020 | 0.030 | 0.030 | 23.0 1.30 L E 21 | H 22, G 22
0.12 1.60 0.40 25.0 1.60 .

.
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Deutsche Demokratische Republik . . -
Ministerium 7 chrom-titanlegierte Stihle eae B 41-1
fiir Schwerindustrie . : Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezeichnung f :‘ Tn P ":)mer § ‘(')mer Sr T Ersghm.- | Slte | Schrott-]  Blatt-Nr.
% % % % % % % |

bis 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 | 17.0 tiber L E 2 G 23, H1

D421 | X8CrTi17
0.10 | 0.50 0.40 185 - |6xX %C

1
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

L+

Standardliste Eisen und Stahl
nickel-molybdinlegierte Stihle paee B 42 -1
N N Ausgabe vom 1.10. 1953

Bezeichnung

-

422 |15 Ni Mo 7~

423 | K15 Ni Mo 7

424 | 20 Ni Mo 7

. 425 |40 Ni Mo 7

426 | K 40 Ni Mo 7

C Si Mn P unter | S unter Ni Mo Erschm.-i Giite- | Schrott- :
9, 9% : 9, o, % % % Art gru;pe grup;: Blate-Nr.
-

0.10 017 | 040 | 0.040 | 0.040 150 | 0.20 R M Q 14

0.18 0.37 0.70 2.00 | -0.30

0.10 017 0.40 | 0.035 | 0.030 1.50 0.20 : M E 14

017 0.37 0.70 2.00 0.30

0.17 0.17 0.40 | 0.040 | 0.040 | 1.50 0.20 M Q 14

0.25 037 | 0.70 2.00 0.30

0.37 017 0.50 | 0.040 | 0.040 | 1.50 0.20 M Q 14

0.45 0.37 0.80 | 2.00 0.30

0.37 0.17 0.50 | 0.035 | 0.030 |- 1.50 0.20 M E 14

0.45 0.37 0.80 2.00 0.30 4 L

~
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Ministerium

. molybdin-vanadinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

s B 43-1

Ausgabe vom 1.10, 1953

Si

P unter

S unter

Nr. Bezeichnung o o o o % S_g;‘; S;:‘u':;;' ?Iatt-Nr.
D 427 {110 Mo V 5 0.20 0.025 | 0.020 0.45 0.15 E 11 K 11
Q.30 . 0.55 0.20
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Deutsche Demokratische Republik
. Ministerium

filr Schwerindustrie

wolfram-vanadinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt

B 44-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

S

~

N
N

C Si - Mn P unter | S unter Cr v w Erschm.- | Giite- |Schrott-
Nr. Bezeichnung o o o % o o o o e gru;pe grupp: - Blatt-Nr.

D428 8OWYV2 0.75 0.15 0.20 0.025 | 0.020 0.10 0.40 L E 5 K 11
0.85 0.25 0.35 0.20 .| 0.60

429 120 W V 4 1.05 0.15 0.20 0.025 | 0.020 0.10 0.15 0.80 L E 5 K 11
1.25 0.35 0.40 0.30 0.30 |- 1.20

430 | 100 W V 4 0.95 0.15 0.15 0.025 | 0.020 0.10 0.10 1.00 L E 5 K 11
1.20

1.05 0.25 0.30 025 | 0.20
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

filr Schwerindustrie

silizium-mangan-chromlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt

B 51-1

Ausgabe vom 1. 10. 1953 »

Nr, Bezeichnung oc/; :/:) :1/: P x:)/r:)ter § l:’;)ter ;: E"‘;’;‘_f‘" gﬁ;‘e S;l‘;:;;’ Blatt-Nr.
431 20 Si Mn Cr 4 -0.15 0.90 0.80 | 0.040 | 0.040 0.80 M Q 9
7 0.25 1.20 1.10 1.10
432 | K 20 Si Mn Cr 4 017 | 0.90 0.80 0.035 | 0.030 0.80 M E. 9
0.24 1.20 1.10 1.10 L
433 25 Si Mn Cr 4 0.22 0.90 0.80 0.040 | 0.040 0.80 M Q 9
) 0.30 1.20 110 | . 1.10
434 | K 25 Si Mn Cr 4 0.22 0.90 0.80 0.035 | 0.030 0.80 M | E 9
0.29 1.20 1.10 ‘ 1.10 L
435 30 Si Mn Cr 4 0.25 0.90 0.80 0.040 | 0.040 0.80 M Q 9
0.35 1.20 1.10 1.10 )
436 | K 30 Si Mn Cr 4 0.28 0.90 0.80 0.035 | 0.030 | 0.80 M E 9
0.37 1.20 1 1.0 1.10 L .
437 35 Si Mn Cr 4 0.30 1.10 0.80 0.040 | 0.040 1.10 M Q 9
0.40 1.10 1.40

1.40
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Standardliste Eisen und Stahl

B 52-1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Blatt

N
-

. C Si Mn P unter | S unter Ni Erschm.-| Giite~ |Schrott-
Nr. Bezeichnung % o % o o o Art gm;pe grhup;; Blatt-Nr.
D 438 | X 8 Cr Ni Si 18.8 bis 1.50 0.26 0.030 | 0.030 | 17.5 8.00 L E 22 G 23, H 12
0.10 2.50 0.40 18.5 9.00 )

D 439 | X 15 Cr Ni Si 19.9 0.10 1.80 0.20 0.030 | 0.030 | 19.0 9.00 L EE 25 G 22, H 22
0.20 2.30 0.80 20.0 10.0

D 440 | X 15 Cr Ni Si 2419| 0.10 1.80 0.20 0.030 | 0.030 | 23.0 18.5 L E 25 G 22, H 22
. 0.20 2.30 0.80 25.0 19.5

D 441 | X 10 Cr Ni Si 36.16 bis 1.50 0.20 0.030 | 0.030 | 16.0 36.0 L E 25 G 22, H 22

. 0.12 2.00 0.80 18.0 38.0 -
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

silizium-chrom-vanadinlegierte Stihle

3-3

Blatt

Standardliste Eiseh und Stahl

B 53-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

o} Si Mn P unter [ S unter Cr v Erschm.- | Giite- [Schrott- .
Nr. Bezeichnung % o % % % % % TAre | gruppe | gruppe Blatt-Nr.
D 442 |38 SiCrV 6 0.35 1.20 0.30 | 0.030 | 0.030 1.20 0.07 M E 7 K21, K1
' 042 | 150 | 050 150 | 012 L |- ‘
D 443 | 45 Si Cr V 6 040 | 120 | 050 | 0030 | 0030 | 1.20 | 0.07 M| E | 7 |K2 KM
_ 050 | 150 | 070 150 | 012 L

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved ‘for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3




Declassified in Part - Sahitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fir Schwerindustrie

silizium-ch rom-aluminiumlegierte Stihle

*

Standardliste Eisen und Stahi

Blatt B 54 -1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

C Si Mn P unter | S unter Cr Al Erschm,-| Gilte- |Schrott- .
Nr. Bezeichnung 9% % % % % % 9 Arc | gruppe | gruppe Blatt-Nr.
D 444 | 8 Cr Si Al 12 bis 135.| 020 | 0.030 | 0.030 2.80 0.30 | (+0,1% Ti) L E 9 H 22, G 22
0.12 1.65 0.40 3.20 0.60 . .
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Deuts;he Demokratische Republik . N .
Ministerium silizium-molybdin-wolframlegierte Stihle ) saee B 55 -1
fiir Schwerindustrie - Ausgabe vom 1. 10. 1953
C Si M P unt S t M w rschm.- iite- | Schrott- .
Nr. Bezeichnung % % (%': ‘:)2) er l:);) er (%‘: % ) E A}r't g?u;pe Sg:’uw:; Blatt-Nr.
445 | 85 W SiMo 5 0.80 0.80 0.20 0.030 | 0.030 0.30 1.00 L E 5 K11
0.90 110 0.40 0.50 1.40
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Deutsche Demokratische Republik

fiir Schwerindustrie
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Ministerium

mangan-chrom-nickellegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 56 '1

Ausgabe vom 1.10. 1953

C St Mn P unter | S unter Cr Ni Erschm.-| Gite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung % % o o oy o o St gru;pe grup;z Blatt-Nr.
D 446 | 20 Mn Cr Ni 3 0.15 0.10 0.70 0.030 | 0.030 0:20-{ 0.20 M E 0 F 12
0.25 0.25 1.00 0.40 0.40 L
D 447 | 20 Mn Cr Ni 7 0.15 0.30 1.40 | 0.030 | 0.030 0.30 0.20 M E 0 F12
0.25 0.50 1.80 0.50 0.40 L
D 448 | X 32 Mn Cr Ni185| 0.30 1.40 | 17.0 0.100 | 0.040 5.5 1.80 L E 26 H 51, ) 31
) (32 Mn Cr Ni 72) 0.35 1.60 | 19.0 6.5 2.20
D 449 X 20 Cr Ni Mn11.9 0.15 0.45 | 550 0.030 | 0.030 | 11.0 9.00 'L E 22 H 5, ]-31
0.25 0.60 650 | . 12.0 10.0 o
D 450 | X 55 NiMn Cr 12 0.50 0.20 4.00 0.025 -| 0.020 3.00 | 12.0 L E 13 H 51
{55 Ni Mn Cr 48.11) 0.58 0.40 5.00 400 | 13.0 ’
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

mangan-chrom-molybdénlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B 57 -1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Blatt

R Si Mn P unter | S unter Cr Mo Erschm.-| Gute- |Schrott- .
Nr. Bezeichnung % % % <9 % % % Arc | gruppe gmp;; Blatt-Nr.
451 55 Mn Cr Mo 6 0.50 0.25 1.20 | 0.030 | 0.030 0.60 0.15 M E. 9 K1, K21
) 0.60 0.65 1.60 0.90 0.30 L
D 452 | 40 Cr Mn Mo 7 0.3>5 015 -| 140 | 0.030 | 0.030 1.70 0.15 M E 10 K 21
0.45 0.35 1.50 0.00 0.20 L
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische RepuBIik ' . . .
mangan-chrom-vanadinlegierte Stihle e B 58-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Ministerium

filr Schwerindustrie _

. Cc Si Mn P unter | S unter | Cr v Erschm.- | Giite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung % % % % % % % are | gruppe | gruppe Blatt-Nr.
D 453 | 27 Mn Cr V 4 0.24 0.20 1.00 0.035 | 0.030 0.60 0.07 M E 0 D 12
0.30 0.35 1.30 0.90 0.12 L
454 | 50 Cr Mn V 4 0.48 0.17 0.80 | 0.030 |.0.030 0.95 0.15 M E 9 J1
0.55 0.37 1.C0 ' 1.20 0.25 L
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

mangan-chrom-wolframlegierte Stihle

Blatt

Standardliste Eisen und Stahl |

B 59-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung c Si Mn P unter | S unter Cr w Erszhm.- Giite- | Schrott-
% ‘ % % % % o, % re gruppe | gruppe
455 | 65 Mn Cr W 5 - 0.55 0.15 0.90 0.030 | 0.030 0.50 O.SO M E 5
0.70 0.35 1.20 0.80 0.80 L -
456 | 90 Mn Cr W 5 0.85 0.15 0.90 0.030 | 0.030 0.50 0.50 M E 5
’ 0.90 0.35 1.20 0.80 0.80 L .
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

méngan-chrom-titanlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt A B 60'1

Ausgabe vom 1.10. 1953

. C Si Mn P unter | S unter Cr Ti Erschm.- | Giite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung u ind
% % % % % % % Are | Eropee | aueee
D 457 | 36 Mn Cr Ti 5 0.32 0.15 1.00 0.030 | 0.030 | 0.95 0.20 M E 9 -
0.40 0.35 1.40 1.05 -| 0.30 L
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-nickel-molybdinlegierte Stihle

3-3

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 61 "1

Ausgabe vom 1. 10, 1953

C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Mo Erschm.-| Gite- |Schrott-
Nr. Bezelchnung % % % % % % % % Art :m;pe grup;; Blatt-Nr.
D 458 | 36 Cr Ni Mo 3 0.32 0.20 0.50 0.035 | 0.030 0.40 0.70 0.10 M E 12 D 31
0.40 0.35 0.80 . 0.70 |.1.00 0.15 L
D 459 | 28 Cr Ni Mo 7 0.24 0.15 0.30 0.040 | 0.040 1.20 1,50 0.15 M E 14 H 51, ) 31
- 0.32 0.30 0.50 1.50 1.80 0.20 L )
D 460 | 30 Cr Ni Mo 7 0.27 0.15 0.30 0.040 | 0.040 | 1.20 1.50 015 M E 14 H 51, )31
0.35 0.30 0.50 1.50 1.80 0.20 L )
D 461 | 36 Cr Ni Mo 4 0.32 0.15 0.50 0.035 | 0.035 0.90 0.90 0.15 M E 14 " D12
v 0.40 0.35 0.80 1.20 1.20 0.25 L
462 | K 40 Cr Ni Mo 6 0.36 0.17 0.50 | 0.035 | 0.030 0.60 1.25 015 M E 14
. 0.44 0.37 0.80 0.90 1.75 0.25 L
D 463 | 34 Cr Ni Mo 6 0.30 0.15 0.40 | 0.035 | 0.030 1.40 1.40 0.15 M E 14 D 12, D 31
) 0.38 0.35 0.70 1.70 1.70 0.25 L .
D 464 | 19 Ni Cr Mo 15 0.16 0.15 0.30 0.030 | 0.030 1.10 3.50 | 015 M E 15 K 11
0.22 0.30 0.50 1.40 4.00 0.25 L
D 465 | 40 Ni Cr Mo 15 0.37 0.15 0.30 0.030 | 0.030 1.10 3.50 0.15 M E 15 K 21
0.44 0.30 0.50 1.40 4.00 0.25 L
466 | 55 Ni Cr Mo 6 050 | 015 0.50 | 0.030 | 0.030 0.50 1.40 0.15 M E 14 K 21
0.60 0.35 0.80 0.80 1.80 0.30 L ’
467 | 65 Ni Cr Mo 6 0.60 0.15 0.50 | 0.030 | 0.030 0.50 1.40 0.15 M E | 14 K21
0.70 0.35 0.80 : 0.80 1.80 0.30 L
D 468 | 24 Cr Ni Mo 10 0.20 0.15 0.50 | 0.035 | 0.035 2.30 0.50 0.20 M E 14 H1
(24 Cr Mo 10) 0.28 0.35 0.80 2.60 0.80 0.30 L.
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-nickel-molybd:nlegierte Stihle

Standardliste Eisen unci Stahl

[ Blatt B 61-2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

C Si Mn P unter | S unter Cr Ni . Mo Erschm.-| Giite- | Schrott- - V
Nr. Bezélchnung % % % o % o % % y gru;pe grup;: _Blatt-Nr.
469 | 28 Cr Ni Mo 4 0.24 0.20 030 | 0:035 | 0.030 | 1.00 1.00 0.20 M E 14 D 31
, . 0.32 0.35 0.50 | 1.30 1.30 0.30 L
470 | K 33 Cr Ni Mo 11 -| 0.29 0.17 0.50 | 0.035 | 0.030 080 2.50 0.20 M E 15
) ‘ 0.37 0.37 0.80 1.10 3.00 0.30 L
471 | K 12 Cr Ni Mo 12 0.10 0.17 030 | 0.035 | 0.030 1.45 2.75 0.20 M E 15
017 0.37 0.60 1.75 3.25 0.30 L
“472 | K 18 Cr Ni Mo 14 0.15 0.17 0.40 | 0.035 | 0.030 1.45 3.25 0.20 M E 15
) 0.22 0.37 0.70 1.75 3.75 0.30 L
D 473 | 20 Cr Ni Mo 9 0.16 0.15 0.30 | 0.035 | 0.035 2.10 0.50 0.25 M ‘E 14 H1
: (20 Cr Mo 9) 0.24 0.35 0.50 2.40 0.80 0.35 L
D 474 { 30 Cr Ni Mo 8 0.26 0.15 0.30 | 0.035 | 0.035 1.80 1.80 0.25 M E 15 K 21, D 12
0.34 0.35 0.60 2.10 210 0.35 L
D 475 | 35 Ni Cr Mo 16 0.32 015 | 0.30 | 0.030 | 0.030 110 f 350 0.25 M E 15 K21
0.39 035 | 0.50 1.40 | 4.00 0.35 L .
D 476 | 28 Cr Ni Mo 8 0.24 1 0.20 0.30 | 0.035 | 0.030 1.10 1.80 0.30 M E 15 D 31
0.32 0.35 0.50 .| 140 2.10 0.40 L
477 | 28 Cr Ni Mo 4 0.24 0.20 0.30 | 0.035 | 0.030 1.00 1.00 | 0.40 M E 14 D 31
. 0.32 0.35 0.50 1.30 1.30 0.50 L
D 478 | X 10Cr Ni Mo 17.13| 007 | 020 | 040 | 0.030 | 0.030 | 160 | 125 | 1.80 | Ny+Ta/Nb L | E |23 H 51
’ . 0.12 0.40 0.60 18.0 13.5 220 | ~010%
D 479 | X 8 Cr Ni Mo 18.12] bis 0.80 130 | 0.035 | 0.020 16.0 10.0 2.00 L E 23 H 12
) 0.10 1.00 1.50 19.0 14.0 3.00
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

filr Schwerindustrie

chrom-nickel-vanadiniegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 62-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

C Si Mn P unter | S unter Cr Ni v Erschm.| Giite- | Schrott- N
Nr. Bezeichnung % o % % % % % % et grup;e Eruppe ?Iatt Nr.
D480 | 28 Ni Cr V5 0.24 0.30 0.20 0.030 | 0.030 0.60 "1.00 0.15 M E 12 K 21
: 0.32 0.50 0.50 0.90 1.30 0.20 L
- 481 | K20 Ni Cr V 16 0.17 0.17 0.25 | 0.035 | 0.030 0.70 3.75 0.15 .M E 13
0.24 0.37 0.55 1.10 4.25 0.30 L
/
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Standardliste Ei d Stahl
Deutsche Demokratische Republik | °. andardliste Eisen un al

Ministerium ) chrom-nickel-wolframlegierte Stihle - ) pace B 63-1
fiir Schwerindustrie ' - . Ausgabe vom 1.10. 1953 )
‘¢ Si Mn. | P $ c Ni w rschm.-| Gite- | Schrote-
Nr. Bezeichnung % % ‘%1‘ L:)/r;ter : l:)'/:er %: % o Erschn gGrE:xpa sg:‘up;; - Blatt-NM_
7 "
482 | K 18 Ni Cr W 17 0.14 017 | 025 | 0.035 | 0.030 | 1.35 4,00 0.80 M E 13
0.21 0.37 0.55 1.63 4.50 1.20 L
483 | K 25 Ni Cr W 17 0.21 0.17 0.25 0.035 | 0.030 1.35 4.00 0.80 M E 13
0.28 0.37 0.55 : 1.65 4.50 1.20 L
D 484 | X 45 Cr Ni W 18.9] 0.40 2.00 0.80 0.030 | 0.030 | 17.5 8.50 0.80 L E 23 H 31
(45 Cr Ni W 72.36) | 0.50 2.50 1.20 18.5 9.50 1.20 ‘
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium '

chrom-nickel-titanlegierte Stihle
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 64-1

Ausgabe vom 1.10./1953

3

fiir Schwerindustrie _
Nr. Bezelchnung Si Mn P untyer S unter Cr Nk Ti
% % % % % % %
D 4851 x 10 Cr Ni Ti 18.9 030 | 020 | 0.030 | 0.030 | 17.5 9.00 | iber
' 0.50 0.40 : 185 | 100 |6x%C
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-molybdin-vanadinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B 65-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Blatt

C Si Mn P unter | S unter’ Cr Mo A Erschm.- | Giite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung o % % % % % % % 7V grg;pe grup;'s Blatt-Nr.
D 486 | X 90 Cr Mo V 18 0.85 0.25 0.30 0.030 | 0.030 | 17.5 +1.00 0.07 E 25 H11, ] 11,
(90 Cr Mo V 72) 0.95 0.40 0.50 - 18.5 1.30 0.12 G 23, KN
D 487 | 30 CrMo V 9 0.26 0.15 0.40 | 0.030 | 0.030 2.20 0.15 0.10 M E 10 D 22, K 21,
’ 0.34 0.35 0.70 2.50 0.20 0.15 L D 12
D 488 | 17 Cr Mo V 10 0.15 0.15 0.30 ‘ 0.035 | 0.035 2.50 0.20 0.10 M- E 11 H1,G21
. - 0.20 0.35 0.50 2.80 0.30 0.20 L
489 | K 35 Cr Mo V 5 0.30 0.17 0.40 0.035 | 0.030 1.00 0.20 0.10 M E 10 D 22
0.38 0.37 0.70 1.30 0.30 0.20 L .
D 490 | 13 Cr Mo V 4.2 0.10 0.15 0.40 0.040 | 0.040 0.90 0.20 015 M E 10 E 22
0.18 0.35 0.70 . 1.20 0.30 0.25
D 491 | 24 Cr Mo V 5.5 0.20 0.15 0.30 0.030 | 0.030 1.20 0.50 0.15 M E 10 H2, |3
- 0.28 0.35 0.60 1.50 0.60 0.25 L i
492 | 22 Cr Mo V 4.4 0.20 0.20 0.30 |'0.035 | 0.030 1.20 0,50 015 M E 10 D 31
0.28 0.35 0.60 1.50 0.60 0.25 L ’
493 K25 CrMo V7 0.22 017 0.40 0.035 | 0.030 1.50 6.20 0.15 M E 10 D22
0.29 0.37 0.70 1.80 0.30 0.30 L
D 494 | 45 Cr Mo V 6.7 0.40 0.15 0.60 0.025 | 0.025 1.30 0.65 0.25 L E 10 K21
: 0.50 0.35 0.80 ’ . 1.50 0.75 0.32 ‘
D 495 [ 20 Cr Mo V 13.5 017 0.15 0.30 0.035 | 0.035 | 3.00 0.50 0.45 M E 11 H1
0.23 0.35 0.50 : 3.30 0.60 0.55 L
D 496 | 40 Cr Mo V 21 0.35 0.90 0.30 0.025 | 0.025 520 0.80 0.45 L E 1 K 11
0.45 1.10 0.50 T 5.80 1.10 0.55
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Deutsche Demokratische Republik

fiir Schwerindustrie

chrom-molybdin-vanadinlegierte Stihle
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt

B 65-2

“Ausgabe vom 1.10. 1953

N [of Si Mn P unter | S unter Cr Mo v Giite- | Schrott- Blatt-Nr.
% % % % % % % % gruppe | sreee
D 497 | X-90 Cr Mo V 1810 085 | 030 | 020 | 0.030 | 0.030 | 175 | 090 | 090 E | 25 G 23
095 | 050 | 0.40 185 | 140 | 140
D 498 | 95 Cr Mo V 20 090 | bis | bis | 0030 | 0.030 | 400 | 330 | 2.00 E | 4 L1
1.05 250 |

0.25

0.25 5.00 4.00
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

- fir Schwerindustrie

chrom-molybdin-aluminiumlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahi

B 66-1

Ausgabe vom 1. 10, 1953

Blatt

Si

Mn

P unter

S unter

Mo

Al

Erschm.- |

Giite-

Schrott-

Nr. - B : ich Ar uppe ruppe Blatt-Nr.
creichnane % % % % % % % % Art'| gruppe | grupp
499 | K3BCrAIMo6 | 035 | 017 | 030 | 0.035 | 0.030 | 135 | 015 | 070 M| E |10 D 22
042 | 037 | 060 165 | 025 | 125 L
D 500 | 32 Cr Al Mo 4 030 | 020 | 050 | 0.025 | 0.025 | 1.00 | 045 | 1.00 L E |10 D22
' : 035 | 035 | 070 120 | 020 | 120

-
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche’ Demokratische Republik .
Ministerium chrom-molybdin-titanlegierte Stihle gt B 67-1

fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953

" C St Mn P unter [S unter Cr Mo Ti Erschm.-| Giite- |Schrott-
Nr. Bezeichnung g eruppe | gruppe Blatt-Nr.
% % % % % % % | % fre | erueee | reee
D 501 | X8 CrMoTi17 bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 16.0 1.60 | tber L E 25 H 11

0.10 0.50 0.40 170 | 190 [7x%C
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

_ chrom-vanadin-wolframlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt

B 68-1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

C Si Mn P unter | S unter Cr v w Erschm.-| Giite- | Schrott-
Nt. Bezeichnung % o % % % % % % are | gruppe | sramme Blatt-Nr.
D502 |8WCrV3 0.75 015 | 0.30 0.025 0.020 0.40 0.20 6.60 L E 5 K 11
0.85 0.30 0.50 0.60 0.30 0.80
D503 | 135WCrV 4 1.30 0.15 0.30 0.025 | 0.020 0.30 0.20 0.80 L E 5 K 11
1.40 0.25 0.40 | 0.50 0.30 1.10
|1 D504 | 11IOWCrVS5 1.05 015 0.30 0.025 | 0.020 1.10 0.15 1.20 L E 5 K11
1.15 0.30 0.40 1.30 0.20 1.40 .
D505 |35WCrV7 0.30 0.80 0.20 0.025 | 0.025 0.90 0.15 1.70 L E 5 K11, K 21
‘ 0.40 1.00. 0.40 1.20 0.20 2.00 :
D506 | 45W CrV7 0.40 0.80 0.20 0.025 | 0.025 0.90 0.15 1.70 L E 5 K11, K21
0.50 1.00 0.40 1.20 0.20 2.00
D 507 | 55 W*Cr V7 050 |.0.80 0.20 0.025 | 0.025 0.90 0.15 1.70 L E 5 K 11
. 0.60 1.00 0.40 1.20 0.20 2.00 .
D 508 | 80WCrvVvas 0.75 0.40 0.30 0.025 | 0.025 1.00 0.25 1.80 L E 5 K 11, K 21
0.85 0.60 0.50 1.20 0.35 2.00 -
D509 |4WCrV77 0.40 0.80 0.20 0.025 | 0.025 1.50 015 | 1.70 L E 5 K 21
0.50 1.00 0.40 1.80 0.20 2.00
510 |95 CrW V 40 0.90 bis bis 0.030 | 0.030 9.00 1.00 2.00 M E 6 L1
' 1.00 0.60 0.40 10.0 1.20 2.50 L
D511 |142WCr V13 1.35 0.15 0.20 0.025 | 0.020 0.20 0.20 3.00 L E 6 K 11
: 1.50 0.30 0.40 0.50 0.30 3.50
D512 | 30W Cr V15 *0.25 0.70 0.30 0.025 | 0.025 0.90 '0.15 3.50 L E 6 K 21
0.35 1.00 0.50 | 1.20 0.20 4.00
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Deutsche Demokra_tische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-vanadin-wolframlegierte Sﬁihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt‘ B 68 - 2

Ausgabe vom 1.10. 1953

C Si Mn P unter | S unter Cr v w Erschm.-| Giite- |Schrott-
Nr. Bezeichnung % o % % o % o % At grﬂ,t;pe xrup;; Blatt-Nr.
513 |90 CrW V 32 0.80 0.50 bis 0.030 | 0.030 7.00 110 | -3.50 .| Ni bis M E [ L1
1.00 0.80 0.40 9.00 1.50 5.00 0.30 L
D514 | 30WCrV 22 0.25 015 0.25 0.030. | 0.030 2.00 0.08 5.00 M E 6 H 51
0.35 0.30 0.45 2,50 0.15 6.00 L
515 | 30 W Cr V179 0.25 0.15 0.20 0.030 | 0.030 2.20 0.50 4.00 L E 6 J1
. 0.35 0.30 0.40 2.50 0.60 4,50
5.16 135W Cr V 20 1.25 bis bis | 0.025 0.620/ 0.40 0.15 4.50 L E 6 K11
150 | 0.30 0.30 0.70 0.30 5.50
517 1 35 W Cr V 34.11 0.30 bis 0.20 0.025 | 0.020 2.20 0.20 7.50 L E 6 K 21
0.40 0.35 0.40 270 0.50 9.00 )
5172 30 W Cr V 34.11 020 | _ 045 0.20 0.025 0.020 2.20- 0.20 7.50 L E 6 K21
0.30 035 |.0.40 2.70 0.50 9.00 .
518 | 75 W V 36.15 0.70 bis bis 0.030 | 0.030 ‘4.00 1.30 8.50 - L E 3 L1
(75 W V Cr 36.15) 0.80 0.25 0.25 4.60 1.70 | 10.00
519 | 90 W V 48.25 0.85 bis bis 0.030 | 0.030 410 230 | 11.8 L E. 2 L1
(X90W Cr V1245) 095 .| 025 ] 025 4.60 260 | 12.8
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik . : . . .
e ::;s::,::m - silizium-chrom-nickel-molybdinlegierte Stihle gaee B 71-1
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
Ni Bezeich C Sl. Mn P unter | S unter Cr Ni Mo . Erschm.- Gi.ite-' Schrott-
r. ezelchnung % % % % % % % % Art gruppe | gruppe
D 520 | X 8 Cr Ni Mo bis 2.00 0.20 | 0.030 | 0.030 | 17.5 9.00 1.80 L E 23
-~ Si189 = 0.12 2.50 0.40 18.5 10.0 2.20 d
~ 7
TN
NS
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. Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik

Ministerium : silizium-chrom-molybdin-vanadinlegierte Stihle sace B 72-1
ﬁ.ir Schwerindustrie . ) : . . Ausgabe vom 1.10. 1953 »
c Si M P S u c M v rschm.-| Gite- | Schrote- y
Nr. Bezeichnung % % %:' l;/r:er :/'::er %'; ‘%:) } o . | Brgechm ?r‘{.‘ppe sg:‘Jp;: Blatt-Nr.
D521 |8CrSiMoV 6 0.07 1.10 0.30 | 0.035 | 0.035 1.40 0.20 0.25 L E 10 H1,G 2
. 0.14 1.40 0.50 . 1.70 0.25 0.35

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3




Declassified in Part - Sanitized vCopy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie .

chrom-nickel-molybdin-vanadinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt

B73-1

Ausgabe vom 1. 10, 1953

- C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Mo v “|Erschm.-| Gite- |Schrote- )
Nr. Bezelchnung o o o o % % o o o Ao | grupee grup;; Blatt-Nr,
D 522 |55 NiCrMo V6 0.50 0.15 0.50 0.030 | 0.030 0.60 1.50 0.15 0.07 M E 14 K 21
. T 0.60 0.35 0.70 0.80 1.80 0.20 0.12 L
D523 |56 NiCrMo V7 0.50 0.15 0.60 0.030 | 0.030 1.00 |. 1.50 0.40 | 0.07 M E 14 K21
0.60 0.35 0.80 1.20 1.80 0.50 012 L
D 524 | 28 Ni Mo Cr V 17 0.24 0.15 0.20 0.030 | 0.030 0.30 4.00 115 0.15 M E 15 K21
- 0.31 0.35 0.40 050 |. 4.50 1.25 0.20 L .
D 525 | 26 Ni Cr Mo V 5§ 0.22 0.30 0.20 0.030 | 0.030 0.60 .| 1.20 0.20 0.15 M E 14 K 21
’ 0.30 0.50 0.50 0.90 1.50 0.40 0.20 L :
D 526 | 28 Ni Cr Mo V 10 0.24 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 0.60 2.20 0.50 0.25 M E 15 K 21
. 0.32 - 0.50 0.40 0.90 2.50 0.70' 0.32 L
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik ) . - . .
' Ministerium chrom-nickel-molybdin-titanlegierte Stihle pate B 74 -1
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10.1953
. C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Mo Ti Erschm.-| Gute- | Schrott-
Nr. Bezeichnung o uppe | eru Blatt-Nr.
] % % % % | % % % % % Rre | oruee | romee
D 527 | X 10 Cr Ni Mo bis 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 | 17.5 10.0 1.80 | iber L E 23 H 12, G 23.
Ti 18.10 0.12 0.50 0.40 18.5 11.0 2.20 4x%C

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3




Deutsche Demokratische Republik

fiir Schwerindustrie
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Ministerium

chrom-molybdin-vanadin-wolframlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

ouce B75-1

Ausgape vom 1.10. 1953

C Si Mn P unter | S unter Cr Mo \'2 w Erschm.-| Gite- |Schrote-
Nr. Bezeichnung % o o o o o o o o Are™| eruppe | aruppe Blan-Nr.
D52 |21 CrVMoW 12 | 048 | 015 | 030 | 0.035 | 0.035 | 270 | 035 | 075 | 0.30 M| E |11 | G2t,H1
025 | 035 | 050 : 300 | 045 | 085 | 045 L
D529 | 45CrVMoWS58 | 040 | 050 | 030 | 0025 | 0025 | 1.20 | 040 | 075 | 0.40 Ll e |10 K 21
_ 050 | 070 | 050 150 | 050 | 0.5 | 050
530 | 165 Cr Mo W V 46 | 145 | 020 | bis | 0030 | 0030 | 11.0 | 050 | 015 | 0.40 L | e | 8 K 11
\ 170 | 040 | 0.35 125 | 080 | 030 | 060
D531 | 110 W Mo 1026 | 1.00 | bis | bis | 0.030 | 0.030 | 3.80 | 240 | 2.30 | 2.20 C | E | 4 L1
(110 Cr Mo V 120 | 025 | 025 460 | 290 | 2:80 | 290
W 10.26) v
D 532 | 85 W Mo 26.50 080 | bis | bis | 0030 | 0.030 | 400 | 475 | 170 | 570 L e | 4 L1
(85 Cr Mo V 090 | 025 | 0.5 440 | 525 | 2000 | 670
W 26.50)
533 | 90 W V 38.23 085 | bis | bis | 0030 | 0030 | 380 | bis | 200 | 850 L | e | 2 L1
(90 W Cr Mo 095 | 025 | 025 440 | 060 | 260 | 100
V 38.23) e
D53 | X28W CrMoV 9| 025 | 015 | 025 | 0030 | 0.030 | 045 | 025 | 042 | 9.00 L | E | 3 H 51
030 | 030 | 045 060 | 035 | 020 | 100
535 | 130 W V 42.38 125 | bis | bis | 0030 | 0030 | 400 | 070 | 350 | 115 L] e | 2 L1
(X130WCrMoV12.4) 135 | 025 | 025 450 | 100 | 400 |125
536 | 72 W V 72.07 066 | ‘bis | bis | 0030 | 0030 | 380 | bis | 050 |17.0 L | e | 3 L1
(X72W CrMoV185) 078 | 025 | 0.25 460 | 030 | 080 | 185
537 | 75 W V 7212 070 | bis | bis | 0030 | 0030 | 380 | bis | 1.00 | 175 L | e | 3 L1
(X75WCrMoV18.4) 080 | 025 | 0.25 : 440 | 100 | 1.40 | 190
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium
fiir Schwerindustrie

wolfram-chrom-kobalt-molybdﬁn-vanadmleglerte Stahle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 81 - 1

Ausgabe vom 1.10. 1953

C N M P S C Co: M v w rechm.-[ Giite- chrott-|
Nr.‘ Bezeichnung % %I) %:’ i;]ter ‘:)Z:er (%': OZ ) ‘V: % % E :" ; SG:J(:PE sg:‘up;; Blatt-Nr.
D 538 | 90 W Co 48.30 0.85 bis | bis 0.030 | 0.030 4.00 2.50 0.70 180 | 11.5 L E 1 L1
(X 90 W Cr Co 0.95 0.25 0.25 4.50 3.00 1.00 220 | 125
Mo V 12.4)
539 | 75 W Co 74.50 0.70 bis bis | 0.030 | 0.030 4.00 4.50 0.30 1.00 | 17.0 L E 1 L1
: X 75W Cr Co 0.77 0.25 0.25 4.50 5.50 0.60 1.40 | 185
Mo V 18.4)
D 540 {135 W Co 46.47 1.30 bis bis 0.030 | 0.030 4,00 4.50 0.59 140 1175 L E 1. L1
) (X 135 W Cr Co 1.46 0.25 0.25 4.50 5.00 0.80 1.70 | 185
Mo V 18.4) S
541 | 80 W Co , 74100 0.75 bis bis - | 0.030 | 0.030 3.60 9.50 0.50 100 | 17.5 L E 1 L1
(X 80 W Cr Co 0.85 0.25 0.25 450 | 11.00 0.80 140 | 19.0
Mo V 18.4) : )
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-nickel-vanadin-wolfram-tantallegierte Stihle

Blatt, B 82.1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr.‘ Bezeichnung :/: »; § ‘:);ter ;: o o TaO;Nb g‘iﬁ;‘e s;:’:;;:’ Blatt.-Nr.
2 o ) ° (] °
0.40 0.020 9.00 0.80 .1.50° 1.40 E 23 H 51

D542 | X10 Cr NiW V 0.08
: Ta 18.9
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie
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Massenbaustihle 1)
Abnahme nur nach den Festigkeitswerten

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt C 1-1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

7N
s

. Streckgrenze Zugfestigkeit | Bruchdehnung Faltprobe .
Nr. Bezeichnung kg/mm? mind. kg/mm? 8 5 mind. %, D Bemerkungen
4) 3) 4) 2) 6)
1 St 0 - 19 32—47 22 2a St. 00 1) SchweiBbarkeit nicht gewihrleistet. Erschmel-
zungsart beliebig. Werte im Lieferzustand.
2 St. 1 32—40 33 0 St. 32 2) Nur auf besonderen Wunsch des Bestellers.
3 St. 2. 22 34—42 . 31 0 St. 34 3) Fir Querschnitt 8 mm und mehr ist die Toleranz
) - fiir die obereGrenze 3kg/mm?2wenn 35 entspricht.
4 St. 3 24 38—40 27 0%) St. 37 Mit Einverstindnis des Bestellers obere Grenze
41—43 26 ohne Einschrinkung, dann aber Biegeéprobe Vor-
Lh—47 25 schrift. :
4) Fir Querschnitte:
- Form- und Stabstahl 8 —40 mm
5 St. 4 2% £2—b4 25 22 St. 42 Blech- und Breitflachstah! 8 —20 mm
45—48 24 ) 5) Auf Wunsch des Bestellers wird die Mindestkerb-
49—, 2 zihigkeit wie folgt garantiert:
52 3 Fir Querschnitte 12—25 mm
Form- und Stabstahl:
6 | st.5 28 50—53 21 3 St..50 Langsprobe 10 mkg/cm?
54-=57 20 Blech und Breitflachstahl:
58—62 19 Lingsprobe 8 mkg/cm?
- " Querprobe 7 mkg/cm?
7 St. 6 31 60—63 15 St. 60 6) Biegewinkel 180° D=Dorndurchmesser a==Probe-
b4—67 14 starke.
68—72 13 |
8 St. 7 70—74 1 St. 70
75--79 10
80 und 9
mehr
1) chemische Zusammensetzung wird nicht gewihrleistet. -
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Deutsche Demokratische Republik
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Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Thomasstihle pae C 2-1
fiir Schwerindustrie Ausgabe>vom 1. 10. 1953
Nr. Bezeichnung ¢ St Mn - P y Giitegruppe Bemerkungen
% % % % %
1]TSt O Ob‘;s3 M St. 00 SchweiBbarkéit nicht gewihrleistet
2| TSt 3 bis 0.25 unter unter M St. 37 SchweiBbarkelt nicht gewihrleistet
0.12 0.55 0.080 0.065 .
D 3|TSt3S bis 0.30 unter unter M St. 37 Sondergiite schweiBbar mit Elektrode Kb 52
0.10 0.55 0.060 0.060 : )
D 4|Tu1d 0.08 0.20 unter unter M Drahtgewebe
0.18 0.40 0.080 0.060
Physikalische Werte von TSt 0, TSt 3, TSt 3 S wie in Blatt C 1
D 5{7S10 bis . 0.50 unter |° 0680 CQ KaltpreBmutternstahl
0.10 1.00 0.080 0.150 :
D 6|952 bis 0.50 unter 0.150 Q Automatenstahl
0.10 0.80 0.080 0.250 :
D 7/9525S bis 0.50 unter | 0150 a Automatenstah}
0.10 0.80 _ 0.060 0.250
D 898525 bis 0.50 unter 0.200 Q Automatenstahl
0.10 0.80 0.080 0.300
D 9/9S525S bis 0.50 unter 0.200 Q Automatenstahl
0.10 0.80 0.060 0.300
D10 | 6 P 15 bis 0.25 0.120 unter Q WarmpreBmutternstahl
0.09 0.50 0.200 0.050
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Standardliste Eisen und' Stahl

Ministerium ThomaSStﬁhle Blatt C 2'2
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeichnung c Si Mn P $ Giitegruppe Bemerkungen
% % % % %
D11 [6P20 bis 0.20 0.150 unter Q Warmpremutcernstahl
‘ 0.09 0.45 0.250 0.050
D12 (6P 30 bis 0.20 0.250 unter Q -WarmpreBmutternstahl
0.09 0.350 0.050 .
D13 | T18 Mn 4 0.12 0.20 0.80 unter unter Q Einsatzstahl
0.20 0.30 1.10 0.060 0.060 )
D14 | T 40 Mn 4 0.35 0.20 0.80 unter “unter Q Vergiitungsstahl
. 0.45 0.30 1.10 0.060 0.060
D15 T 35 Mn 4 ca. ca. ca. unter unter Q Schienenstahl
0.35 0.25 1.00 0.090 0.060 Nur die physikalischen Werte sind fir die Ab-

nahme bindend.
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

Massenbaustihle, unberuhigte SM-Stihle

Standardliste Eisen und .Stahl

Blatt C 3 '1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung c Si Mn P unter $ unter .Bemerkungen

% % % % %

1 MStOu bis ohne 0.070 0.060 St. 0012 | SchweiBbarkeit nicht gewihrleistet
0.23 Gewihr

2| MSt1u 0.07 0.30 0.050 0.055 St. 3212

. 0.12 0.50 )

3| MSt2u 0.09 0.30 0.050 0.055 St. 34.12
0.15 0.50

4| MSt3u bis 0.30 0.050 0.055 St. 37.12

. 0.50

0.22

Physikalische Werte

wie in Blatt C 1
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

Massenbaustihle, beruhigte SM-Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt C 4 ..1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. . Bezeichnung < S Mn P unter § unter Bemerkungen
% % % %" %
1IMStO0Db bis ohne ohne 0.070 0.060 SchweiBbarkeit nicht gewihrleistet
023 | Gewihr Gewihr .
2 | MSt1b 0.07 bis 0.35 0.050 0.055
0.12 0.30 0.50-
3 |MSt2b . 0.09 bis 0.35 0.050 0.055
0.15 0.30 0.50
4| MSt3b bis 0.12 0.40 0.050 0.055
0.22 0.30 0.65
5| MSt 35S bis 0.12 0.40 0.045 0.050Y) Nur in Sonderfillen verwenden
0.22 -0.22 0.65
6 | MSt 4 018 0.12 0.40 0.050 0.055
0.27 0:30 0.70
7 | MSt5- 0.28 0.17 0.50 0.050 0.055
0.37 0.35 0.80 ’
8 | MSt 6 0.38 0.17 *0.50 0.050 0.055
0.50 0.35 0.80 :
9 | MSt 7 0.50 017 0.55 0.050 0.055
0.63 0.35 0.85 ’
Physikalische Werte wie in Blatt C 1
1) Cu, Cr, Ni je unter 0,30 %
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

Baustihle mit erhdhter Festigkeit

.

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt C 5 -1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung N St Mn P unter § unter Bemerkungen
% % % % %

D 1/18Mn5 bis 0.40 1.20 0.050 0.055 | + Al St. 52 F | Feinkornstahl )
0.20 0.60 1.40

D 2|/10Mn 4N 0.08 0.20 0.80 0.060 0.060 St. 44 - | Nietstahl
0.12 0.35 1.00
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

Niet-, Schravben- und Kettenstihle

Standardliste Eisen und Stahl

sae C11-1

Ausgabe vom 1.10, 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter S unter Bemerkunéen
: % % % % %
1|[MSt.1uN 0.07 0.30 0.050 0.055 | Nietstahl
: 0.12 0.50
2 |MSt1bN 0.07 0.12 0.35 0.050 0.055 Nietstahl
0.12 0.30 0.50 :
D 3|10Mn 4N 0.08 0.20 0.80 0.060 0.060 | Nietstahl
0.12 0.35 1.00
471 St 2 Sch ohne Gewihr . Schraulben- (St. 34.13) Erschmelzungsart beliebig
) stah
5{ St 3 Sch ohne Gewihr Schrauben-| (5t 38.13)| Erschmelzungsart belicbig
stah
6 | MSt 2 u Sch 0.09 0.30 0.050 0.055 |Schrauben-| (St.34.13)
0.15 0.50 stahl
7 | TSt 3 Sch bis 1 0.25 0.080 | 0.065 |[Schrauben-| (St.38.13) | Thomas-stahi
0.12 0.55 stahl
8 | MSt 3 u Sch bis 0.30 0.050 0.055 [Schrauben-| (St.38.13)
. 0.22 0.50 ) stahl
9 | MSt 3 b Sch . bis 0.12 0.40 0.050 - 0.055  |Schrauben-| (St. 38.13)
0.22 0.30 0.65 _stah}
D10{Mu38 0.07 0.30 0.040 0.040 Ketten- | (St. 35K)
0.11 0.45 stahl .
D11 |M13 0.12 0.09 0.65 0.040 0.040 Sonder-
o 0.16 0.15 0.85 ketten-
stahl
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

' KaltpreBmutterstihle, WarmpreBmutterstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt C 12 -1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. . Bezelchnung c Si Mn P $ .

% % % % % pemeriungen
S % 3 | o |
i % | i o
D 3|erm % BN ok
° 4}er 5% 8 | 3| ok
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Deutsche Demokratische Republik

Standardliste Eisen-und Stahl

Ministerium Automatenstihle Blatt C 13 -1
fiir Schwerindustrie - Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeichnung c Si Mn P unter § Erschm.- Bemerkungen
% % % % % Art -
D1 9520 bis 0.50 0.080 0.150 T
4 0.10 0.80 0.250
D 2} 9S20S bis 0.50 0.060 0.150 T
0.10 0.80 0.250
D 3 9525 bis 0.50 0.080 0.200 T
0.10 0.80 0.300
D 4] 95258 bis 0.50 0060 | 0200 | T
0.10 0.80 0.300
5({12S5 20 0.07 0.15 0.60 0.080 0.150 M
0.12 0.35 0.90 0.250
6(15S 20 0.10 0.15 0.70 0.060 0.150 - M
0.20 0.35 1.00 0.250
7 (15 S Mn 20 " 0.10 0.15 1.00 0.060 ) 0.150 M
0.20 0.35 1.40 0.250
8120520 0.15 0.15 0.60 0.060 0.150 M
0.25 0.35 - 0.90 0.250
9130S 20 0.25 0.15 0.70 0.060 0.150 - M
_ 0.35 0.35 1.00 - 0.250
10 | 35520 0.30 . 015 0.80 0.060 0.150 M
0.40 0.35 1.20 0.250
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Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Kaltstauchstihle e C 14
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeichnung < st Mn P unter § unter v Bemerkungen
% % % % % %
D 1 MuMus 0.06 0.30 0.040 0.040 .
0.1 0.45
D 2|C15Q@ 0.12 0.15 0.25 0.040 0.040
- 0.18 0.35 0.50
D 3|C22Q 0.18 0.15 0.25 0.040 0.040
0.25 0.35 0.50 :
D 4({C3Q 0.32 0.25 0.50 0.040 0.040
0.40 0.50 0.75
D 5|{C45Q 0.42 0.25 0.50 0.040 0.040 ~
. 0.50 . 0.50 0.80
D 6| K40 Mn 4 0.35 0.17 0.70 0.035 0.030 -
: 0.45 0.37 1.00
D 73 Mn7 0.33 0.15 1.60 0.035 0.035
0.40 0.35 1.90
D 8[K3SiMn5 0.30 1.10 110 0.035 0.030 DIN 17200
) 0.40 1.40 1.40 : (37 Mn Si 5)
D 9|42 MnV7 0.38 0.15 1.60 0.035 0.035 0.07
. 0.45 0.35 1.90 0.12 .
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

u'nlegierte Einsatzstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blat.t D 1 '1

Ausgabe vom 1. 10, 1953

Nr. Bezeichnung c © O Si . Mn P unter | S unter Giite- Beme;'kungen
% % % % % gruppe
t|C10 0.05 0.17 0.35 0.045 | 0.045 Q DIN 17210
0.15 0.37 0.65
.21CA15 0.10 0.17 0.35 0.045 | 0.045 Q DIN 17210
0.20 0.37 0.65
D 3|{C22 0.18 0.20 0.35 0.045 | 0.045 Q DIN 17200
) . 0.25 | .0.35 0.60
4 [ CK 10 0.06 017 0.35 0.035 | 0.030 E DIN 17210
0.12 0.37 0.65 -
5| CK15 0.12 017 0.35 0.035 0;030 E DIN 17210
0.18 0.37 0.65
D 6|CK 22 . 018 | 0.20 0.35 0.035 | 0.030 E DIN 17200
0.25 0.35 0.60 . )
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

legierte Einsatzstihle

Standardliste Eisen und Stahi

Blatt D 2-1

P unter | S unter Cr Ni

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung c i Mn Gite- | Schrott- | Kenn- Bemerkungen
% . % % % % % | % gruppe | gruppe | ‘farbe
D1|T18 Mn 4 012 0.20 0.80 0.060 | 0.060 Q 0 Thomasstihle
0.20 0.30 110
D2[15Cr 3 0.12 0.20 0.40 0.035 | 0.035 0.50 E 0 griin
018 | 035 | 0.0, 0.80 gelb PIN 17210
3|(15Cr 4 0.12 0.17 0.30 0.040 | 0.040 0.70 Q 0 griin
v 0.20 0.37 .| 0.60 1.00 gelb
41 K15 Cr 4 0.12 017 0.30 0.035 | 0.030 0.70 E 0 griin
0.18 0.37 0.60 1.00 gelb
5120Cr 4 0.15 017 0.50 0.040 | 0.040 0.70 Q 0 griin
0.25 0.37 0.80 i 1.00 gelb
6 | K20 Cr 4 0.17 017 0.50 0.035 | 0.030 0.70 E 0 griin
: 0.25 0.37 0.80 1.00 gelb
7 1 15MnCr5 0.12 0.17 1.10 0.040 | 0.040 0.40 Q 0 .
0.20 0.37 1.40 0.70
8 K15Mn Cr 5 0.12 017 1.10 0.035 | 0.030 0.40 E 0
- 0.18 037 | 1.40 0.70 P
9120 Mn Cr 4 0.15 0.17 0.90 0.040 | 0.040 0.90 Q 9
0.25 0.37 1.20 1.20 .
10 | K20 Mn Cr 4 0.18 017 0.90 0.035 | 0.030 0.90 E 9
0.25 0.37 1.20 1.20
D11 |16MnCr5 0.14 0.20 100 0.035 | 0.030 0.80 E 9 DIN 17210
0.19 0.35 1.30 1.10 ~ .
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

légiertg Einsatzstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt D 2-2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Giite- Schrott- Bemérkungen
% % % % % % % gruppe | gruppe
D12 120 Mn Cr 5 0.17 - 0.20 >1.10 0.035 | 0.030 1.00 E 9 DIN 17210
: 0.22 0.35 1.40 1.30 .
13|13 NiCr7 0.11 017 0.30 | 0.040 | 0.040 0.60 1.50 Q 12
0.17 0.37 0.60 . -] 090 2.00
14 | K13 Ni Cr 7 0.1 0.17 0.30 | 0.035 | 0.030 0.60 1.50 E 12
0.17 0.37 0.60 0.90 2.00
15 | 18 Ni‘ Cr 12 011 | 0417 0.30 | 0.040 | 0.040 0.60 2.75 Q 13
017 0.37 0.60 0.90 3.25
16 | K 13 Ni Cr 12 - 011 017 0.30 | 0.035 | 0.030 | 0.60 2.75 E 13
0.17 0.37 0.60 0.90 3.25
17 | 13 Ni Cr 14 0.11 017 0.30 | 0.040 ’0.040 1.25 3.25 Q 13
0.17 0.37 0.60 1.75 3.75
18 | K 13 Ni Cr 14 0.11 0.17 0.30 | 0.035 | 0.030 1.25 | "3.25 E 13
0.17 0.37 0.60 1.75 3.75
D19 |18 NiCr 8 0.15 0.15 0.40 | 0.035 | 0.030 1.80 1.80 " E 12 DIN" 17210
020 | 035 | 0.60 210 | 210 ' ’
20 | 20 Ni Cr 5 0.15 0.17 0.40 | 0.040 | 0.040 | 0.45 1.00 Q 12
) 0.25 0.37 0.70 0.75 1.50
21 | K20 Ni Cr 5 015 |- 017 0.40 | 0.035 | 0.030° | 0.45 1.00 E 12
0.23 0.37 | 0.70 0.75 1.50
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium ~ °

fiir Schwerindustrie

unlegierte Vergiitungsstihle

Standardliste Eisen und Stahl

paee D N-1

Ausgabe vom 1. 10, 1953

C Si Mn P untker S unter - Giite~ .
Nr. B ich .
r ezeichnung % % % % o gruppe " Bemerkung
D 1|C2 018 | 020 | 0.35-| 0.045 | 0.045 Q DIN 17200
0.25 | 035 | 0.60 :
2 lcas 020 | 047 | 050 | 0.045 | 0.045 Q
0.30 | 037 | 0.80
3/C30 025 | 017 | 050 | 0.045 | 0.045 Q
035 | 037 | 0.80
ilcas 030 | 017 | 050 | 0.045 | 0.045 Q DIN 17200
040 | 037 | 080
5| C 40 035 | 047 | 050 | 0.045 | 0.045 Q
045 | 037 | 080 . ,
6| Ci5 042 | 017 | 050 | 0.045 | 0.045 Q DIN 17200
0.50 | 037 | 0.80
7| C 50 045 | 017 | 050 | 0.045 | 0.045 Q ’
055 | 037 | 0.80 ' '
8|css 050 | 017 | 050 | 0.045 | 0.045 Q
060 | 037 | 080 ,
9| Cé0 055 | 017 | 050 | 0.045 | 0.045 Q DIN 17200
065 | 037 | 0.80
10]ce 060 | 047 | 050 | 0.045 | 0.045 Q
. . 070 | 037 | 080
D11 | CK 22 0.18 0.20 0.35 0.035 | 0.030 E DIN 17200
025 | 035 | 060 ]
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

. Standardliste Eisen und Stahl
unlegierte Vergiitungsstihle » s D N-2
Ausgabe vom 1.10.1953°

Nr. Bezeichnung c Si Mn P unter | S unter Giite- Bemerkungen
% % % % % | sgruppe .

12 | CK 25 0.20 017 0.50 - | 0.035 | 0.030 E
10.30 0.37 0.80

13 | CK 30 0.25 0.17 0.50 | 0.035 | 0.030 E
0.35 0.37 0.80 o

14 | CK 35 0.30 0417 | 0.50 | 0.035 | 0.030 E _ DIN 17200
0.40 0.37 0.80 )

15 | CK 40 0.35 0.17 0.50 0.035 | 0.030 ) E
0.45 | 037 | 0.80 , 7

16 | CK 45 0.42 0.17 0.50 | 0.035 | 0.030 ' E ) DIN 17200
0.50 0.37 0.75 ' -

17 | CK 50 045 | 047 | 050 | 0.035 | 0.030 E
0.55 0.37 0.80 .

18 | CK 55 0.50 017 0.50 0.035 | 0.030 E
0.60 0.37 0.80

19 | CK 60 055 | 017 | 050 | 0.035 | 0.030 E DIN 17200
0.65 0.37 0.80 : :

20 | CK 65 0.60 0.17 0.50 0.035 | 0.030 E
0.70 0.37 0.80 '
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Deutsche Démokmtische Republik

Ministerium
fir Schwerindustrie

Standardliste Eisen und Stahl
legierte Vergiitungsstihle ' Baee D 12-1
Ausgabe vom 1. 10. 1953

’Nr. Bezelchnung C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Mo v Giite- | Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % gruppe | gruppe
1]135Cr 4 0.30 0.17 0.50 | 0.040 0.040v 0.80 Q | 9
0.40 0.37 0.80 1.10 g
2| K35Cr4 0.30 017 0.50 | 0.035 | 0.030 | 0.80 " E 9 DIN 17200
’ 0.40 0.37 0.80 1.10 (34 Cr 4)
3|40 Cr 4 0.35 0.17 0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.80 Q 9
: 0.45 0.37 0.80 - 110 )
4| K 40 Cr 4 0.35 0.17 0.50 | 0.035 | 0.030 | 0.80 : E 9 DIN 17200
0.45 0.37 0.80 1.10 . (41 Cr 4)
5|40 Mn 4 0.35 0.17 0.70 | 0.040 | 0.045 ‘ Q 0
0.45 0.37 1.00 )
6| K40 Mn 4 0.35 0.17 0.70 | 0.035 | 0.030 E 0 « DIN 17200
. 0.45 0.37 1.00 T (45 Mn 4)
D7 |T40 Mn 4 0.35 0.20 0.80 | 0.060 | 0.060 Q 0 Thomasstahl
0.45 0.30 1.10
D8|30Mn5 0.27 0.20 1.20 | 0.035 | 0.030 ‘ E 0 "DIN 17200
0.34 0.35 1.50 -
9135SiMn5 0.30 1.10 1.10 | 0.040 | 0.040 Q 0
0.40 1.40 1.40 ‘
D10 | K35 MnSi5 0.30 1.10 110 | 0.035 | 0.030 E 0 DIN 17200
0.40 1.40 1.40 (37 Mn Si 5)
D11 {42MnV7 0.38 0.15 1.60 | 0.035 |. 0.030 0.07 E 0 DIN 17200
- 0.45 0.35 1.90 0.12
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

legierte Vergiitungsstihle

Standardliste Eisen und Stahl

B D 12-2

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Mo v Giite- | Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % gruppe | gruppe
D12 | 48MnV 7, 0.44 0.20 1.60- -| 0.035 | 0.030 0.07 E 0
0.52 0.40 1.90 0.12
D13 |25 Cr Mo 4 0.22 0.15 0.50 0.035 | 0.030 0.90 0.15 E 10 DIN 17200
0.29 035 | 0.80 1.20 0.25 -
14 | 35 Cr Mo 4 0.30 017 0.40 0.040 | 0.040 0.80 0.15 Q " 10 -
_ 0:40 0.37 0.70 1.10 0.25
15 | K35 Cr Mo 4 032 | 047 | 040 | 0.035 | 0.030 | 0.80 " 0415 E 10 DIN 17200
0.40 0.37 0.70 . 1.10 0.25 (34 Cr Mo 4)
D16 | 40 Cr Mo 4 0.38 0.20 0.50 0.035 | 0.030 0.80 015 E 10
: 0.45 0.35 0.80 1.10 0.25
D 17 | 50 Cr Mo 4 0.46 0.15 0.50 0.035 | 0.030 0.90 0.15 E 10
0.54 0.35 0.80 1.20 0.25
18| K5 CrV 4 0.46 017 0.50 0.035 | 0.030 0.80 0.10 E 9 DIN 17200
’ 0.54 0.37 0.80 1.10 0.20 (50 Cr VvV 4
D19 |58 Cr V 4 0.55 015 0.80 0.040 | -0.040 0.90 0.07 E 9
0.62 0.35 1.10 1.20 0.12
D20 | K58 CrVi4 0.55 015 0:80 0.035 | 0.030 0.90 0.07 E 9 DIN 17200
0.62 0.35 1.10 1.20 0.12 (58 Cr Vv 4)
D21 |27Mn Cr Vi 0.24 0.20 1.00 0.035 | 0.030 0.60 0.07 E 0
030 | 035 1.30 0.90 012
D22|30CrMoV 9 0.26 0.15 0.40 0.035 | 0.035 2.20 0.15 0.10 E 10 DIN 17200
034 | 0.35 2.50 0.20 0.15
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

legierte Vergiitungsstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blact D 12 - 3

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung Cc Si Mn P unter | S unter Cr Ni Mo v Giite- | Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % gruppe | gruppe

D 23|30 Cr NiMo8 0.26 015 0.30 0.035 | 0.035 1.80 1.80 0.25 E - 15 DIN 17200
0.34 0.35 0.60 210 210 0.35

D 24 | 34 Cr Ni Mo 6 0.30 0.15 0.40 0.035 | 0.035 1.40 1.40 0.15 E 14 DIN 17200
0.38 0.35 0.70 170 | 1.70 0.25

D 25| 36 Cr Ni Mo 6 0.32 0.15 0.50 0.035 | 0.035 0.90 0.90 015 E 14 DIN 17200
0.40 0.35 0.80 ‘ 1.20 1.20

0.25
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Deutsche Demokratische Republik ' . : - Standardliste Eisen und Stahl
Ministerium Stihle fiir Flammen-, Induktlons-_ und Tauchhdrtung s D 21 -1
" fiir ' Schwerindustrie ; - Ausgabe vom 1. 10, 1953
Nr. Bezeichnung C Si [ Mn P unter | S unter Cr v ) Giite- | Schrott- Bemerkungen
% % % % | % % % ) gruppe | gruppe
1] C35 030 | 017 0.50 0.045 | 0.045 Q
0.40 0.37 0.80
2 | C 45 042 | 017 0.50 0.045 | 0.045 : Q
0.50 0.37 0.80 - :
3| C55 ,050 | 047 0.50 0.045 | 0.045 Q
0.60 | 037 | 0.80 _
4| CK 35 0.30 017 | 0.50 0.035 | .0.030 E
0.40 0.37 0.80 ) .
5 CK 45 0.40 017 0.50 0.035 | 0.030 - E A
0.50 037 | 0.80 .
6| CK 55 0.50 0.17 0.50 0.035 | 0.030 | - E
0.60 0.37 0.80
7 | K 40 Mn 4 ) 0.35 017 070" | 0.035 | 0.030 ' ) : E
0.45 0.37 1.00 .
D 8|46 Mn Si 4 042 | 080 | 0.80 | 0.040 | 0.040 . ' E
0.50 1.00 1.00 ‘
D 9|37 MnSi5 0.33 110 1.10 0.035 | 0.035 ‘ E
: ‘ 041 | 140 | 140 , g
D10 | 42MnV7 » 0.38 0.15 1.60 0.035 | 0.030 0.07 E
0.45 035 |- 1.90 0112
11| K5CrVi4 0.46 017 0.50 0.035 | 0.030 0.80 0.10 E 9
’ 0.54 0.37 0.80 1.10 0.20 .
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Deutsche Demokratische Republik ]

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Nitrierstihle Blatt D 22 "1
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeich;mg C Si Mn .| P unter | S unter Cr Al Mo v Gite- | Schrott- _Bemerkungen
% % % % % % % % % | gruppe | gruppe
D1|27Cr AI 6 0.24 0.20 0.50‘ 0.035 | 0.035 1.30 1.00 E 9
0.30 0.35 0.70 1.50 1.20
2 1 K35CrAlb 0.31 017 0.30 | 0.035 | 0.030 1.35 0.90 E 9
0.39 0.37 0.60 1.65 1.25
D3!32AlICrMo4 0.30 0.20 0.50 | 0.025 | 0.025 1.00 1.00 0.15 E 10 warmfest
0.35 0.35 0.70 ) 1.20 1.20 0.20
D413 CrMo.V?9 0.26 0.15 0.40 | 0.035 | 0.035 2.20° 0.15 0.10 E 10 warmfest
0.34 0.35 0.70 2.50 0.20 0.15
51 K 38 Cr Al Mo 6 0.35 0.17 0.30 | 0.035 | 0.030 1.35 0.70 0.15 E 10 warmfest
0.42 0.37 0.60 1.65 1.25 0.25
6| K25CrMo V7 0.22 0.17 0.40 | 0.035 | 0.030 1.50 0.20 0.15 E 10 warmfest
: 0.29 0.37 0.70 1.80 030 | 0.30
7| K35CrMoV5 0.30 017 0.40° | 0.035 | 0.030 1.00 0.20 0.10 E 10 warmfest
0.38 0.37 0.70 . 1.30 0.30 0.20
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Deutsche Demokratische Republik

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Inkromierstihle Blatt D 23 - 1
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10, 1953

Nr. Bezeichnung C S Ma P unter | § uncer cr M K Bemerkungen
% % % % % % % %

D113 Mn 12 0.10 0.15 2.80 | 0.030 | 0.030
0.15 0.25 3.20 -

D2{5Ti5 bis 0.25 0.40 0.030 ) 0.030 0.40
0.10 0.40 0.60 ) 0.60

D3|10CrV 11 0.07 bis 0.30 0.030 { 0.030 2.50 0.10
0.13 0.40 0.50 1 2.80 0.20
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

Stdhle fiir groBere Schmiedestiicke

Standardliste Eisen und Stahi

saee D 31-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Mo v -Giite- | Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % gruppe | gruppe
D1|C22 018 | 0.20 0.35 | 0.045 | 0.045 Q 0
025 | 035 0.60
D2|CK 22 0.18 0.20 0.35 | 0.035 | 0.030 E 0
0.25 0.35 0.60
7
3| C35 0.30 0.17 0.50 | 0.045 | 0.045 Q 0
0.40 0.37 0.80
4| CK 35 030 | 047 0.50 | 0.035 | 0.030 E 0
0.40 0.37 0.80 ) ’
5] C45 0.40 0.17 0.50 | 0.045 | 0.045 Q "0
0.50 0.37 0.80
6 | CK 45 040 |047.| 050 | 0.035 | 0.030 E 0
0.50 037 |.0.80 .
D719 Mn5 017 0.40 1.00 | 0.050 | 0.050 E 0.
0.23 0.60 1.30 i
D8|30 Mn5" 0.27 0.20 1.20 | 0.035 | 0.030 E 0
0.34 0.35 1.50
D9 |K36Mn5 "~ 0.32 0.20 1.20 | 0.035 | 0.030 E 0
0.40 0.35 1.50
D10 | 24 Ni 4 0.20 0.20 0.60 | 0.035 | 0.030 1.00 E 12
0.28 0.35 0.80 1.30
D11 |2 Ni8 0.20 0.20 0.60 | 0.035 | 0.030 1.90 E 12
- 0.28 0.35 0.80 2.20 /

v

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

Stdhle fiir groBere Schmiedestiicke

Standardlls“te Eisen und Stahl

Baee D 31-2

Ausgabe vom 1. 10, 1953

s

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Mo v Giite- '| Schrott- . Bemerkungén
% % % % % % % % % gruppe | gruppe
D12 | 34 Ni 5 0.30 0.20 0.30 0.035 | 0.030 1.20 E 1v2
. 0.38 0.35 0.50 1.50
D13 | K20 Mo 5 017 0.17 0.40 0.035 | 0.030 0.40 E 10
. 0.24 0.37 0.70 0.55 .
D 14 { K 38 Mn Si 4 0.34 0.70 0.90 0.035 | 0.030 E 0
042 | 090 | 1.20 .
D 15 | 46 Mn'Si 4 0.42 0.80 0.80 0.040 | 0.040 E 0
: 0.50 .| 1.00 1.00 R
D16 | K53 Mn Si 4 0.50 0.80 | 0.80 0.035 | 0.030 E 0
0.57 1.00 1.00
17 | K15 Cr Mo 4.4 0.16 0.17 0.40 0.035 | 0.030 0.80 0.40 E 10
' 0.18 0.37 0.70 1.10 0.55
D18 | K16 Cr.Mo 4 0.13 0.20 0.50 0.035 | 0.030 0.90 0.20 E 10
) 0.20 035 | 0.80 1.20 0.30
D19 | 22 Cr Mo 4 0.19 0.20 0.50 0.035 | 0.030 0.90 0.20 E 10
0.26 0.25 0.80 1.20 0.30
20 | K 35 Cr Mo.4 0.32 017 0.40 |.0.035 | 0.030 0.80 0.15 E 10>
0.40 0.37 0.70 1.10 0.25
D21 | 40 Cr Mo 4 0.38 0.20 0.50 0.035 | 0.030 0.80 0.15 E 10
0.45 0.35 0.80 1.10 0.25
D 22 | K 28 Ni Cr Mo 4 0.24 0.20 0.30 0.035 0.030 1.00 1.00 0.20 E 14 N
- 0.32 0.35 0.50 1.30 0.30
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. Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik B

Ministerium Stihle fiir groBere Schmiedestiicke _ e D31-3
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. " Bezeichnung C , Si Mn P unter | S unter Cr Ni Mo A v . Giite- | Schrott- |- Bemerkungen
% % % % % % % % gruppe | gruppe -
D 23 | 28 Ni Cr Mo 8 0.24 0.20 0.30, | 0.035 | 0.030 1.10 1.80 0.30 E 15
. 0.32 0.35 0.50 1.40 210 0.40 ‘
D 24 | 34 Cr Ni Mo 6 0.30 0.15 0.40 0.035 | 0.030 1.40 1.40 0.15 E 14
0.38 0.35 0.70 . 1.70 1.70 0.25
D 25 | 36 Ni Cr Mo 3 0.32 0.20 0.50 0.035 | 0.030 0.40 0.70 0.10 E 12.
0.40 035 | 0.80 0.70 1.00 015
D 26|22 CrMoV 4i 0.20 0.20 0.30 0.035 | 0.030 1.20 0.50 0.15 E 10
0.28 0.35 0.60 1.50 0.§0 0.25
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Deutsche Demokratische Republik

CIA-RDP80S01540R005600050053-3

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Grobbleche Blatt E 1-1
fir Schwerindustrie Ausgabe vom 1,10.41953
Nr. Bezeichnung c Si Mn P unter | S unter Bemerkungen
% % % % %
\
1150 Analyse wird nicht gewihrleistet St. 00.21 gewdhnliche Bleche
- Erschmelzungsart beliebig
2 | MSt 0 bis Analyse wird
0.23 | nicht gewihr- 0.070 | 0.060 St. 00.21
. leistet
3183 Analyse wird nicht gewihrleistet ] St. 37.21 gi;‘cbdsf:;y'ngsa" beliebig
4 | MSt 3 b bis 0.12 0.40 0.050 | 0.055 St. 37.21 Baubleche |
0.22 0.30 0.65 o
5|MSt3S bis 012 0.40 0.045 | 0.050 Cu unter St. 37.21 nur In Sonderfallen
] 0.22 0.22 0.65 0.309,
6 | MSt3u bis 0.30 0.050 | 0.055 St. 37.21 ’
0.22 0.50 )
7| TSt3 bis 0.25 0.080 | 0.065 St. 37.21 Thomas-Stahl
0.12 0.55
D8 |TSt3s bis 0.30 | 0.060 | 0.060 St. 37.21 Thomas-Stahl
i 0.10 0.55 B
. . s - Erschmel beliebi
9(St4 Analyse wird nicht gewihrleistet St. 42.21 B;nl:‘c‘:]:”ng“" elieblg
10 | MSt 4 V 018 012 0.40 0.050 | 0.055 St. 42.21 Baubleche I
0.27 0.30 0.70
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Deutsche Demokratische Republik

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

Standardliste Eisen und Stahl

Mlnis}erium~ Mittelbleche Blatt E 2'1
fiir Schwerindustrie R Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezeichnung < St Mn P unter | unfer Bemerkungen
% % % | % %
’ . ied ni shrleistet ' Handelsblech
1]St0 Analyse wird nicht gewihrleistet St. 00.22 E:s"chemzlzeu‘ngsm beliebig
2|St2 Anylase wird nicht gewdhrleistet St. 34.22 Baublech
N . Erschmelzungsart beliebig
3[MSt2u 0.09 0.30 0.050 | 0.055 St. 34.22
015" 0.50 .
4IMSt2b 0.09 bis 0.35 0.050 | 0.055 St. 34.22
015 0.30 0.50
D5{Mus8 0.06 030 | 0.040 | 0.040 St. 3422 P |  PreBblech
0.11 0.45
D6 MbK?8 0.06 bis 0.30 0.035 | 0.035 St. 34.22 P PreBblech
, 012 | 0415 0.50
7153 Analyse wird nicht gewihrleistet St. 37.22 Baublech |
8| TSt3 bis 0.25 | 0.080 ) 0.065 St. 37.22 Baublech 1
- 0.12 0.55 ] N
D9|TSt3S bis 0.30 0.060 | 0.060 St. 37.22 Baublech 1
0.10 0.55
1M0|MSt3u bis 0.30 0.050 | 0.055 St. 37.22 Baublech |
: 0.22 0.50
1M1[MSt3b bis 012 0.40 0.050 | 0.055 St. 37.22 Baublech |
. 0.22 0.30 0.65
12 MSt3S bis 012 0.40 0.045 | 0.050 Cu unter | St. 37.22 Baublech | .
0.22 0.22 0.65 0.30% } nur in Sonderfillen
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Deutsche Demokratische Republik

Standardliste Eisen und Stahl

" Ministerium Mittelbleche Bae £ 2-2
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1:10. 1953
Nr. - Bezeichnung < i Mn P unter | S unter Bemerkungen
' % % % % %
| |

13 | St 4 Analyse wird nicht gewihrleistet St. 42.22 Baublech Il

14 | M St 4 018 | 042 | 040 | 0.050 | 0.055 'St. 42.22 Baublech I
0.27 0.30 0.70
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

Feinbleche ohne vorgeschriebene Festigkeit

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt E 3 -1

Ausgabe vom 1.10. 1953

~
e

Nr. Bezeichnung C Si M P unter | S unter |Cu unter Bemerkungen
| % | % | % | % | % | %
1]8t2 Analyse wird nicht gewidhrleistet. Erschmelzungsart beliebig
2{TsStO bis Analyse ohne Gewihr St. I, St. 1l
0.13 ' Schwarzblech | und I
. SchweiBbarkeit nicht gewdhrleistet
3[TSt3 bis 0.25 | 0.080 | 0.065
012 0.55
4{Mu7 bis 0.20 | 0.060 | 0.060 st. i ,
0.11 0.40 Emaillier- und Verzinkungsblech
~5[Mb7 bis bis 0.20 | 0.050 | 0.050
0.11 0.12 0.40 .
6| TSt3S bis 0.30 | 0.060 | 0.060 Ziehblech | und Il St. V, St Vi
- 0.10 0.50 :
7/Mub bis 0.20 | 0.050 | 0.050 St. IX
0.10 0.40 Bekleidungsblech
8/ Mbé bis bis 0.20 | 0.050 | 0.050
0.10 012 0.40
9 Mub bis ' 0.20 | 0.040 | 0.040 | 0.35 St. VI
0.09 0.40 Tiefziehblech
10 |Mb5b bis bis 0.20 | 0.040 | 0.040 0.35
0.09 0.10 0.40
1 MK 4 bis | bis | 0.30 | 0035 | 0.035 | 0.5 St. VIl St. X A
0.08 0.10 0.50 - Sondertiefziehblech; Karosseriebiech
12{Mus 0.06 0.30 0.040 .0.040 ‘ ' - Rohrstreifen fiir elektrisch wider-
0.1 0.45 standsgeschweifite Rohre
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Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik . . . . .
Ministerium Feinbleche mit vorgeschriebener Festigkeit e E 4-1
fiir Schwerindustrie . v Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeichnung c ' i ‘ Mn P unter | § unter ! Bemerkungen
% % % % % ‘ )
1182 Analyse wird nicht gewihrleistet. Erschmelzungsart beliebig
C2{Msttu 007 | 0.30 | 0.050 | 0055 | . ' T se s
0.12 0.50 '
3|MSt1b 0.07 bis 0.35 | 0.050 | 0.055
0.12 0.30 0.50
41St3 Aﬁalyse wird nicht gewihrleistet. Erschmelzungsart beliebig
5([Tst3 bis 0.25 | 0.080 | 0.065
' 0.12 0.55
6|Tst3s bis " | 030 | 0.060 | 0.060 _ st. 37.25
0.10 0.55
7{MSt2b 0.09 bis 0.35 | 0.050 | 0.055
0.15 0.30 0.50
8{MSt2u 0.09 0.30 | 0.050 | 0.055
0.15 0.50
9|St4 ‘ .| Analyse wird nicht gewihrleistet. Eréchmélzungsart beliebig
10 |M st 3b bis | 012 | 040 | 0.050 | 0.055 , St. 42.23
0.22 | 030 | 065
1185 Analyse wird nicht gewﬁhrléistet. Erschmelzungsart beliebig
12 | M St 5 0.28 017 0.50 | 0.050 | 0.055 : ' St. 50.23
0.37 0.35 0.80 i ] .
13| Sté . Analyse wird nicht gewshrleistet. Erschmelzungsart beliebig
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Deutsche Demokratische Republik ) . Standardliste Eisen und Stahl

AR
AN

Ministerium | Feinbleche mit vorgeschriebener Festigkeit _ Baee E 4-2
filr Schwerindustrie . ’ Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeichnung c St Mn P unter | § unter - Bemerkungen

% % % % %

14 | M St 6 ‘ 038 | 017 0.50 | 0.050 | 0.055 St. 60.23
0.50 0.35 0.80 -

15 [ St 7 Analyse wird nicht gewihrleistet. Erschmelzungsart beliebig

/

16 [MSt7 0.50 0.17 0.55 | 0.050 | 0.055 ’ St. 70.23
063 | 035 0.85 ]
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

Dynamo- und Transformatorenbleche

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt E 11

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Si

Mn

P unter

S unter

Cu unter

Schrott-

Nr. Bezeichnung Bemerkungen
% -% % % % % gruppe
D1[85Si3 bis | 050 | bis | 0.060 | 0.060 0 Klasse 1
0.10 0.80 0.30 .
-D2|85Si4 bis 0.80 bis 0.060 | 0.060 .0 Klasse 11
0.10 1.20 0.30
D3|5S11 bis 2.40 bis | 0.030 | 0.030" 27 Klasse Il
0.07 3.00 0.30 -
D4|55Si13 bis 3.00 bis 0.030 | 0.030 27 Klasse IV
. 0.07 3.50 0.30
D5|5Si14 bis | 3.30 0.10 0.035 | 0.025 27 Kiasse IV
0.07 3.80 0.25 .
4
Dé6|55Si15 bis 3.60 010 | 0.025 | 0.025 27 Kiasse 1V
0.07 3.90 025 |-
D7|58Si17 bis 3.90 0.10 | 0.020 | 0.015 0.30 27 Klasse IV
0.07 4.40 0.20

\
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

unlegierte und schwachlegierte Kesselbleche

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt E 21

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Die Hochleistungskesselstihle werden auf Wunsch mit Aluminiumsatz,

1)‘ aus dem Schrott

auch alterungsbestindig, er-

schmolzen: 11 Mn 2 A, 14 Mn 2 A, 16 Mn 3 A und 20 Mn 3 A.

Der Hochleistungskesselstahl 20 Mn 3 wird auch mit Aluminiumzusatz laugensicher
erschmolzen als 20 Mn 3 L.

Nr. Bezelchnung C ‘Si Mn P unter.| S unter C}'unterl) Bemerkungen
% % % % % %
D1|{Mu12 bis 0.30 | 0.050 | 0.050 | 0.30 Kesselblech I, 35—45 kg/mm?
017 0.55 ‘
D2[{Mb12 bis 0.10 0.30 0.050 | 0.050 [ 0.30 Kesselblech I, 35—45 kg/mm?
017 0.35 0.55 )
3| Mb18 bis 0.10 0.30 .| 0.050 | 0.050 | 0.30 Kesselblech Il, 41—50 kg/mm?
0.23 0.35 0.55
D4 1M Mn2u bis 0.40 0.050 0.050 0.30 Hoch;elstungs-Kesselblech
04.16 0.70 H | fiir Bleche bis 20 mm
D5 1MMn2b bis 0.10 0.40 | 0.050 | 0.050 0.30 Hochleistungs-Kesselblech
’ 0.16 0.35 0.70 . H I, 35—45 kg/mm?
D6 |14 Mn 2 bis 0.10 0.50 | 0.050 | 0.050 0.30 ~ Hochleistungs-Kesselblech
N 0.20 | 0.35 0.75 H I, 41-50 kg/mm?
D7/|16Mn3 bis | 010 | 055 | 0.050 | 0.050 | 0.30 Hochleistungs-Kesselblech
0.22 0.35 0.80 H I, 44--53 kg/mm
- D8|20Mn3 - bis 0.10 0.60 | 0.050 | 0.050 | 0.30 Hochleistungs-Kesselblech
0.26 0.35 0.85 i H IV, 47 =56 kg/mm®
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

legierte Kesselbleche

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt E 22

Ausgabe vom 1. 10. 1953

N Be ' C Si Mn P unter | S unter Cr " Mo v Schrott- :
r. ezeichnung Bemerkungen
% % % % % % % % % gruppe
D1|17 Mn 4 014 | 020 | 090 | 0.050 | 0.050 |unter?)
0.20 0.40 1.20 0.30
D2[19Mn5 017 | 040 | 1.00 | 0.050 | 0.050 | unter?) vergl. auch 18 Ma 5 (sc. 52 )
023 0.60 1.30 _ . .0.30
D3115Mo 3 - 0.12 0.15 050 | 0.040 | 0.040 unter?) | 0.25
0.20 0.35 0.70 0.30 0.35
D4(15Cr Mo 3 0.10 0.15 0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.60 0.10 10
0.18 0.35 0.90 0.90 0.20
D513 Cr Mo 4.4 010 | 0415 0.40 | 0.040 | 0.040 070 | . 0.40 10
0.18 0.35 0.70 1.00 0.50
D6 |13 Cr MoV 42 0.10 0.15 0.40 | 0.040 | 0.040 0.90 0.20 0.15 10 '
0.18 0.35 1.20 0.30 0.25

1) aus dem Schrott

0.70
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

Stihle fir Druckgasbehilter

Blatt E 31

Ausgabe vom 1.10. 1953

Si

P unter

S unter

Mo

Giite-

Schrott-

3

N

Nr. Bezeichnung ) Bemerkungen
% % % % % % % gruppe | gruppe
1| M45 0.40 0.10 0.30 0.050 | 0.050 Q 0 ortsfeste’ Druckgasbehilter
0.49 0.25 0.60
2| C45 0.42 | 0417 | 050 | 0.045 | 0.045 Q 0 Druckgasbehilter
0.50 0.37 0.80
D 3|3 Cr4 0.28 0.10 0.30 0.025 | 0.025 0.90 E 9 Tiefgezogene Druckgasflaschen
0.36 | 0.25 0.60 1.20 mit 54 kg/mm? Streckgrenze
D 4 |-42Cr 6 0.38 010 0.30 0.025 | 0.025 1.30 E 9 Tiefgezogene Druckgasflaschen
- 0.46 0.25 0.60 1.60 mit 70 kg/mm? Streckgrenze
D 5|4 Mn3 0.42 0.25 0.70 0.045 | 0.045 Q 0 Druckgasflaschen
0.50 0.45 0.90 Zugfestigkeit 38 kg/mm?
: R Streckgrenze
D 6|36 Mn4 0.32 0.20 0.80 0.045 | 0.045 Q 0 Druckgasflaschen
0.40 0.40 1.00 ' Zugfestigkeit 38 kg/mm?
Streckgrenze
D 73 CrMo 5 0.30 0.10 0.30 0.025 | 0.025 | 0.90 0.15 E 10 Tiefgezogene Druckgasflaschen
0.38 0.25 0.60 1.20 0.25 Zugfestigkeit 70 kg/mm?

Streckgrenze
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium
filr Schwerindustrie

Stihle fiir die Drahtindustrie

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt F 1 '1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Erschmel-| Giite- Bemerkungen
% % % % % zungsart | gruppe
D 1]7s10 bis 0.50 0.080 | 0.080 T Q KaltpreBmuttern
0.10 . 1.00 0.150 :
2| St 2 Sch Analyse wird nicht gewishrleistet . T M St. 3413 Schraubenstahl
M .
3 | St 3 Sch Analyse wird nicht gewahrleistet T M St. 38.13 Schraubenstahl
M ) ’
4| T St 3 Sch bis 0.25 0.080 | 0.065 T M St. 38.13 Schraubenstahl
. 0.12 0.55
5({M St 2u Sch 0.09 0.30 0.050 | 0.055 M Q St. 34.13 Schraubenstahl
0.15 - 0.50 I
6 1M St 3 u Sch bis 0.30 0.050 | 0.055 M M St. 3813 Schraubenstahl
0.22 0.50
7 {M St 3b Sch bis 0.12 0.40 0.056 0.055 M M St. 38.13 Schraubenstahl
022 | 030 | 0.65
D 8/|Mus8 A 0.07 - 0.30 0.040 | 0.040 M Q St. 35 K Kettenstahl
0.11 0.45
D 9 M13 0.12 0.09 0.65 0.040 | 0.040 M Q Kettensonderstahl
0.16 0.15 0.85 '
D10|{Mu8 0.06° 0.30 | 0.040 | 0.040 M Q Kaltstauchdraht
0.11 0.45
D1{C15Q 012 | 045 | 0.25 | 0.040 | 0.040 M Q Kaltstauchdraht K § 15
0.18 0.35 0.50
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Deutsche Demokratische Republik

, Ministerium

fiir Schwerindustrie

Stihle fiir die Drahtindustrie

Standardliste Eisen und Stahl

Blat.t F 1 - 2

Ausgabe vom 1. 10, 1953

Nr. Bezeichnung ¢ Si Mn P unter | S unter Erschmel-| ~ Gite- Hirtegrad Bemerkungen
% % % % % zungsart | gruppe
D12|Cc2 & 0.18 015 [ 0.25 | 0.040 | 0.040 M Q Kaltstauchdrahe K § 22
- : 0.25 0.35 0.50
D13|]C3Q 0.32 0.25 0.50 0.040 | 0.040 M Q Kaltstauchdraht K S 35
1 0.40 0.50 0.75
D14 | C4 Q 042 | 025 | 050 | 0.040 | 0.040 M Q Kaltstauchdraht K S 45
0.50 0.50 0.80 . .
D15 |TSt3S bis 0.30 | 0.060 | 0.060 T M Draht IV. Giite
0.10 - 0.55 o, Thomasgite
D16 | TSt3 bis 0.25 0.050 | 0.060 T M Wasserfedernstahi
0.012 0.50 0.09(_) .
D17 | T u.13 0.08 0.20 0.080 | 0.060 T ‘™M Baustahlgewebe
0.18 0.40 : : :
D18 | M4 bis bis 0.040 | 0.040 M Q Draht lll. Giite
0.05 0.28 sehr weich
D19 [Mu8 0.06 - 0.30 | 0.040 | 0.040 M Q Draht Ill. Gite
0.1 0.45 weich
D20 M17 0.15 0.10 0.30 | °0.050 | 0.050 M Q 1 Draht Hl. Giite
0.19 0.25 0.60 : .
D21 {M22 0.20 0.10. 0.30 0.050 {.0.050 M Q 2 Draht lil. Gite
0.24 0.25 0.60 ’
D22 M27 0.25 0.10 0.30 0.050 | 0.050 | M Q 24/, Draht lll. Gite
0.29 0.25 0.60
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

Stihle fiir die Drahtindustrie

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt F 1-3

Ausgabe vom 1.10. 1953

Si

Mn

P unter

S unter

Erschmel-

Giite-

Nr. Bezeichnung . Hirtegrad Bemerkungen
% % % % % zungsart | gruppe
D23 |M35 030 | 010 | 030 | 0.050 | 0.050 M | a 3 Draht Il Giite
039 | 025 | 0.60
D 2 | M 45 040 | 010 | 030 | 0.050 | 0.050 M Q 4 Draht Ill, Giite
. 049 | 025 | 0.60
D25 |M 55 050 | 010 | 030 | 0.050 | 0.050 M Q 5 Draht I, Gite
059 | 025 | 0.60 :
D 26| M 65 060 | 010 | 030 | 0.050 | 0.050 M| Q@ 6 Drahe ill. Giite
0.69 | 025 | 0.0
D27 |M75 070 | 010 | 0.35 | 0.050 | 0.050 M Q 7 Draht L. Giiee
~ 079 | 025 | 0.0
D 28 | M85 080 | 010 | 030 | 0.050 | 0.050 M Q 8 Drahe IIl. Giite
v 0.89 | 025 | 0.0
D29 M9 090 | 040 | 0.30 | 0.050 | 0.050 M Q 9 Draht 1l Gite
099 | 025 | 0.0 -
D30 | M K 45 042 | 045 | 050 | 0.040 | 0.040 M E 4 Kratzandraht
0.46 | 025 | 0.65 :
D31 | MK 53 050 | 010 | 0.25 | 0.035 | 0.035 M E 5 Drahe Il. Gite
. 0.54 0.25 0.45 ‘Kratzendraht
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium -

fiir Schwerindustrie

Stihle fiir Forderseile

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt F 2 '

Ausgabe vom 1. 10, 1953

2

g

Y
\or

Nr. Bezelchnung C Si Mn P unter | S unter Erschmel-| Giite- Hirtegrad
’ % % % % % zungsart | gruppe’ Bemerkungen
D 1]1MKA48 0.44 0.15 0.40 0.035 | 0.035 M E 5 Draht Il. Giite
) 0.49 0.25 0.60 Férderseile SD-45
D 2|MKD58 0.55 0.10 0:25 0.035 0.035 M E 51/, Draht II. Giite
0.59 0.20 0.45 K Férderseile SD 55
D 3| MK&63 0.60 0.10 0.25 0.030 | 0.030 M E 6 Draht II. Giite ~
0.64 0.20 0.40 Forderseile SD 60
D 4|MK 68 0.65 010 | 0.25 0.030 | 0.030 M E 6Y, * Draht Il. Giite
0.69 0.20 0.45 Férderseile SD 65
D 5|MK73 0.70 010 | 0.25 0.030 | 0.030 M E 7 Draht li. Gite
0.74 0.20 0.40 Férderseile SD 70
D 6 MK78 0.75 | 0.0 0.25 0.030 | 0.030 M E 7Y, Draht Il Giite
0.79 0.20 0.45 Férderseile SD 75
D 7|MKS&83 0.80 0.10 0.25 0.030 | "0.030 M E 8 Draht Il. Giite
) 0.84 0.20 0.45 . Férderseile SD 80
D 8/ MK 88 0.85 0.10 0.25 0.030 | 0.030 M E 8y, Draht II. Giite
0.89 0.20 0.45 . ) Forderseile SD 85
D 9/ MK®% 0.90 0.10 0.25 0.030 | 0.030 M E 9 Draht Il. Giite
0.94 0.20 0.45 Férderseile SD 90
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

filr Schwerindustrie

-Klaviersaiten - Drihte

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt F 3

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung c Si Mn P unter | S unter Erschmel-| Gite- Hirtegrad Bemerkungen
% % % % % zungsart | gruppe
D 1I/MK72 0.70 0.10 0.25 0.025 | 0.025 L E 7 Draht I. Gite
0.74 0.20 0.40 M Klaviersaiten
Draht I. Git:
D 2{MK77 8;3 8;8 32(5) 0.025 | 0.025. [L_l E 7Y, Klr:vi:rsai::ne
i Draht I. Giit
D 3|MK&2 832 8’;8 gzg 0.025 | 0.025 I!;l E 8 K;—:vlersalt:ne
' Draht I. Gi
D 4|MK#¥& 823 8;8 gzg 0.025 | 0.025 p|;| E 8/, K;:vltersalt::e
D 5|MK?@92 0.90 0.10 0.25 0.025 | 0.025 L E 9 Draht 1. Giite
0.94 0.20 0.40 M Klaviersaiten
Draht I. Gii E
D 6 MK97 ggg 8128 323 0.025 | 0.025 II\.1 E 9, KI:VIeraiteu:e /
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium
fiir Schwerindustrie

Stihle fiir Nadelspezialdraht

- Standardliste Eisen und Stahl

Blatt F 4

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung ¢ Si Mn P unter | S unter Cr Giite- Hirtegrad Bemerkunge‘n
% % % % % % gruppe
D 1|M45 - - 0.40 0.10 0.30 0.0.50v - 0.050 M
0.49 0.25 0.60
2| CKA4S 0.40 |~ 017 0.50 0.035 0.030 E
) 0.50 0.37 0.80 :
D 3/MK73 0.70 0.10 0.25 0.035 0.035 E
0.74 0.20 0.40
. 4
D 4|MK 82 0.80 0.10 0.25 0.025 0.025 E
0.84 0.20 0.40 .
D 5/C8 WS 0.80 0.25 0.50 | 0.030 0.030 E
0.90 0.40 070 |
D 6 MK®92 0.90 0:40 0.25 0.025 0.025 E
0.94 0.20 0.45 ’
D 7| MK110 . 1.65 015 |. 030 | 0.025 0.025 E
a 1.15 0.25 0.50
D 8/90Cr3 0.85 0.15 0.20 0.030 | 0.030 0.70 ‘E
' 0.95 0.30 0.40 0.90
9110 Cr 2 1.05 0.15 0.20 0.027 | 0.020 0.40 E
1.15 0.35 0.45 0.70
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Deutsche Demokratische Republik e . . St}andardllste Eisen und Stahl
Ministerium unlegierte und schwachlegierte Stihle fiir SchweiBdraht gace F 11
fiir Schwerimjlustrie ' Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezélchnung C Si Mn P unter | S unter : Bemerkungen
% % % % %
D1/M8 . 0.06 bis 0.30 | 0.035 | 0.035 DO Elektrodenkerndraht
0.12 0.06 0.50 : :
D 2|MKS$ 0.06 bis 0.30 | 0.030 | 0.030 - DOS Elektrodenkerndraht
0.12 0.06 0.50 ’
D 3|MK8S 0.06 | bis 0.30 0.025 | 0.025 DO0S1a Elektrodenkerndraht
: 012 0.06 0.50 : _—
D 4{8Mn2 . 0.06 bis 0.50 0.035 | 0.035 DI Elektrodenkerndraht
0.12 0.06 0.70
D 5{K8Mn2 0.06 bis 0.50 0.030 | 0.030 DIS Elektrodenkerndraht
0.12 0.06 070 |-~
D 6/K8Mn2s 006 | bis | 050 | 0.025 | 0.025 DIS1a ' Elektrodenkerndraht
0.12 0.06 0.70 .
D7/ MbK3$8 0.06 bis 0.50 0.035 | 0.035 -i{DIG - Fir GasschweiBung
0.12 0.15 0.70 .
D 8| M50 0.45 0.08 0.25 0.060 | 0.060 Ea 150, Ga 150
) 0.55 015 0.40
D 9| M9 0.90 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 Ea 250, Ga 250
. . 099 0.25 0.60 : .
-| Die Analysenvorschriften beziehen sich auf den fertigen Walzdraht.
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Ministerium

~ fiir Schwerindustrie

. Standardliste Eisen und Stahl
legierte Stihle fiir Schweidraht o S e F12-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Cu unter Bemerkungen
f % % % % % % % %

D 1| 8Mné 0.06 bis 1.40 | 0.030 | 0.030 1 030 Elektrodenkerndraht
012 | 006 | 180 |

D 2[10Mn5 0.08 bis 110 | 0.030 | 0.030 : 0.30 _ U-P SchweiBdraht

- 012 | -015 | 1.50 : :

D 3|K10Mn5 0.08 bis 110 | 0.025 | 0.020 0.30 U-P SchweiBdraht
012 | 045 | 1.50 . «

D 4[10Mn 8 006 | 015 | 1.80 | 0.030 | 0.030 " 0.30 o U-P SchweiBdraht
012 | 025 | 220 . E

D 5/K10Mn 8 0.06 | 015 | 1.80 | 0.025 | 0.020 , 0.30 U-P SchweiBdraht
012 | 025 | 220 :

D 6|13 Mn 12 010 | 015 | 2.80 | 0.030 | 0.030 ' 0.30 | U-P SchweiBdraht

. 015 | 025 | 3.20

D 7|K13Mn12 010 | 015 | 2.80 | 0.025 | 0.020 0.30 U-P SchweiBdraht
015 | 025 | 3.20

D 8|17 Mn5 015 | 0.5 | 1.10 | 0.030 | 0.030 Elekerodenkerndraht
0.20 0.35 1.50 ‘ U-P SchweiBdraht

D 9|25Mn6 020 | bis | 1.40 | 0.030 | 0.030 ’

: 0.30 | 045 | 1.80 .

D10 {20 Mn Cré6 017 | 015 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.25 'BBS

‘ 023 | 030 | 1.70 . 0.50 '

D11 |2MnCr7 019 | 015 | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.70 » _ Ea S

T 025 | 030 | 180 | - : 0.90 :
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt F. 12 -2

Ausgabe vom 1.10. 1953

Deutsche Demokratische Republik . .
legierte Stihle fiir SchweiBdraht

Ministerium

fiir Sthwerindustfie

o~
AN

Nr. “Bezeichnung C s Mn P unter | S unter Cr Ni Mo Ti Bemerkungen
% % % % % % % % %
D12 | 8Mn Ni 4 bis bis 0.90 | 0.030 | 0.030 0.40 - Fiir GasschwelBung
. 0.10 0.15 1.20 | 060 |-
D 13 | 20 Mn Ni 4 0.18 0.25 0.90 | 0.030 | 0.030 . 0.60 G V352
0.22 0.40 1.20 0.80 :
D 14 | 10 Ni 1 0.07 0.10 0.30 | 0.030 | 0.030 0.20 GV2
0.12 0.25 0.60 0.40 -
D 15| 60 Cr Ni 1 0.55 0.10 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.20 0.20 Ga2
0.65° | 025 0.80 0.40 0.40
D 16 | 100 Cr Ni 2 0.90 0.15 0.30 | 0.030 | 0.030 | 0.30 0.20 Ga3l
’ 1.05 0.30 | 0.50 0.50 0.40
D 17 | 20 Mn Cr Ni 3 0.15 | 0.0 0.70 | 0.030 | 0.030 | 0.20 0.20 GV3l -
0.25 0.25 1.00 0.40 0.40
D18 |20 Mn Cr Ni 7 0.15 0.30 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.20 GVl
. 0.25 0.50 1.80 0.50 | 0.40
D19 |36 MnCrTih 0.32 015 1.00 | 0.030 | 0.030 | 0.95 020 | Ga 250
0.40 0.35 1.40 - 1.05 0.30
D20 |23 CrMo 5 ' 0.19 0.20 0.40 | 0.025 | 0.020 | 0.80 0.40 \
0.26 0.30 0.60 | 1.10 0.60
Die Analysenvorschriften beziehen- sich auf den fertigen Walzdraht.
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

unlegierte Rohrstihle

"Standardliste Eisen und Stahl

Blatt G 1

Ausgabe yom 1,10, 1953

Nr. Bezeichnung c } St 1 Mn P unter | S unter Cr Bemerkungen
% % % % % %

Fiir untergeordnete Zwecke kénnen die Stihle St1 — St 5,MSt1u —MSt3uund M St 1 b
— M St 5 b verwendet werden. Vgl. die Blatter Al, A 2, A 3.

D1|C12R 0.07 0.10 0.35 | 0.040 | 0.045 St. 35.8

i 015 | 022 | 065

D212 AR 0.07 | 0.0 bis 0.040 | 0.045 1) ASt. 35.8
0.15 0.22 0.40

D3|C18R 0.14 010 | 0.40 | 0.040 | 0.045 0.30 . . St. 45.8
0.22 0.22 0.65 '

D4|C18 AR 0.14 0.10 bis 0.040 | 0.045 030 |9 - ASt. 45.8
0.22 0.22 0.45 .

D5|C18LR 014 | 010 | bis | 0.040 | 0.045 | 030 |2 Ist. 45.8
0.22 0.22 0.45

D6|C35R 0.32 017 0.50 0.040 | 0.045 0.30 St. 55.29
0.40 0.37 0.80 .

D7[18Mn 5 bis 0.40 1.20 | 0.050 | 0.050 + Al St 52 F
0.20 0.60 1.40
-1) Al-Gehalt so hoch, daB der Stahl alterungsbestindig ist
2) Al-Gehalt so hoch, daB LaugenriBbestindigkeit vorhanden ist
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

filr Schwerindustrie

warmfeste Stihle fiir Kesselrohre

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt G 11

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezelchnung . C Si Mn P unter { S unter Cr Mo Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % gruppe |
D1|15Mn5 0.10 017 1.00 | 0.040 -| 0.045
-0.20 0.37 1.30
D2|[15Mo 3 012 .| 045 0.50 0.040 | 0.040 0.25
0.20 0.35 0.80 0.35
D 3|13 Cr Mo 4.4 0.10 015 0.40 0.040 | 0.040 0.70 0.40 10
0.18 0.35 070 1.00 0.50
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. Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik

~ ¢

N
s

Ministerium v Stahle fir Hochdruckrohre . sace O 21
“filr Schwerindustrie ) ) Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezeichnung | c si Mn P unter | S unter | . Cr Mo v w Schrott- Be'merkungen
% % % % % % % % % gruppe
D1|17 Cr Mo V 10 0.15 0.15 0.30 | 0.035 | 0.035 2.50 0.20 0.10 11
0.20 0.35 0.50 2.80 0.30 0.20
D221 CrVMoW 12 0.18 0.15 0.30 | 0.035 | 0.035 2.70 0.35 0.75 0.30 1
0.25 0.35 0.50 3.00 0.45 0.85 0.45 .
*D3|8CrSiMoVé - 0.07 1.10 0.30 | 0.035 | 0.035 140 | 0.20 0.25 10

014"} 1.40 0.50 1.70 0.25 0.35
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Deutsche Demokratische Rei:ublik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

Stihle fiir hitze- und zunderbestindige Rohre

! Declassified in P}art - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

‘Standardliste Eisen und Stahl

e G 22 -2

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr _ Ni Al Schrgtt- Bemerkhngen
. % % % % % % % % gruppe
D1|8CrSiAl12 bis 1.35 0.20 0.030 | 0.030 2.80 0.30 |[(40.1% 9 bis~750° C

0.12 1.65 0.40 3.30 0.60 | Ti)
D2 |X10CrAl7 bis 0.60 0.20 0.030 | 0.030 6.30 0.60 8 bis ~800° C
0.12 0.90 0.40 6.80 ~0.90 :
D3| X10Cr AI 13 bis 0.80 0.20 0.030 | 0.030 | 12.5 0.80 21 bis~900° C
012 1.10 0.40 13.5 1.10
D 4| X 10 Cr Al 18 bis 0.80 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 0.80 21 bis~1000° C
012 | 1.10 0.40 18.5° 1.10 '
D5) X10 Cr Al 24 bis 1.30 0.20 - | 0.030 | 0.030 | 23.0 1.30 21 bis~1200° C
0.12 1.60 0.40 25.0 1.60 -
D 6| X 15 Cr Ni Si 19.9 0.10 1.80 0.20 0.030 | 0.030 | 19.0 9.00 25 bis~1050° C
: 0.20 2.30 0.80 . 20.0 10.0 '
D7 ] X 15 Cr Ni Si 2419| 0.10 1.80 -| 0.20 0.030 | 0.030 | 23.0 18.5 25 bis~1200° C
. 0.20 2.30 0.80 25.0 19.5 ’
D 8 | X 10 Ni Cr Si 36.16| bis 1.50 0.20 0.030 | 0.030 | 16.0 36.0 25 bis<1200° C
! 012 2.00 0.80 18.0 38.0
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Deutsche Demokratische Republik Standardliste Eisen und Stahi

~

N s

/ ]

Ministerium V'Stihlg fiir korrosionsbestiindige Rohre : pate O 23
filr Schwerindustrie . : Ausgabe vom 1.10. 1953
NF. Bezeichnung C S Mn P unter | S unter Cr Ni Mo -V Ti Schrott- Bemerkungen
. % % % % % % % % % % gruppe
D 1]X12Cr Ni 188 bis 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 |,17.5 8.0 23
. : 0.15 0.50 0.40 18.5 9.0
D 2 X10Cr Ni Ti 18.9 bis 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 | 17.5 9.0 liber 23
0.12 0.50 | 0.40 18.5 -| 10.0 6x%C|.
D 3|X5CrNi189 bis | 030 | 020 | 0.030 | 0.030 | 17.5 9.0 23
0.07 0.50 0.40 18.5 10.0
D 4|X8CrNisSi188 | bis 1.50 0.20 | 0.030 | 0.030 | 17.5 8.0 23
0.10 2.50 0.40 . . 18.5 9.0
D 5| X 10 Cr Ni Mo bis 0.30 0.20 | 0.030 | 0030 | 175 |10.0 1.80 . liber 23 -
Ti 18.10 012 0.50 040 | 18.5 110 | 220- 4x 9% C
D 6|X 20 Cr Ni13 017 030 |- 0.20 | 0.030 | 0.030_| 12.5 0.60 21
. 0.22 0.50 0.40 13.5 0.80
D 7 X2 Cr13 017 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 | 12.5 ‘ 21
0.22 0.50 0.40 135
D 8[X8 C".r Ti 17 bis |- 030 | 020 | 0.030 | 0.030 | 17.0 liber 27
010 | 0.50 0.40 . . 18.5 6x9% C
D 9(X8CrMoTi17 | bis 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 | 16.0 1.60 (ji)er 25
0.10 0.50 0.40 18.0 1.90 7x%C .
D10 | X9 Cr Mo V 18 0.85 0.25 0.30 | 0.030 0.036 17.5 1.00 0.07 - 25
0.95 0.40 0.50 185 ] 1.30 0.12 .
D11 | X 9 Cr Mo V 1810, 0.85 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 | 17.5 . 0.90 0.90 25
: 0.95 0.50 0.40 18.5 - 1.40 1.40 -
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

Hochdruckstihle der chem. Industrie

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt H 1-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. . Bezeicf.mung C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Mo v Schrott- | Bemerkungen
% % % % % % % % % gruppe |
D116 Cr 9 0.12 0.15 0.30 0.035 0.035 2.20 9 Kernrohre fir Wickel-
: ’ 0.20 0.35 0.50 . 2.50 behilter
D2|10Cr 11 0.08 0.15 0.30 0.035 | 0.035 2.70 9 Biindelrohre,
0.12 0.35 0.50 3.00 Hochdrucklinsen
D3 |2 Cr Ni 9 0.20 0.15 0.60 0.035 | 0.035 2.00 0.50 12 Ofendeckel
0.28 0.35 0.80 2.30 0.80
D 4116 Cr Mo 9.3 0.12 0.15 0.30 0.035 0.035 2.00 0.30 10 Endstiicke zu Kernrohren
0.20 0.35 0.50 2.30 0.40
D 5|20 Cr NiMo 9 0.16 0.15 0.30 0.035 | 0.035 2.10 0.50 0.25 14 geschweiBte Ofen
(20 Cr Mo 9) 0.24 0.35 0.50 2.40 0.80 0.35
D 6 | 24 Cr Ni Mo 10 020 | 015 | 050 | 0.035 | 0.035 | 230 | 050 | 0.20 14 | geschmiedete Gfen
(24 Cr Mo 10) 0.28 0.35 0.80 2.60 0.80 0.30
‘D712 Cr Mo 19.5 bis 0.30 0.30 0.035 | 0.035 4.50 0.45 1" Rohre fiir Erdéldestillier- u.
‘ 0.15 0.50 0.60 5.50 0.55 Hydrieranlagen
'‘D8|22CrV?9 0.18 0.15 0.30 0.035 | 0.035 2.00 0.20 10 Mo-freler Austauschstahl fir
025 | 025 | 050 2.30 0.25 17 Cr MO V 10 bis~4000 C
D9[8CrSiMoVé 0.07 110 0.30 0.035 0.035 140 0.20 0.25 10 Spaltrohre,
. _ 0.14 1.40 0.50 1.70 0.25 0.35° .| Rohre fir DHD Anlagen
D 10 |17 Cr M6 v 10 0.15 015 | 030 | 0.035 | 0.035 2.50 0.20 0.10 1 chhdruckrohreo u. Form-
0.20 0.35 0.50 2.80 0.30 0.20 ;tolz)cﬁub's ~400° C bei

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3




N
~ -

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

Hochdruckstihle der chem. Industrie

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt H 1 -2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Si

Mn

P unter

S unter

Cr

Schrott-

Nr. Bezelchnung Bemerkungen
% % % - % % % % % % gruppe
D11]20 CrMo V135 0417 015 0.30 | 0.035 | 0.035 3.00 0.50 0.45 11 Hochdruckrohre und Form-
023 | 035 0.50 3.30 0.60 0.55 ;z“od‘e,,b's’”"ao“ C bei
. - . atd
D12 |21 Cr V Mo W 12 0.18 0.15 0.30 | 0.035 | 0.035 2.70 0.35 0.75 0.30 1" Hochdruckrohre und Form-
0.25 0.35 0.50 - 3.00 0.45 0.85 0.45 stiicke bis~520° C bel

~

700 ati
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Deutsche Demokratische Republik

fiir Schwerindustrie

Ministerium

Rost- und sdurebestindige Stihle.

Ferritische und martensitische Chromstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt H 11

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung [ Si Mn P unterl|{ S unter Cr Ni Mo v Ti Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % % gruppe
e
1(X10Cr 13 bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 12.5 21 " ferritisch
0.12 0.50 0.40 13.5
D2|X2 Cr13 0.17 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 12.5 21 vergiitbar
' 0.22 0.50 0.40 ) 13.5
D3| X20CrMo13 017 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 12.5 1.00 25 vergiitbar
- . 0.22 0.50 0.40 13.5 1.30
4| X 40 Cr 13 0.38 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 12.5 21 hirtbar
0.43 0.50 0.40 -l 13.5
D5|X8CrTi17 bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 17.0 tiber 21 ferritisch
0.10 0.50 0.40 18.5 6x9,C
Dé6|X8CrMoTi17 bis 0.30 ‘ 0.20 0.030 | 0.030 | 16.0 1.60 liber 25 ferritisch
0.10 0.50 0.40 18.0 1.90 7x9%C
D7 |X22Cr Ni17 -0.20 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 16.5 1.30 21 vergiitbar
0.25 0.50 0.40 18.0 1.80
D8 | X9 CrMoV 18 0.85 0.25 | 0.30 0.030 | 0.030 | 17.5 1.00 0.07 25 hirtbar
(90 Cr Mo V 72y 0.95 0.40 | 0.50 ' 18.5 1.30 0.12
) 1) Bei Umschmelzchargen darf der Phosphorgehalt bis 0.040%, betragen
J

-
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Deutsche Demokratische Republik

fiir Schwerindustrie

Ministerium

s

rost- und sidurebestindige Stihle.
Austenitische Chrom- und Nickelstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt H 12

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter)| S unter Cr Ni Mo Ti Schrott- |- Bemerkungen
% % % % % % % % % gruppe”
1] X 12 Cr Ni 18.8 bis 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 | 17.5 8.00 22 chirurgische Instrumente,
0.15 0.50 0.40 18.5 9.00 Bestecke, Nadeln
2 | X 10 Cr Ni Ti 189 bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 9.00 liber 23 SchweiBqualitat
0.12 0.50 0.40 , 18.5 10.0 6x9%C
31 X 5 Cr Ni 189 bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 9.00 22 SchweiBqualitit ohne
0.07 0.50 0.40 ) 18.5 10.0 Stabilisator
D 4| X 8 Cr Ni 1212 bis | 030 | 020 | 0030 | 0030 | 120 | 115 , 2% Uhrenindustrie
) 0.10 0.50 0.40 ) 13.0 .| 125 Schmuck, Geschirr -
D 5| X 10 Cr Ni Mo bis | 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 10.0 1.80 iber 23
Ti 18.10 012 0.50 0.40 18.5 11.0 220 |4x9%C SchweiBqualitit
D 6| X 8 Cr Ni Mo 1812 bis 0.80 1.30 | 0.035 | 0.020 | 16.0 10.0 2.00 23 .-nur fir Sonderfille
0.10 1.00 1.50 19.0 14.0 3.00
D7 | X8Cr NiSi188 dis | 150 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 8.00 22 SchweiBqualitit,
0.10 2.50 0.40 18.5 9.00 Siliziumstabilisiert
D 8| X 8 Cr Ni Mo bis 2.00 0.20 | 0.030 0.030 | 17.5 9.00 1.80 23 SchweiBqualitit,
Si 18.9 0412 | 250 | 0.40 185 | 10.0 2.20 Siliziumstabilisiert
1) Bei Umschmelzchargen darf der Phosphorgehalt bis b.OAO% betragen.
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: ’ Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

warmfeste Baustihle

Blatt H 21

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr ) Mo v Schrott- Bemerkungen
% % . % % % % % % gruppe
. D 1|14 Mn4 0.10 0.30 0.70 0.050 | 0.050 0 Flansche
0.18 0.50 1.20 :
D 2(20Mn5 0.17 0.45 1.00 0.040 | 0.400 0 bei 500° C ~ 4 kg/mm?
0.23 0.65 1.30 :
D 3{25Mn5 0.22 | 0.40 1.10 .0‘040 0.040 0 . bei 500°C ~ 4 kzz'lmm2
0.28 0.60 1.40 ‘
4|1 K20Cr V 4 0.17. 017 0.40 0.035 | 0.030 0.80 0.10 9 bel 500° C ~ 5 kg/mm?
) 0.25 0.37 0.70 ~1.10 0.20 )
D 5|26CrV7 0.22 0.15 0.50 0.035 | 0.035 1.50 0.10 9 bei 500°C ~ 5 kg/mm?
: 0.30 0.30 0.70 1.80 0.20
6| K30 CrMo4 0.25 0.17 0.40 0.035 | 0.030 0.80 0.15 10 bei 5000 C ~ 10 kg/mm?
- } 0.33 0.37 0.70 110 | -0.25 -
7' K 35 Cr Mo 4 0.32 017 0.40 0.035 | 0.030 0.90 0.15 10 bei 5000 C ~ 10 kg/mm?
. 0.40 0.37 0.70 1.10 0.25
D 8|2 CrMo 5 0.20 015 0.40 0.035 | 0.035 |. 1.00 0.20 10 bel 5000 C ~ 10 kg/mm?
0.28 0.35 0.70 : ) 1.30 0.25
D 9|2 Cr Mo 48 020 | 015 0.40 0.035 | 0.035 0.90 0.70 10 bel 500° C ~ 12 kg/mm?
0.28 0.35 0.70 1.20 0.90 i
D10 | 24 Cr Mo V 5.5 0.20 0.15 A 0.30 0.030 | 0.030 1.20 0.50 0.5 10 bei 5000 C ~‘12' kg/mm?
- 0.28 0.35 0.60 1.50 0.60 0.25
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

Zunder- und hitzebestindige Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt H 22

Ausgabe vom 1. 10. 1953

N\

s

Nr. Bezeichnuné C Mn P unter { S unter Cr Ni Al Schrott- Bemerkungen
% % % % % % - % gruppe
D1/8CrSié6 bis 020 | 0.030 | 0.030 | 1.50 (010 9 bis ~ 6500C
0412 0.40 1.80 0.20%V)
D 2|8CrsiAl12 bis 020 | 0.030 | 0.030 | 2.80 0.30 |(+01% 9 bis ~ 750°C
012 0.40 3.20 060 | Ti)
D 3[X10CrAl7 bis 020 | 0.030 | 0.030 | 6.30 0.60 8 bis ~ 800°C
- 042 0.40 6.80 0.90 .
D 4|X10Cr Al 13 bis 020 | 0.030 | 0.030 | 12,5 0.80 . 21 bis ~ 9000 C
_ 042 0.40 1135 1.10
D 5| X 10 Cr Al 18 bis 020 | 0.030 | 0030|175 0.80 21 bis ~ 10000 C
0.12 0.40 18.5 1.10
D 6| X 10 Cr Al 24 bis 0.20 | 0030 | 0.030 | 23.0 1.30 21 bis ~ 12000 C
042 0.40 25.0 1.60
D 7| X10CrsSi 6 bis 020 | 0.030 | 0.030 | 5.80 8 bis ~ 8000 C
‘ 0412 0.40 6.20
D 8| X10CrSi13 bis 0.20 | 0.030 | 0.030 | 12.5 ' 2 bis *~'9000 C
042 0.40 . 135
D 9|X10CrSi18 bis 020 | 0.030 | 0.030 | 175 21 bis ~ 10000 C
012 0.40 18.5
D 10| X 15 Cr Ni Si 199 | 0.10 020 | 0.030 | 0.030 | 19.0 9.00 25 bis ~ 10500 C
: 0.20 0.80 . 200 | 10.0 ‘
D 11 | X 15 Cr Ni Si2419| 0.0 020 | 0.030 | 0.030 | 230 | 185 25 bis ~ 12000 C
0.20 0.80 . 25. 19.5
D 12 | X 10 Ni Cr Si36.16| bis 0.20 | 0.030 | 0.030 | 160 | 36.0 25 bls ~ 12000 C
0412 0.80 . 180 | 38.0
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Deutsche Demokratische Republik

3-3

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Ventilstihle Blatt H 31
filr Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezelchnung C Si Mn P unter | S.unter Cr Ni w Giite- | Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % gruppe | gruppe
1| CK45 0.40 017 ‘ 0.50 0.035 0.030 E 0 Fiir AnlaB- und EinlaBventile
0.50 0.37 0.80
D 2|X10Cr13 bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 |-12.50 'E 8 Fir AuslaBventile
(10 Cr 52) 012 0.50 0.40 - ) 13.50 ’ nichtrostend
3| 210 Cr 46 2.00 0.25 0.20 0.030 0.030 | 11.00 E 8 Fiir AuslaBventilsitze
* 2.25 0.40 0.40 12.00 : '
4135Si Mn5 0.30 1.10 110 | 0.040 | 0.040 E 0 '| Fir AnlaB- und EinlaBventile
. . 0.40 1.40 1.40 : ’
D 5|45 Si Cr 16 0.40 3.80 | 0.30 0.030 | 0.030 2.50 E 9 Fir AuslaBventile
' 050 4.20 0.50 2.80
D 6 |45 Cr Si 34 0.40 3.00 0.30 0.030 | 0.030 8.00 E 8 Fiir AuslaBventile
. 0.50 3.50 0.50 ) 9.00 : :
D 7| X 40 Mn Cr 18 0.30 0.30 | 17.00 0.100 | 0.050 | 3.00 E 7 Fiir EinlaBventilsitze
(40 Mn Cr 72) 0.50 0.80 | 19.00 3.50 ‘ :
D 8 |45 Cr Ni W 7236 0.40 2.00 0.80 0.030 | 0.030 | 17.50 8.50 0.80 E 23 Fiir AuslaBventile
0.50 2.50 1.20 18.50 9.50. 1.20 '
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

Sonderstihle fiir Energiebetriebe, chemische Industrie, Schwermaschinenbau , ‘

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt H 51'1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si | " Mn P unter | S unter Cr Ni Mo v w Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % % gruppe
D1 M2 bis bis 0.030 0.030 0 Dichtungen,
. 0.03 0.10 . Radschlésser usw.
D 2|M2Al bis bis | 0.030 | 0.030 | +Al 0 | Dichtungen,
0.03 0.10 Radschlosser usw.
D 3|X 75‘Mn 13 0.70 0.30 | 13.00 0.100 | 0.040 29 Manganhartstahl fiir
0.80 0.50 14.00 Schmiedestiicke
D 4| X120 Mn 12 140 | 030 |12.00 | 0100 | 0.040 29 | Manganharestahl fir
1.30 0.50 | 13.00 ) GuBstiicke
D 5| X 40 Mn Cr 18 0.30 | 030 |17.00 | 0.100 | 0.040 | 3.00 26 | Kappenringe bis — 1800 C
0.50 0.80 | 19.00 3.50
D 6| 25Mn V38 0.22 0.25 1.90 0.030 0.030 0.07 0 Turbinenschaufeln
_ 0.28 0.35 2.10 0.15 (auch ohne V in Gebrauch)
D 7| X 22Mn V.18 0.20 0.80 | 17.00 0.1(50 0.040 0.50 29 Im Armaturenbau
‘ (22 Mn V 78) 025 | 120 |19.00 0.60 (bis 6000 C)
D 8| X 20Cr 015 | . 0.45 5.50 0.030 | 0.030 | 11.0 9.00 22 Bandagendraht
Ni Mn 11.9 0.25 0.60 6.50 . 12.0 10.0
D 9/1M0CrW?9 1.10 0.20 0.45 0.030 | 0.030 2.00 0.90 5 -Pilgerwalzen
1.15 0.35 0.55 . 2.40 110 .
D 10 | X 55 Ni 0.50 0.20 4.00 0.025 | 0.020 3.00 | 12.0 16 Sonderzwecke
Mn Cr 12. 0.58 0.40 5.00 400 | 13.0 :
D11 | X 32 Mn 0.30 1.40 | 17.00 0.100 | 0.045 | 5.50 1.80 26 Induktorkappen’
Cr Ni 18.5 . 0.35 1.60 | 19.00 6.50 2.00
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Deutsche Demokratische Republik Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Sonderstihle fiir Energiebetriebe, chemische Industrie, Schwermaschinenbau gee H B1-2
fir Schwerindustrie - X Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr Bezeichnung C si Mn | P unter | S unter | Cr Ni Mo v w -7 | schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % % gruppe
D12 | 28 Ni Cr Mo 7 0.24 015 | 0.30 0.040 | 0.040 1.20 1.50 0.15 14 Turbinenwellen
. . 0.32 0.30 0.50 1.50 1.80 0.20 > 150>
D13 {30 NiCrMo7 - 0.27 0.15 0.30 | 0.040 | 0.040 1.20 1.50 0.15 » 14 Induktorwellen
: 0.35 0.30 0.50 1.50 1.80 0.20
D14 | X 10 Cr 0.07 0.20 0.40 | 0.030 | 0.030 | 16.0 12.5 1.80 L N,+ 23 Im Armaturenbau
Ni Mo 17.13 012 | 040. | 0.60 180 | 135 2.20 Ta/Nb (bis 600° C)
. . ~0.10
D15 |30WCrV 22 0.25 0.15 0.25 0.030 | 0.030 2.00 0.08 5.00 6 Locherképfe
: 0.35 0.30 0.45 2.50 0.15 6.00
D16 | X 28 W Cr 0.25 0.15 0.25 | 0.030 | 0.030 0.45 0.25 0.12 0.90 6 Druckplatten
. Mo V 9 0.30 0.30 0.45 0.60 0.35 0.20 | 10.0
D 17 | X 10 Cr Ni 008 | 040 | 040 | 0.020 | 0.020 | 17.0 9.00 0.80 | 1.50 |Ta/Nb| 23 | Turbinenschaufeln
W V Ta 189 0415 | 0145 | 0.0 19.0 | 10.0 100 | 1.80 }28 (bis 600°C) .
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Deutsche Demokratische Republik : : : ) Standardliste Eisen und Stahl
Mjnisterium Federstihle Blatt. J 1"1 ’
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezolchnung c si Mo | P ounter [ S unter | Cr v Giite- | Schrott- Bemerkungen
% - % % % % . % % gruppe | gruppe
D 1|CKé7 0.65 0.25 0.60 | 0.035 | 0.035 E
0.72 0.50 0.80 -
D 2|MK75 0.70 0.15 0.40 | 0.040 | 0.040 E
0.80 |.0.25 0.60
D 3| MK101 0.98 0.15 0.35 | 0.035 | 0.035 E
1.05 0.25 0.45
D 4|48Si7 0.40 1.50 0.50 | 0.040 | 0.040 Q
0.55 1.80 0.80 :
D 5|65Si7 0.60 1.50 0.60 | 0.040 | 0.040 Q
0.70 1.80 0.80
D 6|70Si7 0.65 1.50 0.60 | 0.035 | 0.030 Q
0.75 1.80 0.80 _
D 7|5Mn7 0.45 bis 1.50 1| 0.040 | 0.040 Q
0.55 0.40 2.00
D 8655 Mn5 . 0.60 1.00 0.90 | 0.040 | 0.040 Q
0.70 1.30 1.10
9 ({55SiMnb 0.50 1.30 0.80 0.040 | 0.040 Q
© 0.60 1.80 1.00. . :
10| 60 Si Mn 6 0.55 1.30 0.80 | 0.040 | 0.040 Q
0.60 1.80 1.00
11 | K 60 Si Mn 6 0.56 1.30 0.80 0.630 0.030 E
0.63 1.80 | 1.00 :
12 | 55 Si Mn 7 0.50 1.50 0.60 | 0.040 | 0.040 Q
. 0.60 2.00 '0.90
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Deutsche Demokratische Republik

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Federstihle . Blatt .l 1"2
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezelchnung C Si Mn. | P unter | S unter Cr’ Ni v w Giite- | Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % gruppe | gruppe
13 | 60 Si Mn 7 0.55 1.50 0.60 0.040 | 0.040° Q
. 0.65 2.00.- | 0.90
# ,
14 | K 60 Si Mn 7 0.56 1.60 0.60 0.030 | 0.030 E
‘ 0.63 2.00 .. 0.90
15| K 63 Si Mn 8 0.60 1.80 0.60 | 0.030 | 0.030 E
0.65 2.20 0.90
16 | 67 Si Cr 5 0.62 1.20 0.40 0.035 | 0.035 0.40 E
) 0.72 1.40 0.60 0.60
17 | 50 Cr Mn 4 0.45 047 0.70 0.040 | 0.040 | 0.90 E 7
0.55 0.37 1.00 1.20
18 | K50 Cr V 4 0.46 017 0.50 0.035 | 0.030 0.80 0.10 E 9
0.54 0.37 0.80 . ) 1.10 0.20 - .
D19 |58 CrV 4 0.55 0.15 0.80 0.040 | 0.040 0.90 h 0.07 ‘ E 9
. 0.62 | 035 1.10 1.20 0.12
20 | 50 Cr Mn V 4 0.48 017 0.80 0.030 0.030 0.95 0.15 E 9
. 0.55 0.37 1.00 1.20 0.25
21|30 W Cr V179 0.25 0.15 0.20 0.030 | 0.030 2.20 0.50 4.00 E 6
) . 035 0.30 0.40 2.50 0.60 4.50
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Deutsche Demokratische Repliblik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

Stihle fiir Wilzlager und Kaltwalzen

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt J 11-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr Mo A Giite- | Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % gruppe | gruppe
1110 Cr 2 1.05 0.15 0.20 0.027 | 0.020 0.40 ‘ E Walzstahl 10 mm & fiir
1.15 0.35 0.45 . 0.70 Rollen, Kugeln, Nadeln
2 (105 Cr 4 1.00 0.15 0.20 0.027 | 0.020 0.90 E 7 Walzstahl 10 —17 mm & fiir
- 1.10 0.35 0.40 1.20 Rollen, Kugeln, Nadeln
3100 Cr 6 095 | 015 | 020 | 0.027 | 0020 | 1.30 E 7 | Kpeeln u. Rollen aller
110 | 035 | 040 1.65 Ringe . Sehelben bis 30 mm
. Wandstirke
: - Kaltwalzen bis 150 mm &
41100 Cr Mn 6 0.90 0.40 0.90 0.027 | 0.020 1.30 E 7 Ringe mit mehr als 30 mm
110 | 0.65 1.20 1.65 Fertigwandstirke
5| K4 Cr 4 0.35 017 0.50 0.035 | 0.030 0.80 E 7 Federrollen
’ 0.45 0.37 0.80 : 110
D 6| X40Cr 13 0.38 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 12.50 E 20 Kugeln, Rollen, Nadeln,
(40 Cr 52) 0.43 0.50 0.40 13.50 - Ringe nichtrostender Lager
D 7| X9CrMoV18 0.85 0.25 0.30 0.030 0.030 | 17.50 1.00 0.07 E 25 Kugeln, Rollen, Nadeln,
(90 Cr Mo V 72) 0.95 0.40 0.50 18.50 1.30 0.12 ' Ringe nichtrostender Lager
D 8 85 Cr7 0.80 0.15 0.25 0.025 0.020 1.60 E 7 Fiir Kaltwalzen iiber
0.90 0.35 0.40 1.90 150 mm &

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3




Deutsche Demokratische Republik

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

Ministerium

fiir Schwerindustrie

VerschleiBBfeste Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt J 21

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. - éezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr v Giite- Schrott- Beme.rkungen
) ) % % % % % % % gruppe | gruppe
D 1{200Cr8 190 | 045 | 070 | 0.035 | 0.035 | 1.90 E. 7 Schwalbungen
' 210 | 030 | 100 |~ | 220
D 2|75Mn 3 0.70 0.15 0.70 0.060 | 0.060 Q 0 VerschleiBfeste Teile
0.80 | 035 | 0.90
‘D 3|90 Mn4 0.85 | 025 | 090 | 0.040 | 0.040 E 0 VerschleiBfeste Bleche
095 | 050 | 1.10 |
D 4|X75Mn 13 070 | 0.30 |13.00 | 0.100 | 0.040 E 29 Mn-Hartstahl
_ (75 Mn 52) - 0.80 | 0.50 | 14.00 _
D 5| X120 Mn 12 110 | 030 |12.00 | 0.100 | 0.040 (bis) E 29 Mn-Hartstahl
(120 Mn 50) 130 | 0.50 | 13.00 -\1.50
D 6|X22MnV18 0.20 | 0.80 |17.00 | 0.100 | 0.040 0.50 E 29 Armaturenbau bis 600° C
0.25 120 | 19.00 0.60 :

(22 Mn V 72)
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

Sonderstihle fiir den Kraftwerkbau

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt .l 31

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Mo v w Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % % gruppe

D1|25Mn8 0.22 0.25 1.90 0.030 | 0.030 0 Turbinenschaufeln

) 0.28 0.35 2.20
D2 X10Cr13 bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 12.5 21 Turbinenschaufeln
o 0.12 0.50 0.40 13.5
D3|[X2 Cr13 0.17 0.30- 0.20 0.030 0.030 | 12,5 20 Turbinenschaufeln
. 0.22 0.50 0.40 13.5 .
D4|25MnV 8 0.22 .0.25 1.90 | 0.030 | 0.030 0.07 0 Turbinenschaufeln
: 0.28 0.35 2.20 015

D5)|24CrMoV55 0.20 0.15 0.30 0.030 0.030 1.20 0.50 0.15 10 Tur-blnenschaufeln
0.28 0.35 0.60 1.50 0.60 0.25 )

Dé6|X10CrNiWYV 0.08 0.40 0.40 0.020 | 0.020 | 17.0 9.00 0.80 1.50 | Ta/Nb | 23 DTS bis 6000 C

-| Ta 18 0.15 0.60 0.60 19.0 10.0 1.00 | -1.80 1.40
1.60

D7)28NiCrMo7 0.24 0.15 0.30 0.040 | 0.040 1.20 1.50 015 14 | Turbinenwellen iiber
0.32 0.30 0.50 1.50 1.80 0.20 150 mm &

D8 |3 NiCrMo 7 0.27 0.15 0.30 0.040 0.040 1.20 1.50 0.15 14 Induktorwellen
0.35 0.30 0.50 1.50 1.80 0.20

D 9 |'X 32 Mn Cr Ni 18 0.30 1.40 - | 17.00 0.100 | 0.040 5.50 1.80 26 Induktorkappen
0.35 1.60 | 19.00 : 6.50 2.20

D 10 | X 40 Mn Cr 185 0.30 0.30 | 17.00 | 0.100 | 0.040 | 3.00 26 | Kappenringe
0.50 0.80 | 19.00 . 3.50

D 11| X 20 Cr Ni Mn 11.9] 0.5 0.45 5.50 0.030 | 0.030 | 11.0 9.00 22 Bandagendraht
0.25 0.60 6.50 12.0 10.0
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Deutsche Demokratiche Republik . Standardliste Eisen und Stahl
Ministerium unlegierte werkleugStﬁhle . Blatt K 1-1 -
fiir Schwerindustrie ! - Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeichnung ’ ;) ;: - ;’: P l;:)ter § c:;::er : Bemerkungen
11C 70W1 0.65 0.15 bis 0.030 6.020 . Schnitte, Scherenmesser, Sigen,
074 | 030 | 025 : : SchrotmeiBel
2| C 80WI1 0.75 0.15 bis 0.030 | 0.020 | “Schnitte, Stanzen, Schraubstock-
0.85 0.30 0.25 » backen, Abgratwerkzeuge
3|C OW1 0.86 0.15 bis 0.030 | 0.020 Prigewerkzeuge, Scherenmesser,
0.94 0.30 0.25 MeBwerkzeuge, Schnitte
4 C100W 1 | 0.95 0.15 bis 0.030 0.020 Kaltschlagmatrizen, Prigewerkzeuge,
. 1.09 0.30 0.25 Schnitte, Scherenmesser, MeBwerk-
| zeuge
5/C1M5W 1 110 0.15 bis 0.030 0.020 . . Schneidwerkzeuge, Kaltschlag-
1.25 0.30 £.25 matrizen, Schnitte, Ziehringe
6| C 130 W 1 :}zg 8133 bis 0.030 9.020 | Bandsigen, Reibahlen, Feilen
- . . 0.25 ’
7|c 70w 2 0.65 0.15 bis 0.040 | 0.030 : Schnitte, Sigen, Scherenmesser,
- 0.74 0.35 0.35 4 SchrotmeiBel, Gesteinwerkzeuge fiir
weiches Gestein
8| C 8W2 0.75 0.15 bis | 0.040 0.030 B ' Schnitte, Stanzen, Scherenmesser,
0.85 0.35 0.35- Abgratwerkzeuge, Gesteinwerkzeuge
. . fiir mittelhartes Gestein }
9[C OW2 086 | 0415 | bis | 0.040 | 0.030 ‘ btk iy
0.94 0.35 0.35 : MeBwer’kzeuge, Gestelnvse;'kzeugge ’
. fir mittelhartes Gestein
10 | C100W 2 0.95 0.15 bis 0.040 0.030 Kaltschlagmatrizen, Friser, Loch-
1.09 0.35 0.35 stempel, Prigewerkzeuge, Sigen, MeB-
werkzeuge, Gesteinwerkzeuge fiir
' hartes Gestein .
M| C1M5W 2 110 015 bis 0.040 | 0.030 Schneidwerkzeuge, Reibahlen,
1.25 0.35 0.35 ‘ Schnitte, Ziehringe, Kaltschlag-
'd - . matrizen
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

unlegierte Werkzeugstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt K 1 -2

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Bemerkungen
% % % % %
12 | C 130 W 2 128 83@? 0bi3s5 0.040 | 0.030 sagen, Feilen, Reibahlen
D13 | C15 W 3 0.12 0.15 0.25 0.035 0.035 Einsatzwerkzeugstahl
0.18 0.35 0.50
D14|C35W3 032 | 025 | 040 | 0.035 | 0.035 Schraubenzieher, Holzbohrer, Spaten,
040 | 050 | 070 , Gabeln
Amb , Hi , Z , Stein-
D15 | C45W3 8?(2) 8.%3 ggg 0.035 | 0.035 be’;ﬁﬁﬂ::;;“;’ angen, stein
0 Schaf I, Handsigen, Ha ,
D16 | C 60 W3 0.57 0.25 0.50 0.035 0.035 islcg:ht.T:f:lerrrl:tur:;rciaésgrm:RZ::-
0.65 0.50 0.80 werkzeuge, Werkzeuge fiir weiches
‘Gestein
D17 |C75W 3 0.70 0.25 0.60 0.035 0.035 Abgratwerkzeuge, Malkugeln, &lgeh.
0.80 0.50 0.80 : und naturharte Warmgesenke,
. Maschinenmesser, Sigen, Werkzeuge
fir weiches Gestein
D18 |C90W3 0.85 0.25 0.40 0.035 0.035 ngrztwerkzeuge, wlkll(xgeln, "
schinenmesser, erkzeuge fiir
0.95 0.50 0.60 _miattelhartes und weiches éestein
D19 | C50WS 0.45 bis 0.20 0.025 | 0.025 Chirurg. Instrumente
0.55 0.35 0.40
i ’ Schmiedesittel, R: tn, Mutter-
D20 |CSWS 050 | bis | 030 | 0035 | 0035 g M
21| C8WS 080 | bis | 035 | 0.030 | 0.020 Gatter und Kaltkrelssigen
. 0.90 0.35 0.60
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

Standardliste Eisen und Stahl

‘legierte Kaltarbeitsstihle e K 11-1-

Ausgabe vom 1.10. 1953

N Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr Schrott- Berﬁerkungen
% % % % % % . gruppe
D1| 70Si 7 0.65 1.50 0.60 | 0.035 | 0.030 ) . 0 Spannpatronen
0.75 1.80 0.80 ‘ .
D2} 8 Cr1 - 0.80 0.30 0.50 0.035 | 0.035 0.30 0 Maschinenmesser
0.90 0.50 0.70 0.45
D ‘3 125 Cr 1 1.20 0.15 0.25 0.025 0.025 0.20 0 Rasierklingen, Feilen
130 | 030 | 0.40 | 035 _ :
41110 Cr 2 1.05 0.15 0.20 0.027 | 0.020 0.40 . 0 Schaber, Frismesser,
145 0.35 0.45 0.70 : » Spiralbohrer
D5 (130 Cr 2 1.J25 0.20 0.20 | 0.025 0.020 0.40 |- 0 Hochleistungsfeilen, Ffriser,
1.40 0.35 0.40 | 0.60 Schlaghimmer,Glasschneide-
. - ridchen .
D6 |140 Cr 2 135 | 025 | 025 | 0.025 | 0.025 | 0.40 0 | Rasiermesser, Feilen, Fris-
1.45 0.40 -| 0.35 0 §0 ) messer, Schaber.
D7 90 Cr 3 0.85 015 0.20 0.030 0.030 0.70 . 0 Maschinenmesser,
. 0.95 0.30 0.40 0.90 ‘ Schneidwerkzeuge
D8|105Cr5 100.| 020 | bis | 0025 | 0.020 | 1.20 7 | Endmabe, MeBwerkzeuge
1.10 0.40 0.25 1.50 ‘ :
9 {100 Cr 6 0.95 0.15 ' 0.20 0.027 | 0.020 1.30 7 Gewindeschneidwerkzeuge,
110 0.35 0.40 1.65 Maschinenmesser, Kalt-
v . » walzen
10 {145 Cr 6 1.30 0.15 0.45 0.025 0.020 130 7 Schneidwerkzeuge, Friser,
1.50 . 0.35 0.70 . 1.60 MeBwerkzeuge, EndmaBe
1] 8 Cr7 0.80 0.15 0.25 0.025 | 0.020 1.60 ’ 7 Kaltwalzen
. 0.90 0.35 0.40 1.90 '
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fiir Schwerindustrie

3-3

legierte Kaltarbeitsstihle

Standardliste Eisen und Stahl

s K11-2

Ausgabe vom 1.10. 1953

Si

P unter

S unter

Cr

Schrott-

s

Nr, Bezeichnung Bemerkungen
% % % % % % % gruppe
12 | 200 Cr 8 1.90 0.15 0.70 | 0.035 | 0.035 1.90 7 Schwalbungen
210 0.30 1.00 2.20
13 | X 210 Cr 11 2.00 0.25 0.20 0.030 | 0.030 | 11.0 8 Hochleistungsschnitte,
(210 Cr 46) 2.25 0.40 0.40 . 12.0 f. Blechstirken bis 5mm,
Lochstempel, Ziehmatrizen,
Gewindewalzrollen, Druck-
rollen, Friser, Breitsiume
D14 | X 40 Cr 13 0.38 0.30 0.20 0.030 0.030 12.5 20 DruckguBformen f. Cu,
(40 Cr 52) 0.43 0.50 0.40 : 13.5 KunstharzpreBformen
D15|100 V1 0.95 015 0.20 0.025 | 0.020 |. 0.07 0 Kaltschlagwerkzeuge,
i 1.05 0.35 0.40 N 012 Reduziermatrizen, Kopf-
stempel
16 10Q V3 0.95 0.15 0.20 | 0.025 |' bis 0.20 0 Kaltschlagwerkzeuge,
1.05 0.35 0.40 0.020 0.40 Schnitte, Stanzen, Reduzier-
- . matrizen
D 17 | K 53 Mn Si 4 0.50 0.80 0.80 | 0.035 | 0.030 0 Spannpatronen, kleine und
_ 0.57 1.00 1.00 muttl. Gesenlfe. Hammer-
oder Pressensittel
18|90 Cr Si 5 0.85 1.20 0.30 | 0.030 | 0.030- 0.95 7 Gewindeschneldwerkzeuge,
0.95 1.60 0.60 1.25 Schneldeisen
D19 [{125Cr Si 5 1.20 1.05 0.60 0.030 | 0.030 1.10 7 Spiralbohrer, Friser, Stan-
1.30 1.25 0.80 1.30 zen, Holzbearb.-Werkzeuge
20 | K40 CrSi b 0.37 1.20 0.30 0.035 | 0.030 1.30 7 PreBluftwerkzeuge _
0.45 1.60 0.60 1.60 '
D 21 | 150 Cr Si 14 1.40 1.40 0.30 0.030 0.030 3.40 8 Gewindewalzrollen
160 | 160 | 0.50 - 3,60
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Deutsche Demokratische Republik |.

Ministerium
filr Schwerindustrie

legierte Kaltarbeitsstihle

”

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt K " - 3

Ausgabe vom 1.10. 1953

Si

Mn

P unter

S unter

Cr

Schrott-

Nr. Bezeichnung Bemerkungen
% % % % % % % gruppe
D22 {64SiCr5 0.60 1.20 0.40 | 0.030 | 0.030 0.40 0 Holzbandsigen, Scheren-
0.68 1.40 0.60 0.60 messer, PreBluftwerkzeuge
D23 |675SiCr5 0.62 1.20 0.40 | 0.035 | 0.035 0.40 0 Scherenmesser, Spann-
0.72 1.40 0.60 0.60 patronen, PreBluftwerk-
. zeuge
D 24 {105 Mn Cr 4 1.00 0.15 1.00 | 0.035 | 0.035 0.70 0 Schnitte, Schneidwerkzeuge
: . 1.10 030 | 1.20 1.00
25 | K15 Mn C'r 5 012 - 017 1.10 0.035 0.030 0.40 0 Kunstharzformen
0.18 0.37 1.40 0.70
26 | K20 Mn Cr 4 0.18 017 0.90 0.035 0.030 0.90 9 Kunstharzformen
0.25 0.37 1.20 | 1.20
D27 |22Mn Cré 0.20 0.15 1.30 0.030 0.030 {.1.20 9 Kunstharzformen
’ 025 0.35 1.60 1.50
D 28 | 90 Mn-V 8 0.85 015-| 1.80 | 0.030 { 0.030 0.07 0 Schnitte, Stempel, MeB-
0.95 0.30 2.00 012 werkzeuge, Kunstharz- °
formen,Gewindeschneid-
werkzeuge
D 29 | 37 Ni Cr 10 0.33 0.15 0.40 | 0.030 | 0.025 0.70 2.30 12 Kunstharzformen, Prige-
0.40 0.35 . 0.60 0.90 2.80 werkzeuge f. Wasserhirtung
» . .
30 { K13 Ni Cr 12 0.1 017 0.30 0.035 | 0.030 0.60 2.75 12 Kunstharzformen
017 0.37 0.60 0.90 3.25
D 31 [ 50 Ni Cr 13 0.45 0.15 0.40 0.025 0.025 0.90 3.00 13 Prigewerkzeuge, Kopf-
0.55 0.35 0.60 1.20 3.50 stempel fiir die Nieten-
erzeugung
32 | K13 Ni Cr 14 0.1 0.17 0.30 | 0.035 | 0.030 1.25 3.25 13 Kunstharzformen
017 0.37 0.60 1.75 3.75
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Ministerium

“fiir Schwerindustrie

legierte Kaltarbeitsstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt K 11 - 4

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr Ni v Schrott- Bemerkungen
% % % "% % % % % gruppe
D33 |140CrV1 135 | 045 0.25 | 0.025 | 0.025' | 0.20 0.07 0 Feilen, Schaber,
1.45 0.30 0.40 0.40 0.12 Frasmesser
D 34' 31 CrV3 0.28 0.25 0.40 0.040 '0.040 0.50 0.07 9 Schraubenschliissel
0.35 0.40 0.60 0.70 0.12
35 80 CrV3 0.75‘ 015 0.20 0.025 0.020 |- 0.50 0.15 9 Maschinenmesser,
i 0.85 0.35 0.40 0.80 0.30 Holz- u. Gatterkreissigen
D3 {15Cr V3 110 015 | 0.20 0.030 0.030 | 0.50 0.07 0 Gewindeschneidwerkzeuge,
- 1.25 0.30 0.40 0.80 0.12 MeBwerkzeuge, Kaltwalzen
D37 145 Cr V6 1.40 0.15 0.50 0.025 0.025 1.30 -0.08 9 Gewindeschneidwerkzeuge
1.50 0.30 0.70 1.50 0.15 kleinere harte Schnitte,

Endkaliber, MeBwerkzeuge,
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

legierte Kaltarbeitsstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt K 11 - 5

Ausgabe vom 1.10.1953

Cr

Al

Schrott-

Nr. Bezeichnung c §i " Mn P unter | S unter Bemerkungen
% % % % % % % % % % gruppe
D3 X8CrV18 0.80 0.20 0.30 0.030 | 0.030 | 17.5 0.20 20 Rostsichere Werkzeuge fiir
(85 Cr V72 0.90 0.40 0.60 18.5, 0.30 s°"derfwe°ke
39 [ 120 W 4 1.15 015 0.20 0.025 | 0.020 0.15 0.90 5 Schneidwerkzeuge, Bleche
1.25 0.30 0.35 0.25 1.10 fir Metallsigen
40 | 115W 8 1.10 0.15 0.20 0.025 | 0.020 0.15 1.80 5 Metallkreissigen
. 1.20 030 | 040 0.25 2.00
‘D 41 | 130 W 19 1.25 0.20 0.20 0.025 | 0.020 bis 4.50 6 Ziehmatrizen
: 1.35 0.30 0.40 0.25 . 5.00
D42 | X210 CrW N 2.00 0.25 0.20 0.030 | 0.030 11.0 0.60 5 Hochleistungsschnicte,
(210 Cr W 46) 2.25 0.40 0.40 12.0 0.80 Stanzen, Riumnadeln, Kalt-
R scherenmesser
43 | 105W Cr 6 0.90 0.15 0.80 0.025 | 0.020 0.90 1.20 5 Gewindeschneidwerkzeuge,
1.05 | 0.35 1.10 1.20 1.60 | Schnitte, Raumnadeln,
. Friser, MeBwerkzeuge
44 | K 35 Cr Al 6 0.31 017 0.30 0.035 | 0.030 1.35 - 0.90 9 Nitrierstahl f. MeBwerk-
0.39 0.37 0.60 1.65 1.25 zeuge
D45 | 110 Mo V 5 1.05 | 020 | 030 | 0.025 | 0.020 045 | 015 11 | Sonderstahl f. Gewinde-
- 115 0.30 0.40 0.55 0.20 schneidwerkzeuge (maB-

bestindig)
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Deutsche Demokratische Republik » Standardliste Eisen und Stahl
Ministerium : legierte Kaltarbeitsstihle : e K 11-6
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10.1953
Nr. Bezeichnung C ©Si Mn P unter | S unter Cr Mo \ w Schrott- Bemerkungen
% "% % % % % % 1 % % gruppe
D46 | 80W YV 2 6.75 015 0.20 0.025 0.020 0.10 0.40 . 5 Papiermesser
N 0.85 0.25 0.35 ' 0.20 0.60 '
S D47 |38 SiCrVé 0.35 1.20 0.30 0.030 0.030 1.20 0.07 7 PreBluftwerkzeuge,
. 0.42 1.50 0.50 1.50 0.12 Maschinenmesser
D48 |45SiCrV 6 0.40 1.20 0.50 0.030 | 0.030 1.20 0.07 ) 7 PreBluftwerkzeuge, Dépper,
0.50 1.50 0.70 1.50 0.12 MeiBel, Kaltscherenmesser
49 85 W Si Mo 5 0.80 0.80 0.20 0.030‘ 0.030_ . 1.00 0.30 5 Schneideisen
0.90 1.10 0.40 1.40 0.50
50 | 55 Mn Cr Mo 6 0.50 0.25 1.20 0.030 | 0.030 0.60 0.15 9 Schneidwerkzeuge, Prige-
. 0.60 0.65 1.60 0.90 ' 0.30 ‘ und Biegewerkzeuge
TN
N~
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‘Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

legierte Kaltarbeitsstihle

Blatt K 11 -7

Ausgabe vom 1.10. 1953

Si

Mn

P unter

S unter

Cr

Ni

Schrott-

Nr. ) Bezeichnung Bemerkungen
% % % % % % % % % % gruppe
51[65Mn CrW5 0.55 0.15 0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.50 0.50 5 Schneidwerkzeuge, Sige-
0.70 0.35 1.20° 1 0.80 0.80 werkzeuge, Biegewerkzeuge
52|90 Mn CrW 5 0.85 0.15 0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.50 0.50 5 Schneldwerkzeuge
0.90 0.35 1.20 0.80 0.80
D 53 | 19 Ni Cr Mo 15 0.16 0.15 0.30 | 0.030 | 0.030 1.10 015 3.50 15 Kunstharzformen fir Luft-
0.22 0.30 0.50 1.40 0.25 4.00 hartung
D 54|40 CrMoV 21 0.35 0.90 0.30 | 0.025 | 0.025 5.20 0.80 0.45 1 Hochbeanspruchte Spritz-
_ 0.45 1.10 0.50 5.80 1.10 0.55 guBformen
D55 X9 CrMoV 18 0.85 0.25 0.30 | 0.030 | 0.030 | 17.5 1.00 0.07 25 Rostfreie Wilzlager Re 57
095 | 040 | 050 ‘ 18.5 1.30 012 | - Zellwollemesser, Schneide-

eisen
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Deutsche Demokratische Republik |
Ministerium
fiir Schwerindustrie

legierte Kaltarbeitsstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt K 11 - 8

Ausgabe vom 1.10. ji953

C Si Mn P unter | S unter Cr Mo

Nr. Bezeichnung ) v w Schrott- Bemerkungen
% % % % % % %o % % gruppe
D5 80WCrV3 0.75 0.15 0.30 | 0.025 | 0.020 0.40 0.20 0.60 5 Maschinenmesser f. Holz u.
0.85 0.30 0.50 : 0.60 0.30 0.80 Kunststoff
D57 |135WCr V4 1.30 0.15 0.30 0.025 'l 0.020 0.30 0.20 0.80 5 Schneidwerkzeuge,
140 | 025 | 040 0.50. 030 | 1.10 Maschinenmesser
D58 |100WV 4 0.95 . 0.15 0.15 0.025 0.020 0.10 0.10 1.00 5 Maschinenmesser,
' ~1.05 0.25 0.30 : 0.25 0.20 1.20 Verbundstahl
D 59 120W V 4 1.05 0.15 0.20 0.025 | 0.020 0.10 015 0.80 5 Gewindeschneidwerkzeug,
1.25 0.35 0.40 0.30 0.30 1.20 Spiralbohrer, Reibahlen,
) . Chir. Instrumente
D60 |[1MOWCrVS5 1.05 0.15 0.30 | 0.025 | 0.020 | 1.10 0.15 1.20 5 Kaltscherenmesser,
115 0.30 0.40 1.30 0.20 1.40 Maschinenmesser
D61 }3BWCrV7 0.30 0.80 0.20 0.025 0.025 0.90 0.15 1.70 5 PreBluftwerkzeuge, Kalt-
0.40 1.00 0.40 1.20 0.20 2.00 scherenmesser, Maschinen
. messer
D62 |45WCrV7 0.40 0.80 0.20 0.025 | 0.025 0.90 015 1.70 5 HandmeiBel, Dépper, Kalt-
0.50 1.00 0.40 ‘ 1.20 0.20 2.00 : scherenmesser )
D63 |5WCrV7 0.50 0.80 0.20 0.025 | 0.025 0.90 0.15 1.70 5 Kaltscherenmesser, Dépper,
0.60 1.00 0.40 1.20 0.20. | 2.00 Schnittstempel, Hackmesser
D 64- 80 WCrV38 0.75 0.40 0.30 0.025 0.025 1.00 0.25 1.80 5 Maschinenmesser fiir Holz
0.85 0.60 0.50 1.20 0.35 2.00
D65 |142WCrV13 1.35 0.15 0.20 0.025 | 0.020 0.20 020 | 3.00 6 Riffelstahl
. 1.50 0.30 0.40 0.50 0.30 3.50
66 | 135 W Cr V 20 1.25 | bis bis | 0.025 | 0.020 | 0.40 015 | 450 6, | Riffelstahl, Ziehmesser
) . 1.50 0.30 0.30 0.70 0.30 5.50
67 | X165CrMoW V12 | 145 | 020 | bis | 0080 | 0030 [110 | 050 | 015 | 0.40 11 | Hochleistungsschnitee,
(165CrMoWV46) | 170 | 040 | 0.35 12.5 0.80 | 030 | 0.60 O s i i angssagen

(Wasserkiihlung)
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

legierte Warmarbeitsstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt K 21 -1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Si

" Mn

P unter

S unter

Schrott-

Nr. Bezeichnung Bemerkungen
% % % % % % % % gruppe
1]85Cr7 080 | 015 | 025 | 0.025 | 0.020 | 1.60 . 7 | Warmwalzen
0.90 0.35 0.40 1.90
2| X210Cr 11 2.00 0.25 0.20 | 0.030 | 0.030 | 11.00 8 ;'l:llr‘?msex;fn; Bvr::‘tsi;:lﬁ_
| (210 Cr 46) 2.25 0.40 0.40 12.00 warmfestenf Material
D3|H20 Cr13 017 | 030 | 020 | 0.030 | 0.030 | 12.50 90 | Druckgubformen fur Cu,
(20 Cr 52) 022 | 050 | 040 | 13.50 Lochwerkzeuge
D4|67SiCr5 0.62 1.20 0.40 | 0.035 | 0.035 0.40 9 Schaftmaterial, Dorne, PreB-
072 | 140 | 0.60 ‘ 0.60 lufewerkzeuge
D5 X210CrW 1N 2.00 0.25 0.20 | 0.030 | 0.030 | 11.00 0.60 5 Hammerkerne
(210 Cr W 46) 225 0.40 0.40 . | 12.00 0.80
D6|38SiCrVé 0.35 1.20 0.30 | 0.030 | 0.030 1.20 0.07 7 Lochstempel, Abgratwerk-
. 0.42 1.50 0.50 1.50 012 zeuge, Scherenmesser
D 7 | 45 Si Cr Vé 0.40 | .1.20 0.50 | 0.030 | 0.030 1.20 0.07 7 Warmschnitte, Schnitt-
. . 0.50 1.50 0.70 1.50 0.12 - stempel, DruckguBformen f.

Sn-, Pb- u. Zn-Legierungen
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

legierte Warmarbeitsstihle

Standardlisie Eisen u. Stahl

Blatt K 21 - 2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr Mo Ni \' Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % gruppe
D 8|40 Cr Mn Mo 7 0.35 | 015 | 1410 | 0.030 | 0.030 | 170 | 015 10 Schmiedehammergesenke,
0.45 0.35 1.50 2.00 0.20 SpritzguBformen, Werk-
zeuge i. Schmiedemasch.
9| 55 Mn Cr Mo 6 050 | 025 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 060 | 015 9 | Gesenkstahl
060 | 065 | 1.60 0.90 | 0.30
D 10|30 Cr Ni Mo 8 026 | 015 | 030 | 0.035 | 0.035 | 1.80 | 025 | 1.80 15 Matrizen, PreBdornhalter f.
_ ‘ 034 | 035 | 060 210 | 035 | 210 Strangpressen
D11 |35 NiCrMo16 | 0.32 015 | 030 | 0030 | 0.030 | 110 | 025 | 3.50 15 Gesenke, FlieBpreBgesenke
71039 | 035 | 0.50 140 | 035 | 4.00 .
D 12 | 40 Ni Cr Mo 15 037 | 015 | 030 | 0.030 | 0.030 | 110 | 015 | 3.50 15 | Gesenke
044 | 030 | 050 | - 140 | 025 | 4.00° 4
13 | 55 Ni Cr Mo 6 050 | 015 | 050 | 0.030 [ 0.030 | 050 | 015 | 1.40 14 Gesenkstahl
060 | 035 | 0.80 0.80 | 030 | 1.80
15 | 65 Ni'Cr Mo 6 060 | 045 | 050 | 0.030 | 0.030 | 050 | 045 | 1.40 14 | Gesenkstahl
070 | 035 | 080 | .. | 080 | 030 | 1.80 -
D16 |28 Ni Cr V5 0.24 | 030 | 020 | 0.030 | 0.030 | 0.60. 100 | 0.15. 12 Pligerdorne bis 180 &
032 | 050 | 0.50 0.90 1.30 | 020

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3




N\
N

Deutsche Demokratische Republik
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

. Standardliste Eisen und Stahl
legierte Warmarbeitsstihle . eae K 21-3
Ausgabe vom 1. 10, 1953

Cc’ Si Mn P unter | S unter Cr Mo \'% w Schrott-

Nr. . Bezeichnung . Bemerkungen
- % % % % % % % % % s gruppe
D 17 | 45 Cr Mo V 6.7 0.40 0.15 0.60 | 0.025 | 0.025 1.30 0.65 0.2.5 10 DruckguBformen v. Leicht-
0.50 0.35 0.80 1.50 0.75 0.32 ' metall, FormteilpreBgesenke
. . . Werkzeug, Rohr- u, Strang-
: . pressen
D18 |30CrMoV 9 2026 | 045 | 040 | 0035 | 0035 | 220 | 045.| 0.0 10 | Nierierstaht f. Spritzgus.
ormen, f. Al-, Sn- u. Zn-
: 034 | 035 | 070 250 | 020 | 015 : Legierungen
D19 |3WCrV7 0.30 0.80 0.20 | 0.025 | 0.025 | 0.90 ' 0.15 1.70 5 Lochstempel, Warmloch-
: 0.40 | 1.00 | 0.40 1.20 020 | 2.00 werkzeuge, Warmscheren-
D20 45WCrvVv7 040 | 0.80 0.20 | 0.025 | 0.025 0.90 015. | 1.70 5 w“mhahwerkze“ge'
armscherenmesser,
050 | 1.00 | 040 1.20 020 | 2.00 DA
D21 |55WCrV7

050 | 080 | 020 | 0025 [0.025 | 090 045 | 170 | 5 | Warmscherenmesser, Pres-
0.60 1.00 0.40 ) 1.20 0.20 2.00 werkzeuge v. Leichtmetall
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

legierte Warmarbeitsstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt K 21 - 4

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezelchnung C Si Mn P unter | S unter Cr v w Ni Mo Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % % gruppe
D22 |45WCrV77 0.40 0.80 0.20 0.025 0.025 |, 1.50 0.15 1.70 5 PreBdorne, Warmschnitte,
0.50 1.00 0.40 1.80 0.20 2.00 Einsitze f. Leichtmetallgew.,
- Warmscherenmesser, hoch-
beanspruchte Warmarbeits-
’ werkzeuge
D23 30 WCrVi15 0.25 0.20 0.30 0.025 0.025 0.90 0.15 3.50 6 PreBdorne,Matrizen,Backen,
) : 0.35 1.00 0.50 *1.20 0.20 4.00 Innenbuchsen, hauptsichl. f.
- s . Wasserkiihlung
24 | 30 W Cr V179 0.25 0.15 0.20 0.030 0.030 2.20 0.50 4,00 6 DruckguBformen v. Schwer-
0.35 0.30 0.40 2.50 0.60 4.50 u. Leichtmetallen, Formteil-
’ . preBgesenke
25| 30 W Cr V 3411 0.20 0.15 0.20 | 0.025 | 0.020 2.20 0.20 7.50 6 DruckguBformen v. Schwer-
' 0.30 0.35 0.40 2.70 0.50 9.00 u. Leichtmetallen, Formteil-
preBgesenke
26 | 35 W Cr V 3411 0.30 0.15 0.20 0.025 0.020 2.20 0.20 7.50 6 Spritzmatrizen, PreBdorne,
: 0.40 "1 0.35 0.40 2.70 0.50 9.00 FormerteilpreBgesenke,

DruckguBformen v. Leicht-
u. Schwermetallen bei hoher
Beanspruchung
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium
fiir Schwerindustrie

legierte Warmarbeitsstihle

Standardliste Eisen und Stahl

pae K21-5

Ausgabe vom 1.10. 1953

Si

P unter

Ni

Schrott-

Nr. Bezeichnung c § unter Bemerkungen
% % % % % % % % % - % | gruppe
D27 |28 NiMoCrV17 | 024 | 045 | 020 | 0.030 | 0.030 | 030 | 115 | 400 | 0.5 15 - | Pilgerdorne bis 60 &
_ 0.31 035 | 0.40 050 | 125 | 450 | 0.20
D28|2NiCrMoV5 022 | 030 | 020 | 0.030 | 0.030 | 060 | 020 | 1.20 | 0.45 14 Pilgerdorne bis 120 & .
0.30 | 050 | 0.40 . 090 | 040 | 150 | 0.20
D 29|55 Ni Cr MoV 6 050 | 045 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.60 | 015 | 1.50 | 0.07 14 Schmiedehammergesenke,
060 | 035 | 0.70 080 | 020 | 1.80 | 042 \plezguBformen, Xale- u.
. armscherenmesser, mittl.
u. groBe Gesenke, Festigk.
7 . 25 —140 kg/mm?
D305 Ni CrMo V7 050 | 045 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | 1.00 | 040 | 150 | 0.07 14 Schmiedegesenke iiber
0.60 | 035 | 0.80 120 | 050 | 1.80 | 0.2 130 kg/mm?, Kunstharz-
matrizen, Werkzeugstahl 1.
Schmigdemaschlnen
D3 | 28NiCrMoV10 | 024 | 030 | 020 | 0.030 | 0.030 | 060 | 050 | 220 | 025 15 Pilgerdorne bis 80 mm ¢
032 | 050 | 040 090 | 070 | 250 | 0.32
‘D32 45CrVMoW 58 | 040 | 050 | 030 | 0.025 | 0.025 | 1:20 | 040 075 | 040 |° 10 | DruckguBiormen, PreB-
050 | 070 | 0.50 150 | 0.50 0.85 | 0.50 Warmar beltswerkzeuge
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Deutsche Demokratische Republik

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Schnellarbeitsstihle Blatt L 1'1
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezelchnung C Si Mn P unter | S unter Cr » Mo v Ni w Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % % gruppe
1[95CrMoV 20 0.90 bis bis 0.030 | 0.030 | 4.00 3.30 2.00 4 SS
1.05 0.25 0.25 . 5.00 4.00 2.50
2190 Cr WYV 32 0.80 0.50 bis 0.030 | 0.030 7.00 1.10 v bis 3.50 6 ss
1.00 0.80 0.40 . 9.00 1.50 0.30 5.00
3195CrW V40 0.90 bis bis 0.030 | 0.030 9.00 1.00 2.00 6 Ss
1.00 0.60° 0.40- 10.0 1.20 2.50 : '
4 1110 W Mo 10.26 1.00 bis bis 0.030 | 0.030 3.80 2.40 2.30 2.20 4 ABCIilSS
: 1.20 0.25 0.25 4.60 2.90 2.80 2.90
D 5|85 W Mo 2650 0.80 . bis bis 0.030 | 0.030 4,00 475 1.70 5.70 4 DMOS, HSS
090 |~ 0.25 0.25 440 5.25 2.00 6.70
6 |75 WV 3615 0.70 bis bis 0.030 | 0.030 4.00 1.30 8.50 3 ABCI Ss
0.80 | 0.25 0.25 4.60 1.70 9.50 '
7190 WV 3823 0.85 bis bis 0.030 . 0.030 3.80 bis 2.00 8.50 2 ABCISS
- 0.95 0.25 0.25 440 0.§0 2.60 10.00
8|72 WV 7207 0.66 bis bis 0.030 v0.030 3.80 bis 0.50 "17.00 3 B 18 S
0.78 0.25 0.25 4,60 0.30 0.80 18.50
9175 WYV 7212 0.70 bis bis 0.030 | 0.030 | 3.80 bis 1.00 17.50 3 B 18 S
0.80 0.25 0.25 4.40 1.00 1.40 19.00
10 | 90 W V 4825 0.85 bis bis 0.030 | 0.030 410 2.30 11.80. 2 D H.ss
0.95 0.25 .0.25 4.60 2.60 12.80
D 11 | 130 W V 42.38 1.25 bis bis 0.030 | 0.030 4.00 070 | 3.50 11.5 2 -EV4HSS
1.35 0.25 0.25 4.50 1.00 4,00 125
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

Standardliste Eisen und Stahl
kA . 3
Schnellarbeitsstihle Bae L1-2

Ausgabe vom 1.10, 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr Co Mo v w Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % % gruppe
D12 | 90 W Co 48.30 0.85 bis bis 0.030 | 0.030 4.00 250 | 0.70 1.80 | 11.5 1 ECO3HSSs
. 0.95 0.25 0.25 4.50 3.00 1.00 220 | 12.5
D 13 | 135 W Co 46.47 1.30 bis bis 0.030 | 0.030 4.00 4.50 0.50 140 | 17.5 1 EV 4CoHSS
1.46 0.25 025 | 4.50 5.00 0.80 1.70 | 185 _
14| 75 W Co 74.50 0.70 bis bis 0.030 | 0.030 4.00 4.50 0.30 1.00 | 17.0 1 E18 Co 5 H SS
: 0.77 0.25 0.25 4.50 5.50 0.60 1.40 | 185
15| 80 W Co 74.100 0.75 bis bis 0.030 | 0.030 3.60 9.50 0.50 1.00 | 17.5 1 E 18 éo 10 H s$
085 |. 025 0.25 4.50- | 11.00 0.80 1.40 | 19.0 :
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt M 1'1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Deutsche Demokratische Republik Eisenbahnbedarf

Ministerium unlegierter Stahl, geschmiedet, gewalzt
filr Schwerindustrie .

P
\ -

e si M P 3
Nr. -1 - Bezeichnung o : %: ‘ (%? %Zter L");:er TL Bemerkungen
1180 . Analyse nicht gewihrleistet . ‘ 918 65 Maschinenbaustahl St. 00
275t3 Analyse nicht gewahrleistet . 918 65, 918 23 Maschinenbaustahl  St. 37
Schwellen
3/ MSt2u . 0.09 0.30 0.050 | 0.055 918 65 Maschinenbaustaht  St. 34
0.15 0.50 : : :
4| MSt3u ' bis 0.30 0.050 | 0.055 ) 918 65 Maschinenbaustahl  St. 37
0.22 0.50 . ' : . .
5| MSt4 0.18 0.12 0.40 0.050 | 0.055 918 65 Maschinenbaustahl ~St. 42
) 0.27. 0.22 0.70 . ] :
6| MSt5 ' 0.28 0.17 0.50 | 0.050 | 0.055 918 65 Maschinenbaustahl St. 50
0.37 0.35 0.80
7 MSté 0.38 017 0.50 0.050 | 0.055 918 65, 958 04 Kolbenstangen fir
0.50 0.35 0.80 , . Lokomotiven St. 60
8| MSt7 - 0.50 017 0.55 0.050 | 0.055 918 65 Maschinenbaustahl  St. 70
0.63 0.35 0.85 . .
/
91C10 - 0.06 017 0.35 0.045 | 0.045 - 918 65 Einsatzstahl y
: . 0.12 0.37 0.65 :
10|C15 : 042 | 047 | 035 | 0.045 | 0.045 918 65 Einsatzstahl
’ 0.18 0.37 0.65
11 1C35 ' 828 \8;; 828 0.045 | 0.045 918 65 Vergiitungsstahi
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

Eisenbahnbedarf
unlegierter Stahl, geschmiedet, gewalzt,

Blatt M 1 -2

Ausgabe vom 1.10.1953 .

C Si Mn P unter | S unter
B
ezeichnung % o % o, o TL Bemerkungen
C 45 0.42 017 0.50 0.045 | 0.045 918 65 Vergiitungsstahl
0.50 0.37 0.80
C 60 055 | 047 -| 050 | 0.045 | 0.045 918 65 Vergiitungsstahl
0.65 0.37 0.80 .
Mus8 0.06 0.30 | 0.040 | 0.040 919 136 Stehbolzen, Kettenstahl
0.11 0.50
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Standardliste Eisen und Stahl

V4

Deutsche Demokratische Republik Eisenbahnbedarf . )
Ministerium Formstahl, Stabstahl, Nietstahl, Schraubenstahl e M 2-1
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
C N M P .
Nr. ‘Bezelchnung % | ‘%I) ‘ o/: L;;:er s %2:6" : . TL Bemerkungen
1(St0 Analyse nicht gewihrleistet . . 918 02 Universafeisen
2| Tsco bis 0.090 | 0070 | ' 918 02 Universaleisen
0.13 . )
3| MStOu bis |- 0.070 | 0.060 918 02 Universaleisen
0.23 i
4 M St2u 0.09 0.30 0.050 | 0.055 918 02 Universaleisen, Schraubenstahl
. : 0.15 ’ 0.50 :
5|MSt2b 0.09 bis 0.35 0.050 | 0.055 918 62 Universaleisen, Schraubenstahl
0.15 0.30 | 0.50 o
6 [ TSt3 bis 0.25 0.080 | 0.060 ) ' 918 02 Universaleisen
0.12 0.55
7/TS3S bis 0.30 0.060 | 0.060 . 918 02 | Universaleisen, Schraubenstahl
0.10 0.35 .
81 MSt3u bis . 0.30 0.050 0.050 ) 918 02 . Universaleisen, Schraubenstahl
0.22 0.50 .
9|Mst3b bis | 012 | 0.40 | 0.050 | 0.055 N8 02 Universaleisen, Schraubenstahl
0.22 0.30 0.65 . . .
10 | M St 4 . 0.18 0.12 0.40 0.050 0.055 918 02, 916 18 Rippenunterlagsplatten
0.27 0.30 0.70
M1|{MSt1uN 0.07 0.30 0.050 | 0.055 - [ 918 02 : Nietstahl
) 0.12 0.50 o
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. Standardliste Eisen und "Stahl
Deutsche Demokratische Republik Eisenbahnbedarf

Ministerium " Formstahl, Stabstahl, Nietstahl, Schraubenstahl paee M 2-2
fiir Schwerindustrie . ‘Ausgabe vom 1.10. 1953

C Si Mn P unter | S unter

N\
NS

N
A

Nr. Bezeichnung % % o, % % TL Bemerkungen
12| MSt1b N 0.07 042 | 035 | 0.050 | 0.055 918 02 Nietstahl
0.12 0.30 0.50 . ‘
13|10 Mn 4 N 0.08 0.20 0.80 | 0.060 | 0.060 918 02 Nietstahl -
0.12 0.35 1.00
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. Deutsche Demokratische Republik
Ministerium -~
fiir Schwerindustrie

Eisenbahnbedarf

Konstruktionsstahl, Federstahl, Rohre, Schienen, SchweiBdraht

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt M 3 '1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeld}nung é/i ;) r;: P l;/r::er s t:,z:er L Bemerkungen
118 Mn 5 bis 0.40 | 1.20 | 0050 | 0.055 | 4Al 918 156 Baustahl St 52 F
0.20 0.60 1.40 - (Feinkornstahl)
"2|10Mn 4 N 0.08 | 020 | 0.80 | 0.060 | 0.060 918 156 Nietstahl St 44
012 | 035 1.00 -
3(485Si7 040 | 1.50 | 050 | 0.040 | 0.040 919 02 Federstahl
055 | 1.80 | 0.80 )
4| CK 67 0.65 0.25 0.60 0.035 0.035 918 69 Bandstahl fir Federn
072 | 050 | 0.80
5/ MK?75 070 | 045 | 0.40 | 0.040 | 0.040 918 69 Bandstahl fiir Federn
0.80 | 0.25 | 0.60 .
6| C12R 007 | 010 | 035 | 0.040 | 0.045 918 07 FluBstahlrohre
015 | 0.22 | 065 .
7/c12AR" 0.07 | 010 | 035 | 0.040 | 0.045 918 07 “FluBstahlrohre
015 | 022 | 0.65
8|T35Mn 4 ca. ca. ca. | 0.090 | 0.060 916 16 Vollschienen 70
0.35 | 025 | 1.00 :
9 (55 Mn3 053 | 045 | 070 | 0.050 | 0.055 916 16 Vollschiénen 70, M 55 V' §
0.58 | 030 | 090
10 | 45 Mn 4 - 043 | 045 | 090 | 0.050 | 0.055 916 16 Zungenschienen, M 45 Z S
048 | 030 | 1.10
11 | 60 Mn 3 058 | 015 | 070 | 0.050 | 0.055 916 16 Vollschienen 80, M 60 V §
064 | 030 | 090 ' 916 25 Herzstiickspitzen
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Deutsche Demokratische Republik Standardliste Eisen und Stahl

8
N

Ministerd Eisenbahnbedarf ' . M3.2
_ Ministerlum Konstruktionsstahl, Federstahl, Rohre, Schienen, SchweiBdraht Blate -
filr Schwerindustrie ' Ausgabe vom 1,10.1953
c Si Mn | P s c
Nr. Bezeichnung % % %': t:,/r‘\)ter uo;oter 0/: TL Bemerkungen
12| M8 0.06 | bis 0.30 | 0.035 | 0.035 919 27 Nackter SchwelBdraht, G 37
0.12 0.06 0.50 :
13 | M 50 045 | 008 | 0.25 | 0.060 | 0.060 N9 27 AuftragschweiBdraht, Ea 150, Ga 150
0.55 0.15 0.40 : : : R
14| M 95 090 | 040 | 0.30 | 0.050 | 0.050 , 919 27 AuftragschweiBdraht, Ea 250, Ga 250
099 | 025 | 0.0 , :
15| 62SiCr5 0.50 1.00 | 0.90 0.025 | 0.035 0.40 ' 919 120 Ringfederstahl
0.65 1.30 110 - 0.60
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-Deutsche Demokratische Republik
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Ministerium

. fiir Schwerindustrie

Eisenbahnbedarf -
Feuerbiichsmintel, -rohrwinde, -riickwiinde, Bleche

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt M 4

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung ;} ;‘)' l:z P l:)/noter § l:)/r:er P:/: TL Bemerkungen
1Mus8 0.06 0.30 0.040 | 0.040 919 129
0.1 0.45 -
21 C10u 0.05 0.25 0.040 | 0.040 - 919 129
0.15 0.50
3[Mu12 bis 0.30 | 0.050 | 0.050 919 129
0.17 0.55
4| Mb12 bis 0.10 0.30 0.050 | 0.050 919 129
0.17 0.35 0.55
. N
5/1C15Q@ 0.12 0.15 0.35 0.040 | 0.040 919 129 '
0.18 0.35 0.50 . »
6(C2 0.15 017 0.35 0.045 0.045 919 129
0.20 0.37 0.65 :
7  Mb18 bis 0.10 0.30 0.050 | 0.050 919 129
0.23 0.35 0.55 '
815 Mo 3 012 0.15 0.50 0.040 | 0.040 0.25 919 129
' 0.20 0.25 0.80 0.35
Bleche siehe: Blitter E1, E2, E3, E4, E 11, E 21, E 22
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‘| standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Elsers‘r:[:‘l;:;darf Blatt M 5
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
C S M P S .
Nr. Bezeichnung o %l) %:1 ":’/Zter uozter - TL Bemerkungen
1| GS-38 0.10 0.30 0.40 | 0.060 | 0.060 918 46
0.20 0.50 0.80
2 | GS-381 0.10 0.30 0.40 - | 0.050 | 0.050 918 46
0.20 0.50 0.80
3 | GS-45 0.20 0.30 0.40 | 0.060 | 0.060 918 46
0.30 0.50 0.80
4 | GS-451 0.20 0.30 0.40 | 0.050 | 0.050 M8 46
0.30 0.50 0.80 o
5 | GS-52 0.30 0.30 0.40 | 0.060 | 0.060 918 46
0.40 0.50 0.80
6 | GS-52.1 0.30 0.30 0.40 | 0.050 | 0.060 918 46
0.40 0.50 0.80 .
7 | GS-60 0.40 0.30 0.50 | 0.060 | 0.060 918 46
0.50 0.50 0.80 .
8 | GS-60.1 0.40 0.30 0.50 | 0.050 | 0.050 918 46
. 0.50 0.50 0.80
Vergleiche auch die Blitter U 31
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium -

fiir Schwerindustrie

Eisenbahnbedarf :
GrauguB3, TemperguB, SchalenhartguBl

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt M 6

| Ausgabe vom 1. 10,1953

N
~ 7

7N
s

C S M P N C N -
Nr. Bezeichnung o %l) %': .uo/rlter t.:);)ter ‘V: %' TL Bemerkungen
1 GG —12 3.20 2.00 0.40 0.50 0.05 918 206 MaschinenguBB, SchweiBstibe
3.60 3.80 0.70 1.00 0.15 918 178
2|1 GG—14 3.20 2.00 0.50 0.50 0.05 918 178 MaschinenguB
3.60 3.50 0.80 1.00 0.15 :
3[/GG—18 3.00 1.80 0.50 0.40 0.05 918 178 MaschinenguB
3.50 260 |- 0.90 0.80 015
41 GG— 22 3.00 1.50 | 0.60 0.30 0.05 918 28 MaschinenguB, Bremsklstze
3.50 2.30 1.00 0.80 0.15 918 178
51GG—26 2.90 1.20 0.60 0.20 0.05 918 178 MaschinenguB
3.40 220 | 1.00 0.60 0.15
6 | GHK-60 -3.00 0.50 0.80 0.40 | unter 918 178 SchalenhartguB
3.20 0.80 1.00 0.60 0.15
7 | GG=Cr Ni 1 . 280 | 120 | 070 | unter | unter | 0.20 | 045 918 178 Feuerbestindig
3.30 2.00 0.90 0.20 0.15 0.50 0.35
8 | GG-30 2.70 1.00 0.80 0.15 unter 918 74 Roststébe
3.20 2.00 1.20 0.50 0.15
9 | GTW-35 918 181 TemperguB
10 | GTW-40 918 181 | TemperguB
11 | GTS-38 2.20 1.00 0.25 unter | 0.09 918 181 TemperguB
2.60 1.50 0.35 0.10 0.13
Vergleiche auch die Blatter U1, U 2, U 11, U 12 und U 21
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik . Hartmetalle
Ministerium . (Richtwerte) Blatt P 1'1
fiir Schwerindustrie ' Ausgabe vom 1.10.1953
Nr. Bezeichnung wc nc . Co Fe Ni Kennfarbe Bemerkungen
% % % % % -
D1|GO 97 - 3 — - blau mit schwarzen Streifen " Bearbeitung von Elektrodenkohle
97 - —_ 2.25 0.75
D21G1 94 —_ 6 — — blau Bearbeitung von Buntmetall, GuBelsen bis 200 Brinell
N 3 - 45 1.5
D3 |G2 89 - 1" _ — braun Bearbeitung von Buntmetall, GuBeisen fir Bergbau-
89 — — 9 3 werkzeuge im mittl. u. harten Gestein, drehendes
und schlagendes Bohren
D4|G3 85 —_ 15 —_ - braun mit weiBen St'reifen' . GroBere Ziehsteine, Bestiickung von Schnittwerk-
85 - - 11.25 3.75 zeugen )
D5|G4 80 - 20 — —. | braun mit roten Streifen Bestiickung von Schnittwerkzeugen usw., mecha-
. 80 — _ 15 5 nisch hoch beanspruchte VerschleiBteile
D6 G5 75 - 25 — — braun mit schwarzen Streifen Wie G 4 noch ziher
- 75 - 18.75 — 6.25 -
D7|H1 94 —- 6 _ gelb Bearbeitung von GuBeisen iiber 200 Brinell, Glas,

HartguB, Porzellan usw., Zusammensetzung wie G 1,
jedoch mit einem hoheren Anteil an nicht umkristal~
lisiertem Wolframkarbid .
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik N Hartm ei: alle
Ministerium (Richtwerte) Blatt P 1 - 2
filr Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeichnung -we Tic Co Fe Ni ve Kennfarbe Bemerkungen
. % % % % % %
D 8|{H1a 941 —_ 5.5 — —_ 0.4 blau gelb Beahrlbeitung von GuBelsen bis 600 HB und Schneli-
sta
D 9|H2 91.5 - 7 - 1 0.5 1% | gelb mit Bearbeitung von HartguB iiber 100 Shore
: : NbC/ | schwarzen
TaC | Streifen
D10 H3 94 - 6 — - ge|b mit Bearbeitung von HartguB iiber 500 Brinell und
(teils schwarzem gehirtetem Stahl
W,0) Kreuz .
D11 {S1 77 17 6 s — —_ schwarz Stahlbearbeitung mit hohen Schnittgeschwindig-
77 17 — 4.5 1.5 keiten, Vorschiibe bis 1 mm/U
D12 S2 77 15 8 -_ - weil Stahlbearbeitung mit mittleren Schnittgeschwindig-
77 15 —_ ) 2 keiten, Vorschiibe bis 2 mm/U, unterbrochener
Schnitt
D13|§3 88 5 7 - - rot .| Stahlbearbeitung mit niedrigen Schnittgeschwindig-
88 5 — 53 1.7 keiten, Vorschiibe bis 3 mm/U, unterbrochener

Schnitt

i
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik Hartmetalle
Ministerium (Richtwerte) Baee P1-3
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10.1953
Nr, Bezeichnung vWC Tc Co Fe Ni Kennfarbe Bemerkungen
’ % % % % %
- .
D14 | S 4 86 5 9 —_ — rot ‘mit schwarzen Streifen Bearbeitung von Stahl fiir schwere Schnitte
86 5 — 6.75 225
D15 | F1 - 70 24 -6 - - grau Feinstbearbeitung von Stahl bei hohen Schnitt-
geschwindigkeiten und sehr kleinen Spanquer-
schnitten
87.2 6.5 6 0.3 _ lilagelb Universal-Hartmetall f. die Sorten S 1, S 2, § 3,
D16 M5 Ve 3 G 1, H 1 jedoch unter Beriicksichtigung d. f. jede
Hartmetallsorte erforderlichen Zerspanungs-

bedingungen

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Releaée 2012/07/26 - CIA-RDP80S01540R005600050053-3




N

N
\o”

~./

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

mechanische Giitewert (Abnahmewerte)

unlegierter Grauguf§

Standardliste Eisen und Stahl

saee U 11-1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Brinellhirte Zug- Biege- Durch- Druck-
Nr. Bezeichnung HB 30 festigkeit !) | festigkeit ) | biegung?) festigkeit Bemerkungen
’ kg/mm? kg/mm? kg/mm?2 mm kg/mm? .
1 |GG —12 150—220 | * 12 (28) ®) (50) Ge 12.91
— Ge 1291 D
2 |GG 129 12 G?auguB mit besonderen magnetischen
Eigenschaften
D3|GG—14 150—220 14 .28 7 Ge 1491
41 GG —18 170—-220 18 34 7 (60) Ge 18.91
5] GG —22 170—230 22 40 8 75) Ge 22.91
. Ge 26.91 : tisch
ird it h ferritfreiem, it
6| GG — 26 180—240 26 46 8 (83) vaerfﬁg:verrl‘:n;:ZU erritfreiem, perlitischem
7| GG —30 (178—241) 30 48 8 (90) Ge 30.91
ferritfreier, perlitischer GrauguB
8 | GG — 32 (170-;—241) 32 52 9 (100) ferritfreier, perlitischer GrauguB -
Durch Warmbehandlung Verbesserung der
} Eigenschaften
91 GG —35 (197 —248) 35 56 12 (110) ferritfreier, perlitischer GrauguB
Durch Warmbehandlung Verbesserung der
Eigenschaften
Elektro-Ofengiite

!) Bei Bestellung ist zu vereinbaren, ob die Abnahme entweder nur nach der Zugfestigkeit
oder nach Biegefestigkeit .und Durchbiegung oder nach Zugfestigkeit, Biegefestigkeit und
Durchbiegung erfolgen soll. Die Werte sind Mindestwerte. Biegefestigkeit und Durchbiegung
sind auf den getrennt gegossenen Probestab mit 30 mm & und 600 mm Stiitzweite ent-
sprechend einer Wanddicke von iiber 15 bis 30 mm bezogen. Der der Zugprobe zugrunde
gelegte ZerreiBstab hat 20 mm . Bei der Abnahme ist die Wandstarkenabhanglgkelt der
Gitewerte zu beachten. Analysenrichtwerte siehe Blatt U 1.2,
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Deutsche Demokratische Republik

unlegierter GrauguB

3-3

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 1.2-1

Ministerium Analysenrichtwerte
fiir Schwerindustnfie Ausgabe vom 1. 10, 1953
Nr. C Si - Mn P S N
Bezeichnung o o, o o, %' Bemerkungen
1] GG-12 3.20 2.00 0.40 0.50 0.05 "Ge 12.91
. 3.60 3.80 0.70 1.00 0.15
2 | GG-12.9 3.20 2.00 0.40 0.50 0.05 Ge 1291 D
3.60 3.80 0.70 1.00 0.15
D 3 |-GG-14 3.20 2.00 0.50 0.50 0.05 Ge 14.91
i 3.60 3.50 0.80 1.00 0.15
4| GG-18 3.00 1.80 0.50 0.40 0.05 Ge 18.91
3.50 2.60 0.90 0.80 0.15 . Fir Rddiatoren hﬁhere Si-
. und P-Gehalte :
5 | GG-22 3.00 1.50 0.60 0.30 0.05 Ge 22.91
3.50 2.30 1.00 0.80 0.15
6 | GG-26 2.90 1.20 -| 0.60 ‘0.20 0.05 Ge -26.91
- 3.40 2.20 1.00 0.60 0.15
7 | GG-30 2.70 1.00 0.80 0.15 unter Ge 30.91
. 3.20 2.00 1.20 0.50 0.15
8 CG—32 2.70 1.00 0.80 0.15 | unter é\lllsz:;;zl:) i(lnayg;. Ka[z(l)u1mbl—
. n RAohe von V. H
: 320 | 200 | 120 | 050 | 0.5 SLhzum) in Hehe vor 01 bi
Pfanne zur Grafitisierung
. : . . ~ des Graugusses
V| ee® 320 | 200 | 120 | 050 | 010
Die Wahl der Zusammensetzung ist wanddickenabhingig.
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

legierter GrauguB und Sondergufl -

Standardliste Eisen und Stah!

Blatt U - 12

- Ausgabe vom 1.10. 1953

rinellhirte festige
Nr. Bezeichnung c Si Mn P $ unter cr NI ’ ngugo ‘ Zuieuﬂg Bemerkungen
; % % % % % % % kg/mm * Kkg/mm? '
1| GG— Ni Cr 1 3.20 2.20 0.60 0.15 0.12 0.30 0.30 170 LagergrauguB, Perlitischer
360 | 240 | 090 | 0.25 035 | 0.40 | 229 AntifriktionsgrauguB
D2|GG—Cr Ni1 2.80 1.20 0.70 unter | 0.5 0.30 0.25 v feuerbestindig
3.30 2.00 | 0.90 0.20 . 0.50 0.35
"D3GG—NiCré 3.20 1.80 6.70 0.20 0.15 0.40 1.20 220 bis miBig Laugen- und siure-
. 3.40 210 0.80 0.70 0.70 1.80 290 16 bestindig
D 4| GX — 40 Si 15 0.30 | 14.00 0.30 unter | 0.03 siurebestindig
0.50 | 16.00 0.40 0.20
Analysenwerte sind Abnahmewerté, Hirte- und Festigkeitswerte sind nur Richtwerte.
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 11 '1

Deutsche Demokratische Republik

unlegierter HartguB und Schalenhartgu

Ministe:'ium ) (Richtwe rte)
fir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
C 4 sidy | Mns) | P S unter | Brinell | Rucksprung| 2552 Schrott-
Nr. Bezeichnung . o % o o % kn:/i&o. hires kle;,_nr; , aruppe Bemerkungen
D1|GH s-200 3.50 0.60 0.80 0.30 0.10 unter 30 Sandgu8, KUPolo.fengﬁte-
3.60 1.50 1.00 0.40 200 _ Erstarrt nur indiinnen Quer-
. . schnitten, weiB
D2]|GH S-250 2.40 0.70 0.80 0.30 0.10 200 31 .| SandguB, Kupol-, Ol- und
2.80 0.90 1.00 0.40 240 - Flammofengiite, Hirte-. .
1 werte wanddickenabhingig
D3| GH K-60 3.00 0.50 0.80 0.40 015 360 60 .20 32 SchalenhartguB3) -
3.20 0.80 1.00 0.60 460 75 30
unter Kupblofeﬁgﬁ:e
. 0.10 0.07 Elektroofengiite
D4 |GHK-6 - 3.40 0.50 0.60 0.30 0.15 400 65 16 33 SchalenhartguB 3)
- 3.80 1.20 1.00 0.50 500 80 30 . Kupolofengiite
D5 |GHK-75 3.50 | 0.50 0.50 0:40 0.15 460 75 .16 33 SchalenhartguB 3)
) 3.80 0.80 1.00 | 0.60 . i 500 80 . 26 Kupolofengiite
D6 |GHK-T77 | 3.70 0.50 0.50 0.30 0.15 480 77 16 34 SchalenhartguB 3)
" 3.90 080 | -0.90 0.50 550 84 26 Kupol- u. Elektroofengiite

1) Es bedeuten in Anlehnung an DIN 17006: G = GuB, H = HartguB, S = SandguB. 200 = Brinellmindesthirte, Zahlen unter 100 =
Riicksprunghirte. Bei der Abnahme ist das fir die Prifung benutzte Gerit (Schuchardt und Schiitte bzw. Originalgerit) anzugeben.
2) Nicht fiir Abnahme verbindlich. 3) WeiBstrahlige Schreckschicht mit alimihlichem Ubergang zum grauen Kern. 4) C- u. Si-Gehalt
bestimmend fiir die Schrecktiefe- 5) Abhingig von der Wanddicke.
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

legierter SchalenhartguB

Blatt U 12-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Zugfest,
c s M P 3 C Ni 1 Brinell |Riicksprung|im grauen | Sch -
Nr. Bezeichnung % (%: (%: % l:,;’ter : (%: ' k?/?m?.o' har:peZ)g lkjﬁ,r,: .n giu::: Bemerkungen
D1|GH $-200 Ni 240 | 070 | 080 | 030 | 0.0 0.50 200 35. | Flammofengiite
2.80 | 090 | 1.00 | 0.40 260 :
D2|GH K-52 2.90 1.00 0.90 020 | 010 0.40 | 0.50 300 52 14 36 Kupolofengite, niedrigge-
340 | 140 | 110 | 0.40 0.60 340 57 2 b B b verbat
vom 15.7.1953 beachten’
D3| GH K69 3.00 | 0.60 0.90 0.30. | 0.08 | 0.90 0.90 425 69 14 Elektroofengiite, niedrigge-
| 320 | 150 | 110 | 0.40 120 | 150 | 475 | 75 2% - S B i vor bot
vom 15.7.1953 beachten
unter bzw.
bzw.
0.02 | 0.01
D4 |GH K-73 310 | 050 | 090 | 020 | 010 | 0.30 450 73 14 38 Kupolofengite niedrigge-
330 | 070 | 110 | 0.40 0.50 500 | 78 2% 0 B oibanvorbot
vom 15.7.1953 beachten .
D5|GH K-79 360 | 040 | 1.80 | 040 | 040 | 030 | 1.00 510 79 14 39 Elekeroofengite, hoch-
: . 380 _ 070 | 210 | 0:50 040 | 1.20 84 24 g .

555 .
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

filr Schwerindustrie

legierter Schalenhartgul
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 12 - 2

Ausgabe vom 1. 10, 1953

Brinell
HB 30

Zugfest.

C Si Mn S unter Cr Ni 1) Rilcksprung | im grauen | Schrott-
Nr. Bezeich ! 5 g
r ezelchnung % % o % % % % s S0, hirte 2) kgljl:rm“‘ gruppe Bemerkungen
D6|GH K82 3.60 0.40 2.10 0.40 0.10 0.30 1.50 535 82 14 39 Elektroofen- und Kupol-
380 | 070 | 290 | 0.50 040 | 180 | 575 86 2% ofengite hochgekohit
D7|GH K90 . 3.40 | 0.60 2.70 0.30 0.10 0.30 2.70 615 90 14 40 Elektroofengiite hoch-
380 | 1.00 | 360 | 0.50 040 | 370 | 720 | 100 24 gekohle
1) Abhinglg‘von der Wanddicke
* 2) Nach Schuchardt und Schiitte
-
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Deutsche Demokratische Republik

unlegierter TemperguBl
Ministerium

: mechanische Giitewerte (Abnahmewerte)
fiir Schwerindustrie

Standardliste Eisen und -Stahl

paee U 211-1°

Ausgabe vom 1.10. 1953

Brinelihirte |Zugfestigkeit |Streckgrenze Bmc:_'ie;;mung
Nr. Bezeichnung - HB 30 kg/mm?2 % Stab 2 mm Bemerkungen
. kg/mm? mind. mind. % mind.
11 GTS — 35 . 120 35 . 10 (_) Schwarzer TemperguB
140 nach nicht entkohlender (amerikanischer)
. Methode gegliiht R
2 | GTS — 38 120 38 22 12 Te S 92 Schwarzer TemperguB
150 nach nicht entkohlender (amerikanischer)
. Methode gegliiht
3| GTW =35 125 35 4 Te G 92 WeiBer TemperguB
160 . nach entkohlender (europiischer) Methode
gegliiht
N v
41 GTW — 40 125 40 22 ] 5 Te W 92 WeiBer TemperguB
160 nach entkohlender (europiischer) Methode

1) Die Gitewerte sind am Probestab von 12 und 15 mm & ermittelte Mindestwerte.
?) Bei’ Wanddicken iiber 25 mm sind Brinellhirten bis 163 HB 30 zugelassen. Chemische Richtwerte siche Blatt U 21.2

gegliiht
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

‘un|egierter TemperguB

3-3

Standardliste Eisen und Stahl

saee | 21.2-1

N X . (Richtwerte) _
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezeichnung ¢ s Mn P unter $ Bemerkungen '
% . % % % %
1| GTS-38 2.20 1.00 0.25 0.10 0.09 Im sauren SM.Ofen
2.60 1.50 0.35 0.13 erschmolzen
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Ministerium

" fiir Schwerindustrie

Deutsche Demokratische Republik

_ unlegierter StahiformguB
mechanische Giitewerte (Abnahmewerte)

Declassified in Part - Sanitized Copy Approvéd for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

Standardliste Eisen und Stahi

paee U 311-1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Analysenwerte siehe Blatt U 31.2.

Die mechanischen Giitewerte sind Mindestwerte. Fiir die Faltprobe nach DIN mit einem Biegewinkel von 180°
betrégt der Dorndurchmesser fiir GS — 38.2 = 23, fiir GS — 45.2 = 3a; fir GS — 52.2 = 4a. a = Probendicke.

. Zug- Streck- Bruch- DVM Probe Mesnager  |DYM Kriech-
Nr. Bezeichnung festigkeit grenze dehnung K:;,':f;ﬂ?f K:;hbi‘g‘l:‘e'i’f' grenze Bemerkungen
kg/mm? kg/mm? L=5d9% kgm/ cm? kgfemi kg/mm? -
1 GS—B38 38 (17) Stg 38.81 Bessémer-StahlguB
GS — B 38.1 38 18 a7 Stg 38.81 S
GS —38 38 20 Stg 38.81 Saurer SM-StahlguB
GS —:38.9 38 20 Stg 38.81 D Mit besonderen magnetischen Eigen.schaften
2 | GS — 381 38 18 25 Stg 38.81 S Basischer Siemens-Martin- oder Elektro-
GS — 383 38 18 25 5 5 Stg 38.81 K | StahlguB
3|GS—B 45 45 18 Stg 45.81 Bessemer-StahiguB
GS — B 4541 45 22 15 Stg 45.81 S
GS —45 45 16 Stg 45.81 Saurer SM-Stahlgus
GS — 45.9 45 16 _Stg 4581 D Mit besonderen magnetischen Eigenschaften
4 | GS — 4541 ' 45 22 22 Stg 4581 S Basischer SM- oder Elektro -StahlguB
GS — 453 45 22 22 4 4 Stg 45.81 K | warmfest
5/GS—-C25 45 25 22 5 5 bis 475° C | Stg 45.82
. 6
6| GS—B 52 52~ 12 _ Stg 52.81 Bessemer-StahlguB
GS — B 5241 52 25 18 Stg 52.81 S
GS — 52 - 52 12 Stg 52.81 | Saurer SM-Stahlgus
7 | GS — 521 52 25 18 Stg 5281 S Basischer SM- oder Elektro-StahlguB
GS — 523 52 25 18 3 3 Stg 52.81 K
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche D:Irrlo.k::t.ische Republik i ) unl egierter‘ StahlformguB U 311 2
 Ministerium mechanische Giitewerte (Abnahmewerte) . Blatt e
fir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10.1953
N BrlnHellgir:e . Zug- Streck- Bruch- %VPL P;?bge KNebsn_ath:; -
. Bezeich B 30 tigkeit deh erosanag- epschag- B k
s e RS | g | S | AR
8| GS—B &0 . 60 8 - : | Stg 60.81 Bessemer-StahlguB
GS — B 60.1 60 36 15 Stg 60.81 S
' GS — 60 B 60 8 Stg 60.81 | Saurer SM-StahiguB
91 GS — 601 ’ 60 36 15 2_31) Stg 60.81 S Basischer SM- oder Elektro-StahlguB
D10 | GS —70 | : 70 8 | Basischer SM- oder Elektro-StahlguB
GS —C 60 _
D11 | GS—B70 70 ) +8 » Bessemer-StahlguB

Die mechanischen Giitewerte sind Mindestwerte.

1) nicht genormt
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

unlegierter StahlformguB

Standardliste Eisen und Stahl

siaee U 31.2-1

fiir Schwerindustrie - (Rkhtwerte) Ausgabe vom 1. 10. 1953
_Nr. Bezeichnung ¢ St Mn P unter | § unter Bemerkungen
% % % % % ’
1| GS-B 38 0.10 0.30 0.40 0.15 0.12 Stg 38.81 B.essemer-ScahIguB
GS-B 3841 0.20 0.50 0.80 | Stg 38.81 S (P;'o“S~1§'Ge"a"e héher als bei
GS-38 010 | 030 | 040 | 006 | 0.06 | Stg 38.81 . Saurer SM-StahlguB
0.20 0.50 0:80 g Stg 38.81 D - :
2 | GS-38.1 0.10 0.30 0.40 0.05 0.05 Stg 38.81 S /Basischer SM- und Elektro-
GS-38.3 0.20 0.50 0.80 Stg 38.81 K StahlguB
3 | GS-B 45 0.20 0.30 0.40 0.15 0.12 Stg 45.81 Bessemer-StahlguB
GS-B 45.1 030 | 050 | 0.80 Stg 45.81 S oy $-Gehalte hoher als be
GS-45 0.20 0.30 0.40 0.06 0.06 Stg 45.81 " Saurer SM-StahiguB
0.30 0.50 0.80 . )
GS~45.9 0.18 0.30 0.40 0.06 -| 0.06 Stg 45.81 D Saurer SM-StahlguB
0.25 0.40 0.80 : ‘
4 | GS-45.1 0.20 0.30 0.40 0.05 0.05 Stg 45.81 S Basischer SM- bzw. Elektro-
GS-45.3 0.30 0.50 0.80 Stg 45.81 K Stahlgub
5| GS-C 25 - 0.20 0.30 0.50 0.05 0.05 Stg 45.82 Basischer SM- und Elektro-
0.28 0.50 0.80 StahlguB
6 | GS-B 52 0.30 0.30 0.40 0.15 0.12 Stg 52.81 _Bessemer-StahIgu"B
GS-B 521 0.40 0.50 0.80 Stg 52.81 S _gb"gﬁ‘Geha"e hher als bet
GS-52 0.30 0.30 0.40 0.06 0.06 Stg 52.81 Saurer SM-StahiguB
0.40 0.50 0.80 :
7 | GS-521 0.30 0.30 0.40 0.05 0.05 Stg 5281 S Basischer SM- und Elektro-
GS-52.3 0.40 0.50 0.80 Stg 52.81 K . StahlguB -
Die GOST-Marken fiir unlegierten StahlguB werden vielfach auch Cm 15-4020 usw. geschrieben
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 31-2 - 2

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

unlegierter StahlformguB

)
\

(Richtwerte)
~ fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeichnung ¢ Si Mn P unter | S unter Bemerkungen
% % 1 % | % | %
8 | GS-B 60 0.40 0.30 0.50 015 0.12 Stg 60.81 Bessemer-StahlguB
GS-B 60.1 0.50 0.50 0.80 Stg 60.81 S Zb‘g_rs'we"te héher als bei
GS-60 0.40 0.30 0.50 0.06 0.06 Stg 60.81 Saurer SM-StahlguB
0.50 0.50 0.80 : :
9 | GS-60.1 - 0.40 0.30 0.50 0.05 0.05 Stg 60.81 S Basischer SM- bzw. Elektro-
’ 0.50 0.50 0.80 StahiguB 3
D 10 | GS-70 0.50 0.30 | .0.60 0.05 0.05 gas;]slch?sr SM- bzw. Elektro-
’ g t
0.65 0.50 0.80 - (a:chgléSS—C s0)
D11 | GS-B 70 0.50 0.30 0.60 0.09 0.07 Bessemer-StahlguB
0.65 0.50 0.80

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80801540R005600050053-13

Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik .

a

Ministerium niedriglegierter Stahlformgus Blatt U 32.1"1
fiir Schwerindustrie " mangan- und mangansiliziumlegiert (Abnahmewert) Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter | V Schrott- Bemerkungen
% % % % % % gruppe
D1/GS —15Mn 4 0.10 0.20 0.70 0.035 | 0.030 0 ManganstahlguB (in Ent-
0.20 0.35 1.00 . wifklung) IS 45 von ELW
. miBig kaltzihe
D2]GS —45Mn 4 0.40 0.30 1.10 0.035 | 0.035 : 0 ManganstahlguB Mn 45 von
0.48 050 |.1.20 ELW ‘
D3|GS —36Mn5 0.32 0.20 1.20 0.050 | 0.050 -0 21|::{;\§anfsfahIE:JBlz MnféS von
: ur ektroofengute
0.40 0.35 1.50 unter 0.0359, P, unterg
0.036% S
D4|GS —37MnSi5 0.33 1.10 1.10 0.035 | 0.035 : 0 MangansiliziumstahlguB
0.41 1.40 1.40 MS 35 von ELW
D5|GS — 40 Mn Si 4 6.35 1.00 1.10 0.035 | 0.035 = 0 MangansiliziumstahlguB
0.45 1.20 1.40 MS 40 von ELW
D6 |GS — 53 Mn vSi 4 0.50 0.80 0.80 0.035 0.030 0 MangansiliziumstahlguB
0.58 1.00 1.00 ’ ) MS.55 von ELW
manganvanadinlegiert
D7|GS—24MnV 0.20 etwa | 0.90 0.040 | 0.040 bis : . 0 mang;';:a’éag‘f“:::mi”“
. 0.28 0.30 1.20 | 0.35 TR
D8|[GS —40MnV7 0.38 bis 1.60 0.035 | 0.035 0.10 0 n“"g::r‘fag“gf":ggiﬂe"ﬁ
0.45 0.35 1.90 0.18 ’ ) ) )
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Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik CoL :
cutsehe :"::’“ e Republl niedriglegierter Stahlformguf8 ‘ U 321-2
inisterium chrommangan-, chrommangansiliziumlegiert (Abnahmewerte) Blate o
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10.1953
Nr. Bezeichnung (o Si Mn P unter | S unter Cr Schrott- Beierkungen

% % % % % % gruppe

7N
\ -

1| GS — 40 Mn Cr Si 0.34 0.50 0.65 | 0.050 | 0.050

0.50 . -0 Chrommangansilizium-
0.45 0.75 0.75 0.80 | . : stahlguB
2| GS - 38 Mn CrSi3) 030 0.50 0.90 0.035 0.035 0.50 ) 0 Chrommangansilizium-
- 0.40 0.75 1.20 0.80 stahiguB
D3|GS—33MnCrSi4 0.28- | 0.80 0.50 0.040 | 0.040 0.50 0 Chrommangansilizium-
038 | 080 | 1.00 | - 0.90 stahlguB
D4|GS—25CrMn4 0.20 bis 0.90 0.040 0.040 1.00 ' 9 Chr’cmmanganstahlguﬂ .
. 0.28 | 040 | 1.0 " 1.00 K 65—4 maBig kaltzihe
D 5| GS—30CrMn4 025 | 030 | 090 | 0.040 | 0.040 | 1.00 9 | Chrommanganstahlgud
: : 0.35 0.40 1.10 1.20 )
Dé6|GS—30MnCrSi5 0.28 0.50 1.20 0.035 0.035 0.50 ' ' 0 Chrbommanganslllzium-
: 0.35 0.75 1.40 0.80 stahlgul
D7 bis ) bis 9 Chrommangansilizium-
1.50 ’ 1.25 L } stahlguB t
D8|GS—50CrMn74 0.40 0.25 0.80 0.040 | 0.040 1.50 9 ChrommanganstahlguB
| 055 | 050 | 1.20 2.00 aus M- oder E-Ofen
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie )

niedriglegierter StahlformguB
chrommanganlegiert (Abnahmewerte)

3-3

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 32.1 - 3

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Schrott-

Nr, Bezeichnung c. Si Mn P unter | S unter | = Cr Bemerkungen
% % "% % % % gruppe
D1 | GS —35CrMn 4 030 | 030 | 050 | 0040 0.040 ?.gg ' 9 ﬁn:r:'mgg}i.g::ugua
’ ’ : : z.B. C 40 von ELW
D2|GS—35 (F.r Mn 4.4 ggg 828 1(2)8 0.040 | 0.040 1(2)8 9 ﬁ'_"‘z‘"?g:g\é:';sxglguﬁ
’ R ’ z.B. C 35 von ELW
D 3 GS — 50 CrMn 4.4 8?2 828 ??g | 0.040 O.QAO ?gg 9 St‘r:'mg:g"gei';;::'zuﬁ »
55 . . . 2.B. C 53 von ELW
D4|GS—~70CrMn4 0.65 0.25 0.55 0.040 | 0.040 0.80 0 ChrommanganstahlguB

0.75 0.45 0.85 1.00

M- u. E-Ofengiite
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

niedriglegierter StahlformguB
chromnickellegiert (Abnahmewerte)

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 32. 1'4

Ausgabe vom 1.10. 1953

NF. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % gruppe
1{GS—35NiCr5 0.32 0.25 0.40 0.040 | 0.040 040 110 12 Shro‘rjnnlcé(eolsftahliﬁﬁ
- oder - en e
0.42 | 045 | 0.70 0.80 | 1.40 M- oder E-Ofengite & w.
’ . shnliche 40 Ni Cr 5
D2|GS—4NiCr7 0.35 0.25 0.50 | 0.050 | 0.050 | 0.60 | 1.50 12 ChromnickelstahlguB
0.45 | 045 | 080 | 090 | 2.00 M- oder E-Ofengiite

Im E-Ofen werden niedrigere -

und S-Werte erreicht

z: B. Cr Ni 70 von ELW oder
Chromnickelsthalgu8 von
»Marten*
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik . unlegierter StahlformguB N
* Ministerium molybdén-chrommolybdin- und chromvanadinlegiert e Blatt U 321-5u. U321-6
fiir Schwerindustrie (Abnahmewerte) o Ausgabe vom 1. 10.1953
Nr. Bezeichnung Cc Si Mn P unter | S unter Cr . ﬁo \ ‘ Schrott- Bemerkungen
% % % % | % % % % . ] gruppe
D 1]GS—22Mo 4 0.18 0.30 0.50 | 0.040 -| 0.040 | unter | 0.35 10 MolybdanstahlguB
0.25 0.50 0.80 0.30 0.44 :
D 2|GS—30CrMo4 0.25 0.20 0.40 | 0.035 0.035 1.00 0.20 10 ChrommolybdinstahlguB
035 | 040 | 070 130 | 0.40 Z.B. K 70/6 von ELW
D 3(GS—22CrMo5 | 019 0.30 0.50 0.040 | 0.040 | 0.80 0.20 10 ChrommolybdinstahlguB
. 0.25 0.50 0.80 1.10 0.30 ! _
D 4| GS—22Cr Mo 54 0.19 0.30 0.50 0.040 0.040 0.80 0.40 ) 10 ChrommolybdinstahlguB
025 | 0.50 | 0.80 110 | 0.50 , ’ '
D 5|GS—26CrMob5 0.20 0.30 0.50 0.050 0.050 1.00 0.20 10 ChrommeolybdinstahlguB
0.28 0.50 ‘0.80 1.30 0.25
D 6| GS —45CrSiMo b3 0.43 0.60 0.60 0.030 0.030 1.40 0.25 10 ChrommolybdinstahiguB
0.47 0.80 0.80 1.80 0.35 z. B. WA 402 vom Ernst
R Thilmann-Werk, Magdebg.
D 7| GS—22Cr V41 0.15 0.30 0.70 0.040 0.040 0.80 T 010 9 Chromvanadinstahlgu
0.25 0.50 0.90 . 1.10 0.20 z.B. C V 190 von ELW
D 8| Cr — VStg 55.82 0.20 0.30 0.70 | 0.040 | 0.040 0.90 0.20 9 ChromvanadinstahlguB
GS—25CrV42 | 028 | 050 | 1.00 1.20 0.30 z.B. C V 191 von ELW
D 9{GS—22CrV 44 0.19 0.30 0.80 | 0.040 | 0.040 090 |- 0.40 9 ChromvanadinstahiguB
025 | 050 | 1.0 . 1.20 0.50 %8, C V192 von ELW
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

; niedriglegierter StahlformguB
mangan- und mangansiliziumlegiert, mechanische Giitewerte (Abnahmewerte)

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 32.2 -1

Ausgabe vom 1.10, 1953

Brinellhirte Zug- Streck- Bruch- . K:;rasgclreliaf‘ DVMKriech- Schrott-
Nr. Bezelchnung B 30 festigkeit grenze dehnung DVM bzw. grenze e Bemerkungen
kg/mm? | kg/mm? | kgimm? L=54d% | "Gpeiere]  kg/mm? gripp
D1|GS—15Mn 4 mind. 0
45
D2|GS—45Mn 4 70 35 16 0
. 80 . 40 13 )
D3|GS—36Mn5 mind. mind. mind.
: ’ 65 33 9 0
D4|GS—37MnSib 75 40 10 0
85 45 8
D5|GS—40 Mn Si 4 75 45 8 0
B _ 85 50 6
D6 | GS—53 MnSi4 80 45 0
90 55
D7 |GS—24MnV mind. mind. mind. mind. mind. 8 0
52 30 20 5 bei 5000 C '
D8|GS—40MaV7 | 270 85 mind. | mind.
350 110 54 8
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

niedriglegierter Stahlformgufl
chrommangan-chrommangansiliziumlegiert
mechanische Giitewerte” (Abnahmewerte)

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 322 -_2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

N . Kerbschlag-
Brinellhirte Zug- Streck- Bruch- zihigkeic DVMKriech- Schrott-
Nr. Bezeichnung Zustand HB 30 festigkeit grenze dehnung M DVM baw, grenze rubDe Bemerkungen
- kg/mm3 kg/mm® kg/mm? L-5d% es"g;’,ﬁ?be kgm/cm? grupp
1] GS —40CrMnSi 3 70 35 14
2| GS—38MnCrSi3 70 35 14 i
D3|GS—33MnCrSi4 65 35 12
D4|GS—25CrMn4 | luft- 65 35 18 4
vergiitet bei 200C 9
D5|GS—30CrMni4 vergiitet 65 35 14 4 9
. bei 20°C
D6 GS—30MnCrSi5 70 40 14 2
80 bei4-20°C
D7 9 z. Z. keine Festigkeitswerte
D8|GS—-50CrMn74 180 80 50 5 9
270 100
1) Mindestwerte, sofern nicht Grenzwerte angegeben sind .
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: " : "| Standardliste Eisen und. Stahl
Deutsche Demokratische Republik . . R .

Ministeriam Py niedriglegierter Stahlformgu8 U322.3

inistern . . . -
; . chrommanganlegiert (Abnahmewerte) mechanische Giitewerte Blatt .
fiir Schwerindustrie . M Ausgabe vom 1. 10.1953
. i Kerbschlag- . -
Brinellhirte Zug- Streck- Bruch- zihigkeit Sch
Nr. Bezeichnung Zustand HB 35 festigkelt grenze dehnung DVM bzw. chrott- Bemerkungen
: ’ kg/mm? | kg/mm? kg/mm? | L=5d9, |Mejnagerprobe gruppe

D1|GS—3CrMn4

Werte z. Zt. nicht bekannt

D2 |GS—35CrMn44 | vergiitet 65 35 12 0

75 40 8
D3| GS—53CrMnih 0 Werte z. Zt. nicht bekannt
D4/GS—70CrMn4 vergiitet 1 mind. mind. mind. mind. . 0

70 35 8 T4
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Deutsche’ Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie
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niedriglegierter Stahlformgufl
chromnickellegiert (Abnahmewerte)

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 32.2 - 4

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Brinellhirte Zug- Streck- Bruch- Kzeam;cktlﬁg- DVM Kriech-| Sch
Nr. Bezeichnung Zustand festigkeit grenze dehnung DVM-Probe grenze chrott- Bemerkungen
kg/mm? | kg/mm® | kg/mmt | L=5d9, | bryMensser| ygmme | gruppe
1]GS—3NiCr5 vergiitet 217 70 mind. mind. ‘mind. 12 -
255 80 45 11 4 '
D2|GS—40NiCr7 verglitet mind. mind. mind. mind. 12
60 32 8 4
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

niedriglegierter Stahlformgufl
molybdin-, chrommolybdin- und chromvanadinlegiert
mechanische Gitewerte” (Abnahmewerte)

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 32.2 "5

Ausgabe vom 1. 10,1953

Brinellhirte Zug- Streck- Bruch- zihigkeit | DVM Kriech- Sch
Nr. Bezeichnung Zustand HB 30 festigkeit grenze dehnung DVM bzw. grenze chrott- Bemerkungen
kg/mm? kg/mm? kg/mm? L=5d 9 Me‘“s;g:/:?";f“" kg/mm? gruppe
D1|GS—22Mo 4 vergiitet 45 27 22 5 12 10 warmfest
bei 4-20°C | bei 500° C
D2|GS—30CrMo4 luft- 200 70 : 4 10 Cr-Mo-K 70.4
vergiitet 250 80 35 14 bei —20°C zihe in der Kilte verwendbar
. bis — 40°C
D3|GS—22CrMo5 vergiitet 50 30 20 4 * 10 10 warmfest
. bei 4-20°C | bei 500° C
6
) bei 525°C
D4 | GS—22CrMo54 | vergiitet 53 30 20 4 15 10 | warmfest
) bei 4-20°C|bei 500° C
. 10
bei 525°C
D5|GS—26Cr verglitet 65 35 14 4 10
bei 4-20°C
. N
D6 GS—45CrM 63 ' 10
D7|GS—22CrV41 verglitet 50 27 20 5 10 9 cv 19
bei 420°C | bis 500° C Austausch fiir Cr Mo, warmfest
D 8 | Cr — VStg 55.82 vergiitet 55 32 20 4 12 9 Austausch fiir Cr Mo
GS — 25CrV 4.2 . bei 420°C | bei 500°C warmfester als 5
Bezeichnung
DIN 1724/1682
D9|GS—22CrVii4 vergitet 55 32 20 5 15 9 CV 192 Austausch fir Cr Mo
. bei 4-20°C | bei 500° C sehr warmfest

1) Mindestwerte, sofern keine Grenzwerte angegeben sind

Declassified in Parf - Sanitized Copy Apbroved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Regiublik hochlegierter Stahlformgu
Ministerium mangan-chromlegiert ' sae U 33.1-1
fiir Schwerindustrie (Abnahmewerte) Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezeichnung o] .SI Mn -P unter | S unter Cr Ni Mo Schrott- : Bemerkungen
% % % % % % % % gruppe -
v manganlegiert
D 1|GS—120 Mn 50 1.00 0.20 | 10.00 0.150 | 0.040 A bis : 17 12%iger Manganhartstahl-
GS —X120Mn12 | 140 | 080 | 14.00 | 1.50 : : ‘ guB, Chrom als Verunreini-
’ ! i " gung, Elektroofengiite
D 2| GS—120 Mn 1.00 0.50 | 10.00 0100 | 0.040 0.80 1.80 17a | 12%iger Manganhartstahl-
Ni Cr 50 - 140 | 1.00 | 14.00 140 | 2.20 + | guBmic Chrom- und Nickel-
GS — X 120 Mn Ni zusatz, Elektroofengiite
Cr 12.21 -
chromlegiert
D 1]GS—X25Cr15 0.20 0.40 0.50 0.040 | 0.040 14‘.00 20 Eilbfe"'t'hslch%r 15%iger
¢ , z. B. C
0.30 0.50 0.60 15.00 7 15(;3,'"5‘,2"3“5“;_ N.Icht'_
. rostend
D 2| GS—X50Cr15 0.45 0.40 0.50 0.040 | 0.040 | 14.00 20 Ié:lbferrlt::lch%r 15%lazerc
. romst. N . .
_ 055 | 050 | 040 | 1500 | T50h von® ELW. Nichi-
- | -rostend
D 3|GS—X30Cr18 0.25 | 040 | 050 | 0.040 | 0.040 | 17.00 ‘ 20 | Haloferritischer 18%iger
y . . r
035 | 050 | 060 18.00 - 180 won ELV.
D 4|GS—X70Cr23 0.65 | 1.00 | 0.30. | 0.040 | 0.040 | 22.00 ' 20 | Qaibferritischer 23%tger
a ub, z. 6. r
0.75 1.50 0.50 ’ 25.00 ' . 250 von ELgVV. Korrosions-
h bestindig
D 5|GS—X120Gr29 | 1.00 0.90 0.30 0.100 | 0.050 28.60 ‘ 20 Ferritischer 28%, iger
1.40 1.20 0.50 30.00 ChromstahlguB, siurebe-
stindig, z. B. Cr 300 von
7 ] . ELW
D 6| GS —X120Cr 29.2 1.10 1.00 0.30 0.040 | 0.040 | 28.00 2.00 2'5 o, in-
- 130 | 150 | 050 3000 | 2.20 s, B e v
auch mit 3 bis 3,2% Mo
geliefert,

-
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hochlegierter StahlformguB

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

rost- und siurebestindig (Abnahmewerte)

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 33.1 - 2

fiir Schwerindustrie chromnickellegiert .Ausgabe vom 1. 10.1953
Nr. Bezeichnung C Si Mo P unter | S unter Cr Ni Mo Ti Cu Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % % gruppe
D 1[GS—25CrNi17.2 | 020 | 050 | etwa | 0.035 | 0.030 | 16.5 1.60 20a | Ahnlich X 22 Cr Ni 17,
0.30 | 0.80 | 0.50 17.5 1.80 z. B. Cr 170 Ni 2 von ELW
seewasserbestiandig,Elektro-
. | ofengiite :
D 2|(GS—X12Cr bis bis 0.50 | 0.040 | 0.030 | 17 7.50 22 Entspricht etwa V 2 A-
Ni 18.8 016 | 120 | 0.80 19 9.00 Qualitdt, Elekeroofengiite
D 3|GS—X12Cr bis bis 0.50 | 0.040 | 0.030 | 17 7.50 bis 22 7| Encspricht etwa ¥ 2 A-
S — s
Ni Ti 18.8 016 | 120 | 070 19 9.00 4x YC Ni T 18.9, Elekeroofengie
D 4|GS—X12Cr bis bis 0.50 | 0.040 | 0.030 | 17 9.00 22 Entspricht etwa V A-Qualitat
Ni 18.10 016 | 120 | 0.70 19 10.00 mi¢ erhShtem Ni-Gehalt,
Elektroofengiite
D 5|GS—X12Cr bis bis 0.50 | 0.040 | 0.030 | 17 850 | 1.80 23 Entspricht etwa V 4 A-
Ni Mo 18.10 016 | 120 | 0.70 . 19 10.0 2.20 Qualicit, Elekeroofengite
D 6|GS—X12Cr bis bis 0.50 | 0.040 | 0.030 | 17 850 | 1.80 bis 23 P W ey
Ni Mo Ti 18.10 016 | 1.20 .| 070 19 10.0 220 [4x Y%C bttt
D 7|GS—X26CrCu 0.22 bis 0.50 | 0.040 | 0.030 | 17.5 17.5 1.20 2.00 29 Schwefelsiurebestandig
NI Mo 18.8.2.2 030 | 050 | 070 | . 185 | 185 2.20 2.20 '
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie.

hochlegierter Stahlformgufl
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chromnickellegiert und mit Sonderzusitze (Abnahmewerte)

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 33.1 - 3

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Mo w Co Schrott- Bemerkungen
% % % . % % % % % % % gruppe
D GS — X15 Cr 0.10 1.80 bis 0.030 | 0.030 19.0 9 22 Hitzebestindig bis 10500 C
Ni Si 19.9 0.20 2.30 0.80 20.0 10 Elektroofengiite
D GS — X 15 Cr " 0.10 1.80 bis 0.030 | 0.030 23.0 | 185 24 Hitzebestindig bis 1200° C
. Ni Si 24.19 0.20 2.30 0.80 25.0 | 20. Elektroofengiite
D GS — X 30 Cr 0.25 bis 0.60 | 0.030 | 0.030 | 22 6 22 Hochlegierter Chromnickel-
Ni 24.6 035 |- 1.20 0.80 25 7 stahlgu8, z. B. Cr 250 Ni 6
~ R von_ELW
D 4GS —X 200 Cr 190 | 0.20 0.20 | 0.030 | 0.030 | 16 1.00 3 3 20 VerschleiBfester Chrom-
Ni Co W 1713 210 0.50 0.50 18 1.50 4 4 nickel Kobaltwolframstahl-
guB Walzenképfe, z. B. 6 R
von ELW
D GS — X 200 Cr 190 | 1.30 " 28 .5 22 | VerschleiBfester Chrom-
Ni 30.6 210 1.80 32 7 nickelstahlguB, Pilgerwalz-

werk
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Deutsche Demokratiiche Republik ) Standardliste Eisen und Stahl
cutsche Demokratische Hepubl " hochlegierter StahlformguB

Ministerium ’ . chrom-molybdanlegiert (Abnahmewerte) - see U 33.1-4

fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung [} Si Mn P unte;' S unter Cr Ni Mo w Co Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % | % gruppe

D 6|{GS—X22CrMo4| 018 | bis | 060 | 0.035°| 0035 | 3 0.50 11 | Druckwasserstoffbestindi-
0.25 0.50 0.80 4 R 0.60 gzl{; Chrommolybdinstahl-

D 7| GS—X18 CrMo5| 015 0.25 0.30 | 0.035 | 0.035 4.5 0.35 . 11 | Druckwasserstoffbestindi-
0.22 0.35 0.40 © 6.0 0.45 gzrr; Chrommolybdinstahl-
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hochlegierter StahlformguB

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium
fiir Schwerindustrie

mechanische Giitewerte (Richtwerte)
mangan-chrom-chrommolybdinlegiert

Standardliste Eisen und Swap|

Blatt U33.2-1 U 33.2-.2
Ausgabe vom 1. 10. 1953

.| Brinellhdrte Zug- Streck- Bruch- Sch
Nr. Bezeichnung Zustand HB 30 festigkeit grenze dehnung chrott- Bemerkungen
kg/mm? kg/mm? kg/mm? L=5d 9% gruppe
manganlegiert
D1} GS —120Mn 50 vergiitet 160 60 etwa etwa 17 DruckverschleiBfest
GS — X120 Mn 12 230 70 35 25
D2 GS — 120 Mn Ni 17 Werte z. Z. nicht bekannt
Cr 50 ’
GS — X 120 Mn
Ni Cr 12.21 _
chromlegiert
D1|GS—-X25Cr15 verglitet 180 = 55 etwa 18 20 §
220 75 40 12
D2|GS—X50Cr15 vergiitet 450 20 Schwer bearbeltbar
‘ 470 S
D3|GS—X30Cr18 vergitet | 210 65 " etwa etwa 20
,280 85 45 8
D4{GS—X70Cr23 220 20 VerschleiBfest
250
D5 | GS—X120Cr29 (250—300)(  (45) 20 VerschleiBfest
D 6| GS —X120Cr Mo 270 25
29.2

() Werte nach Literaturangaben

320
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

hochlegierter StahlformguB, rost- und siurebestindig
chromnickellegiert
mechanische Giitewerte (Richtwerte)

Standardliste Eisen und Stahl

saee U 33.2-3

Ausgabe vom 1.10. 1953

Brinellhirte Zug- Streck- Bruch- Kﬂﬁ.’;ﬂ?ﬁ DVM Kriech- Sch N
Nr, Bezeichnung Zustand HB 30 festigkeit grenze dehnung DVM-Probe grenze chrott- Bemerkungen
kg/mm? kg/mm? kg/mm? L=5d 9% b"r('gﬂﬁ:‘“,g" kg/mm? gruppe
D1|GS —-X25Cr vergiitet 80 55 mind. 20a dhnlich X 22 Cr Ni17 z. B. Cr 170
Ni 17.2 90 65 15 Ni 2 von ELW seewasserbestindig
D2|GS—X12Cr vergiitet 160 45 20 mind. mind. 22 entspricht etwa V 2 A-Qualitic
Ni 18.8 » 200 55. 35 40 7
D3|GS—X12CrNi | vergitet |. 160 45 20 mind. mind. 22 entspricht etwa V 2 A Extra-
Ti 18.8 . 200 55 35 30 10 Qualitit dhnlich X 10 Cr Ni Ti 18.9
D4 Gé — X12 C'rl ‘ verglitet 180 50 25 mind. mind. 22 entspricht etwa VA-Qualitét mit
Ni 18.10 ’ 220 60 35 40 10 erhdhtem Ni-Gehalt
D5| GS—X12Cr Ni vergiitet 180 55. 30 mind. mind. 23 entspricht etwa V 4 A-Qualitit
Mo 18.10 ' 235 65 45 20 7 :
D 6 | GS — X 12 Cr Ni Mo| vergiitet 180 55 30 mind. mind. 8 . ) 23 'gwslpr!.cht etwa V 4 A-Extra-
Ti 18.10 235 65 45 20 7 bei 600°C ualiedt
D 7 | GS— X 26 Cr Ni Cu| vergiitet 45 25 mind. 29 Schwefelsiurebestindig ,
Mo 18.18 2.2 55 | ~ 30 18
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik hochlegier ter Stahl formguB

 Ministerlum " " mechanische Giitewerte (Richtwerte) Blacc U 33.2-4 U 332-5
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1, 10. 1953
Brinellhirte Zug- Streck- Bruch- s
Nr. Bezeichnung Zustand HB 30 festigkeit grenze dehnung chrott- Bemerkungen
kg/mm? kg/mm?2 kg/mm? L=5d 9% gruppe

D 1| GS—X15Cr Ni vergiitet 60 etwa etwa ' 22 dhnlich NC T35

Si 19.9 _ 75 30 45
D 2| GS—X15Cr Ni vergiitet 60 etwa etwa 24 dhnlich N-C T 3

Si 2419 75 27 40
D3|GS—X30Cr vergiitet 60 30 etwa 22 shnlich Cr 250 Ni 6

Ni 24.6 70 40 10 !
D 4| GS — X 200 Cr Ni vergiitet : 20

Co W 1713 . .
D5 |GS—X200Cr vergiitet etwa ; 22

Ni 30.6 260
D 6 | GS—X22CrMo4 | vergiitet 55 30 25 1"

. 65 40 18
D7 |GS—X18CrMo5 | vergiitet 160 50 . 28 bis 1 Kerbschlagzihigkeit DVM  bzw.
200 65 35 21 Mesnagerprobe > 4 kgm/cm?
J -~
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium
fiir Schwerindustrie

SchweiBelekfroden
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt W 1 -1

Ausgabe vom 1., 10, 1953

. Ud = Umhiillung, diinn

Dieses Blatt enthdlt Typen, Eigenschaften und Anwendbarkeit von
SchweiBelektroden zur VerbindungsschweiBung fiir die unlegierten
Stahle der Eisenstoffwerksliste.

Elektrodentype:
Die Elektroden werden mit folgenden Kurzbezeichnungen aufgefiihrt:

DIN 1913 DIN 1913
Entwurf September 1950 Neuentwurf 1953
Ls = Lichtbogen stabilisieren- -
der Typ

Es = Erzsaurer Typ Es = Erzsaurer Typ

Ti = Titandioxyd-Typ Ti = Titandioxyd-Typ

Ze = Zellulose-Typ Ze = Zellulose-Typ

Kb = Kalkbasischer Typ Kb = Kalkbasischer Typ
So = Sondertyp So = Sondertyp

i Fe = Kontaktelektroden
Tf = Tiefbrandelektroden

Umhiillung: Stromart:

W = Wechselstrom

Um = Umhiillung, mittel G = Gleichstrom

Us = Umhillung, stark G— = Gleichstrom, — Pol
. G+ = Gleichstrom, + Pol

SchweiBart:

A = alle SchweiBpositionen
V = wie A, aber senkrecht nur von oben nach unten
H = hauptsichlich in waagerechter Position verwendbar

Elektrodentypen:
DIN 1913 DIN 1913
Entw, Sept.1950 Neuentwurf 1953
Ls 2 Es Il d
Ls 6 Es XliI d -
Ti 13 Ti Vil m
Ti 16 Ti IX's
Ti 18 Ti X's
Es 29 Es Vi is
Es 33 Es IX s
Es 35 Es X s
Kb 51 . Kb VIill s
Kb 52 KbX s
"Kb 53 Kb Xl s
Ze Vil m

So 82 Fe/Ti IX s
: Fe/Es IX s

Fe/Kb X is

THTi VIN s
Tf/Ze Vil ds

Umhiillung Stromart
und F k -und Schwei
Ud 37 GWA
Ud 50 GA
Um 50 GWA
Us 50 GWV
Us 50 - GWV
Us 42 GWH
Us 50 GWV
Us 50 GWV
Us 42 G+V
Us 50 G4V
Us 60 G+V
Um 50 G4+WA
Us 50 G—H
Us 50 G—H

Die Zahlen in der Spalte ,,Umhiillung und Festigkeit* geben die mitt-

37 = 34 bis 40 kg/mm?
42 =140 ,, 46, ,, -
50=46 ,, 50 ,,

60 > 50 kg/mm? .

In der folgenden Tabelle bedeuten:

o = bedingt verwendbar?)
= unbedingt verwendbar

“lere Festigkeit der reinen SchweiBung an:

[}
© = gebriuchlichste, bedingte Verwendbarkeit
@ = gebriuchlichste, unbedingte Verwendbarkeit

1) Dte bedingte Verwendbarkelt einer Elektrode ist durch eine oder mehrere Ursachen be-

griindet und zwar durch:

1.1 Festigkeitsverminderung; 1.2 Ungeniigende Dauerfestigkeit;
1.3 RiBempfindlichkeit bei ungiinstiger Werkstoffzusammenset-
“zung (ProbeschweiBung notwendig!); 1.4 Woirmeleitfahigkeit

(Werkstiickdicke, WerkstiickgroBe).
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Deutsche Demokratische Republik

— Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/26 : CIA-RDP80S01540R005600050053-3

Standardliste Eisen und Stahl

~

Ministerium . SchweiBelektroden Blatt W 1 - 2
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr|  Stablmarken Ls 2 Ls6 | T3 | Tit6 | Tifs | Es29 | B33 | B35 | Kb S | Kb52 | Kb 33 | Ze 3 r;:a f)z(us m‘:ﬂzﬁm Bemerkungen
Eslld Es Xilld Ti Viim Ti IXs TiXs Es VI iis Es IXs Es Xs Kb Vills Kb Xis Kb Xls Ze Viim ‘Fe/Es | Xiis [Tf/Ze VIl s
1) 5t0, MSt 0 o ° o e o
St1,5t2,5t3
TSTO, TSt 3.
2 TSt3S o L o L] [J o o o o
3 MSt3y,MSt3b| © ] o ] o ° . ° ® . ° °
MSt 3 S
4/ MSt1u,MSt2u| © ° ° e o ° ° ° o ° ° o
5| MSt 4 o L] L] L] L e . L] . ® L [ (4 o
619 Mn 5 ° L4 [ ] o [ © [ L] o [ ] o Baustahl
_ St 52 F
7, C10,C15,C20 ] L [ ] ° [ ] ® [ L o - @ o Einsatzstihle
CK10,CK15 :
CK?20 ¢
8| Mst 5 ° ° ° o | e °
9| C 35 CK35 o ° o o ° )
10| MSt 6, C 45 o o L]
CK 45
11, MSt 7, C 60 o ) .
CK60 -«
12 Mu12,Mb12 o | o ) ) ) o o | Kesselbleche
Mb18
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Standardiiste Ei d S
Deutsche Demokratische' Republik andardiiste Eisen und Stahl

Ministerium SchweiBelektroden sace W 1-3
fiir Schwerindustrie ‘ Ausgabe vom 1,10. 1953
LIs2 | Lsé | Tit3 | Ti16 | rite | es29 | B33 | Es3s | Kb St | Kb 2| Kos3 | S B2 | S0 85
Nr|  Stahlmarken . $ s ! ! |0 ¢ s s 5 Ze 63 Folgi X bl TyTivinus| Bemerkungen
Esiid | EsXWd | Tivllm | TilXs | TiXs | EsVits | EsIXs | EsXs | KbVills | Kb Xis | KbXls | Ze Viim |Forkb X oo |TZeVlllis
1
13/ C12R [ o (2 [ ) [ ] o ] : Rohrstihle
C12A ‘
14| C 18 o o [ J N ‘ [ ] ) Rohrstihle
" |C18 AR
C18 LR
15/ C 35 R o o o L] Rohrstihle
16 St 0, St 2 o o o ° o o " | Mittelbleche
St 3, TSt 3
St 4 §
17| MSt 2 u o (] L ‘e ® ] L] o Mittelbleche
MSt 2 b ‘
18MbKS8 .- © [ ] ® (] ® L] [ k o . PreBbleche
Mus
19{ MSt 3 u o L] o ] o s ® o Mittelbleche
MSt 3 b
MSt 3 S
TSt3 o o o Qe (] ®
20| MSt 4 o [ ] [ ] [] [ ] [ ] [} Mittelbleche
211 MSt 5 L] o [ [ Festigkelts-
bleche
22| MSt 6 ® o ° Festigkeits-
. - ) . bleche )
23| MSt 7 o 0. o ) . Festigkeits-
bleche
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Deutsche Demokratische Republik

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt W 1 - 4

Ministerium SchweiBelektroden
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10, 1953
Ls 2 Ls6 | Ti13 | Ti16 | T 18 | Es29 | Es33 | Es35 | Kb 51 | Kb 52 | Kb 53 | Ze 53 | romiory 5085
Nr|  Stahimarken s : y . € FelTiX Us i rymi v us| Bemerkungen
Es Ild Es Xilld Ti Vil m, TilXs | TiXs Es VI Us Es IXs Es Xs Kb Vil s Kb Xs |-Kb Xls Ze Vilm Fe/Kb X iis | T/ Ze Vill us
24| St 2 ° ] o o ] Feinbleche
St. I, St. i
25\Mu7Z,Mb7 [¢] [ ] [ ] [ ] [ J Feinbleche
. . St. [ll, St. V
MuéMbé St. VI, St. IX
26l M u 5, Mbb5 L] L4 ] L] Feinbleche
: St. VI,
MK 4 st. VINl,
St. X -
27{Mu7 ° [ ] L] Emaile-
bleche
st. 1l

NS\ N
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